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Product Description
Solventum™ Filtek™ Z500 Universal Restorative material, is a visible-light activated,
radiopaque restorative composite designed for use in anterior and posterior restorations. The fillers
are a combination of aggregated zirconia/silica cluster filler with an average cluster particle size of
0.6 to 1.4 microns with primary particle size of 5-20 nm and a non-agglomerated/non-aggregated
20 nm silica filler. The inorganic filler loading is about 78.5% by wt (59.5% by volume). Filtek Z500
restorative contains bis-GMA, UDMA, TEGDMA, and bis-EMA resins. A Solventum dental adhesive is
used to permanently bond the restoration to the tooth structure. The restorative is available in a wide
variety of shades. It is packaged in traditional syringes and single-dose capsules.
General Information
Filtek Z500 Universal Restorative complies with ISO 4049: Polymer-Based Dental Restorative Material
classified as a Type 1 and Class 2 material.
All shades are radiopaque, with a value of 2.1 mm of aluminum. Aluminum has a radiopacity equivalent
to that of dentine. Thus 1 mm of material having a radiopacity equivalent to 1 mm of aluminum has a
radiopacity equivalent to that of dentine and 2 mm of aluminum is equivalent to enamel.
Intended Purpose
A dental composite resin for anterior and posterior restorations.
Indications for Use
• Direct anterior and posterior restorations (including occlusal surfaces)
• Core build-ups
Contraindications
None
Intended Users
Educated dental professionals, i.e. general dentists, dental assistants/hygienists, who have theoretical
and practical knowledge on usage of dental products.
Intended Patient Population
Intended patient population includes all patients requiring dental treatment unless the patient's condition
limits the use.
Clinical benefit
Restoration of oral esthetics and function.
Risks and Undesirable effects
• Allergic reaction (i.e., redness, swelling, itching, burning, sensation near the site of application)
• Post-operative sensitivity/pain
Precautions and Warnings
For Patients
This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain
individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies. If prolonged contact
with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical
attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use of the product.
For Dental Personnel
This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain
individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular,
avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of
protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates may penetrate commonly used
gloves. If product contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and
water and then re-glove. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.
Instructions for Use
Preparation
1. Prophy: Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.
2. Shade Selection: Before isolating the tooth, select the appropriate shade(s) of restorative material

using a standard VITAPAN® Classic shade guide. Shade selection accuracy can be enhanced by the
following hints.
2.1. Shade: Teeth are not monochromatic. The tooth can be divided into three regions, each with a

characteristic color.
2.1.1. Gingival area: Restorations in the gingival area of the tooth will have various amounts of

yellow.
2.1.2. Body area: Restorations in the body of the tooth may consist of shades of gray, yellow or

brown.
2.1.3. Incisal area: The incisal edges may contain a blue or gray color. Additionally, the

translucency of this area and the extent of the translucent portion of the tooth to be restored
and neighboring teeth should be matched.

2.2. Restoration depth: The amount of color a restorative material exhibits is affected by its thickness.
Shade matches should be taken from the portion of the shade guide most similar to the thickness
of the restoration.

2.3. Mock-up: Place the chosen shade of the restorative material on the unetched tooth. Manipulate
the material to approximate the thickness and site of the restoration. Cure. Evaluate the shade
match under different lighting sources. Remove the restorative material from the unetched tooth
with an explorer. Repeat process until an acceptable shade match is achieved.

3. Isolation: A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls plus an evacuator can also
be used.

Direct Restorations
1. Cavity Preparation:

1.1. Anterior restorations: Use conventional cavity preparations for all Class III, IV and V restorations.
1.2. Posterior restorations: Prepare the cavity. Line and point angles should be rounded. No residual

amalgam or other base material should be left in the internal form of the preparation that would
interfere with light transmission and therefore, the hardening of the restorative material.

2. Pulp Protection: If a pulp exposure has occurred and if the situation warrants a direct pulp capping
procedure, use a minimum amount of calcium hydroxide on the exposure followed by an application of
Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer Liner/Base. Vitrebond Plus liner/base may also be used to
line areas of deep cavity excavation. See the Vitrebond Plus liner/base instructions for details.

3. Placement of Matrix:
3.1. Anterior restorations: Mylar strips and crown forms may be used to minimize the amount of

material used.
3.2. Posterior restorations: Place a thin dead-soft metal, or a pre-contoured-mylar or a pre-contoured-

metal matrix band and insert wedges firmly. Burnish the matrix band to establish proximal contour
and contact area. Adapt the band to seal the gingival area to avoid overhangs.
Note: The matrix may be placed following the enamel etching and adhesive application steps
if preferred.

4. Adhesive System: Follow the manufacturer’s instructions regarding etching, priming, adhesive
application, and curing.

5. Dispensing the Composite: Follow the directions corresponding to the dispensing system chosen.
5.1. Syringe: Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix

pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent oozing of the restorative
when dispensing is completed, turn the handle counterclockwise a half turn to stop paste flow.
Immediately replace syringe cap. If not used immediately, the dispensed material should be
protected from light.

5.2. Single-Dose Capsule: Insert capsule into dispenser. Refer to separate restorative dispenser
instructions for full instructions and precautions. Extrude restorative directly into cavity.

6. Placement:
6.1. Place and light cure restorative in increments as indicated in Section 7.
6.2. Slightly overfill the cavity to permit extension of composite beyond cavity margins. Contour and

shape with appropriate composite instruments.
6.3. Avoid intense light in the working field.
6.4. Posterior placement hints:

6.4.1. To aid in adaptation, the first 1mm layer may be placed and adapted to the proximal box.
6.4.2. A condensing instrument (or similar device) can be used to adapt the material to all of the

internal cavity aspects.
7. Curing: This product is intended to be cured by exposure to a halogen or LED light with a minimum

intensity of 400mW/cm2 in the 400-500 nm range. Cure each increment by exposing its entire surface
to a high intensity visible light source, such as a Solventum curing light. Hold the light guide tip as close
to the restorative as possible during light exposure.

Shades Incremental depth Cure time

All other shades 2.0 mm 20 sec.

Opaque shades 1.5 mm 40 sec.
8. Contouring: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones. Contour

proximal surfaces with Sof-Lex™ Finishing Strips.
9. Adjust Occlusion: Check occlusion with a thin articulating paper. Examine centric and lateral excursion

contacts. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.
10. Finish and Polishing: Polish with the Sof-Lex™ Finishing and Polishing System.
Indirect Procedure for Inlays, Onlays or Veneers
1. Dental Operatory Procedure

1.1. Shade selection: Choose the appropriate shade(s) of Filtek Z500 Universal Restorative prior to
isolation. If the restoration is of sufficient depth, use of an opaque shade is recommended.

1.2. Preparation: Prepare the tooth.
1.3. Impressioning: After preparation is complete, make an impression of the prepared tooth by

following the manufacturer’s instructions of the impressioning material chosen. An impressioning
material, such as manufactured by Solventum Company, may be used.

2. Laboratory Procedure
2.1. Pour the impression of the preparation with die stone. Place pins at the preparation site at this time

if a “triple tray” type of impression was used.
2.2. Separate the cast from the impression after 45 to 60 minutes. Place pins in die and base the cast

as for a typical crown and bridge procedure. Mount or articulate the cast to its counter model on
an adequate articulator.

2.3. If a second impression was not sent, pour a second cast using the same impression registration.
This is to be used as a working cast.

2.4. Section out the preparation with a laboratory saw and trim away excess or, expose the margins so
they can be easily worked. Mark the margins with a red pencil if needed. Add a spacer at this time
if one is required.

2.5. Soak the die in water, then with a brush, apply a very thin coat of separating medium to the
preparation, let it dry somewhat, then add another thin layer.

2.6. Add the first increment of composite to the floor of the preparation, stay short of the margins, and
follow the cure recommendations described in the Direct Restoration section (Step 7).

2.7. Place and cure additional increments of composite. Allow for the last increment (incisal) to include
the contact areas.

2.8. Place the die back into the articulated arch. Add the last increment of composite to the occlusal
surface. Overfill very slightly mesially, distally, and occlusally. This will allow for the mesiodistal
contacts and the proper occlusal contact when the opposing arch is brought into occlusion
with the uncured increment. Light cure for only 10 seconds, and then remove the die to prevent
adhering to adjacent surfaces. Finish the curing process following the cure times in the Direct
Restoration section (Step 7).

2.9. With the occlusal contacts already established, begin removing the excess composite from around
the points of contact. Develop the inclines and ridges as per remaining occlusal anatomy.

2.10. Care must be taken when removing the prosthesis from the die. Break off small amounts of
the die from around the restoration, the die stone should break away cleanly from the cured
restoration, until all of the restoration is recovered.

2.11. Using the master die, check the restoration for flash, undercuts, and fit. Adjust as necessary, and
then polish as noted above in Direct Restorative steps 8-10.

3. Dental Operatory Procedure
3.1. Roughen the interior surfaces of the indirect restoration.
3.2. Clean the prosthesis in a soap solution in an ultrasonic bath and rinse thoroughly.
3.3. Cementation: Cement the prosthesis using a Solventum resin cement system following

manufacturer’s instructions.
Storage Conditions
• Before use, visually inspect the product for damage. If in doubt, please contact Solventum or your local

distributor.
• This product is designed to be used at room temperature. If stored in cooler allow product to reach

room temperature prior to use. Shelf life at room temperature is 36 months. Ambient temperatures
routinely higher than 27°C/80°F may reduce shelf life. See outer package for expiration date.

• Do not expose restorative materials to elevated temperatures, or to intense light.
• Do not store materials in proximity to eugenol containing products.
Handling after Use
Capsules
The capsule is single-use only and should be discarded after use.
Syringes
Handling
To prevent contamination, the syringe should be handled outside the treatment area with new,
unused disposable gloves. The syringe cannot be reprocessed. Dispose the syringe if contaminated,
e.g., with blood, saliva, spray of body fluids, or contaminated hands. The syringe will not be damaged by
incidental contact with water, soap, or standard cleaning and disinfecting wipes or spray. Repeated liquid
contact and vigorous wiping may damage the label. Do not put the syringe into a disinfection bath or a
washer-disinfector (thermal disinfector).
Inspection, Maintenance, Testing
Examine the syringe for damage, discoloration, and contamination before every use. Do not use damaged
and contaminated syringes under any circumstances.
Ingredients
Silane Treated Ceramic, Bisphenol A Diglycidyl Ether Dimethacrylate, Bisphenol A Polyethylene
Glycol Diether Dimethacrylate, Diurethane Dimethacrylate, Silane Treated Silica, Triethylene Glycol
Dimethacrylate, Diphenyliodonium Hexafluorophosphate
SDS/SIS and Disposal
• See the Solventum Safety Data Sheet (SDS)/Safety Information Sheet (SIS), available at

www.Solventum.com or contact your local subsidiary, for disposal and ingredient information.
• Dispose of contents or container in accordance with all applicable regulations.
• Please pay special attention to the disposal of contaminated waste to avoid health risks because of

improper handling.
Customer Information
• Please report a serious incident occurring in relation to the device to Solventum and the local

competent authority (EU) or local regulatory authority.
• No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this

instruction sheet.
• A Summary of the Safety and Clinical Performance can be found at https://ec.europa.eu/tools/eudamed,

Basic UDI-DI: 01979988401020000000130NG
Warranty
Solventum warrants this product will be free from defects in material and manufacture at the time of
purchase. SOLVENTUM MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining
the suitability of the product for user’s application. If this product is defective within the warranty period,
your exclusive remedy and Solventum Company’s sole obligation shall be repair or replacement of the
Solventum product.
Limitation of Liability
Except where prohibited by law, Solventum will not be liable for any loss or damage arising from this
product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted,
including warranty, contract, negligence or strict liability.

Symbol Glossary

Symbol Title Symbol Description and
Reference

Manufacturer Indicates the medical
device manufacturer.
Source: ISO 15223, 5.1.1

Authorized
Representative
in European
Community /
European Union

Indicates the authorized
representative in the
European Community /
European Union. Source:
ISO 15223, 5.1.2, 2014/35/
EU, and/or 2014/30/EU

Date of
manufacture

Indicates the date when
the medical device was
manufactured. Source:
ISO 15223, 5.1.3

Use-by date Indicates the date after
which the medical device
is not to be used. Source:
ISO 15223, 5.1.4

Batch code Indicates the
manufacturer’s batch code
so that the batch or lot can
be identified. Source:
ISO 15223, 5.1.5

Catalogue
number

Indicates the
manufacturer’s catalogue
number so that the medical
device can be identified.
Source: ISO 15223, 5.1.6

Medical Device Indicates the item is a
medical device. Source:
ISO 15223, 5.7.7

Temperature limit Indicates the temperature
limits to which the medical
device can be safely
exposed. Source:
ISO 15223, 5.3.7

Do not re-use Indicates a medical device
that is intended for one
single use only. Source:
ISO 15223, 5.4.2

Unique device
identifier

Indicates a carrier that
contains Unique Device
Identifier information.
Source: ISO 15223, 5.7.10

CE Mark Indicates conformity to
all applicable European
Union Regulations and
Directives with notified
body involvement.

Swiss Authorised
Representative

Indicates the authorised
representative in
Switzerland. Source:
Swissmedic.ch

Refer to
instruction
manual/booklet

To signify that the
instruction manual/
booklet must be read.
ISO 7010-M002

For more information see, eIFU.Solventum.com

(de) DEUTSCH
Produktbeschreibung
Solventum™ Filtek™ Z500 Universal Restorative ist ein
lichthärtendes, röntgenopakes Universal Composite
für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Die Füllkörper
bestehen aus aggregierten Zirkonium-/Silizium-Clustern
mit einer durchschnittlichen Clustergröße zwischen 0,6 bis
1,4 µm und einer primären Partikelgröße von 5-20 nm sowie
einem nicht agglomerierten/nicht aggregierten 20 nm
Siliziumfüller. Der anorganische Füllkörpergehalt beträgt ca.
78,5 Gewichtprozent (59,5 Volumenprozent). Filtek Z500
Restorative enthält BIS-GMA, UDMA, TEGDMA und BIS-EMA
als Harzmatrix. Für ein dauerhaftes Bonding der Restauration
mit der Zahnstruktur wird ein Solventum Dentaladhäsiv
verwendet. Das Universal Composite wird in einer Reihe von
Farben angeboten. Es wird in herkömmlichen Spritzen und
Einzeldosis-Kapseln verpackt.
Allgemeine Informationen
Solventum™ Filtek™ Universal Restorative entspricht
ISO 4049: Zahnheilkunde – Polymerbasierende
Restaurationswerkstoffe, und ist als Material des Typs 1 und
der Klasse 2 klassifiziert.
Alle Farbtöne sind röntgendicht, mit einem Wert von
2,2 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgendichte,
die der von Dentin entspricht. So hat 1 mm Material mit
einer Röntgendichte, die 1 mm Aluminium entspricht, eine
Röntgendichte, die der von Dentin entspricht, und 2 mm
Aluminium entspricht dem Zahnschmelz.
Zweckbestimmung
Ein Dentalkomposit-Harz für Restaurationen im Front- und
Seitenzahnbereich.
Anwendungsbereiche
• direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen (einschließlich

okklusale Oberflächen)
• Stumpfaufbauten
Kontraindikationen
Keine
Vorgesehene Anwender
Ausgebildetes zahnmedizinisches Fachpersonal, d. h.
allgemeine Zahnärzte, Zahnarzthelfer/Hygieniker, die
theoretische und praktische Kenntnisse über die Verwendung
von Dentalprodukten haben.
Vorgesehene Patientenpopulation
Die vorgesehene Patientenpopulation umfasst alle Patienten,
die eine zahnärztliche Behandlung benötigen, es sei denn,
der Zustand des Patienten schränkt die Anwendung ein.
Klinischer Nutzen
Wiederherstellung der oralen Ästhetik und Funktion.
Risiken und unerwünschte Wirkungen
• Allergische Reaktion (d. h. Rötung, Schwellung, Jucken,

Brennen in der Nähe der Applikationsstelle)
• Postoperative Empfindlichkeit/Schmerzen
Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen
Für Patienten
Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten
Personen allergische Reaktionen durch Hautkontakt
verursachen können. Vermeiden Sie die Verwendung dieses
Produkts bei Patienten mit bekannten Acrylatallergien. Bei
längerem Kontakt mit dem oralen Weichgewebe mit großen
Mengen Wasser spülen. Wenn allergische Reaktionen
auftreten, suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf, lassen Sie
das Produkt, falls erforderlich, entfernen und stellen Sie die
weitere Verwendung des Produkts ein.
Für zahnmedizinisches Fachpersonal
Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei bestimmten
Personen allergische Reaktionen durch Hautkontakt
verursachen können. Um das Risiko einer allergischen
Reaktion zu verringern, minimieren Sie die Exposition
gegenüber diesen Materialien. Vermeiden Sie insbesondere
die Exposition gegenüber dem nicht ausgehärteten Produkt.
Waschen Sie bei Hautkontakt die Haut mit Wasser und
Seife ab. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und
eine berührungsfreie Technik werden empfohlen. Acrylate
können üblich verwendete Handschuhe durchdringen. Wenn
das Produkt den Handschuh berührt, entfernen Sie den
Handschuh und entsorgen Sie ihn, waschen Sie die Hände
sofort mit Seife und Wasser und ziehen Sie dann erneut
Handschuhe an. Wenn allergische Reaktionen auftreten,
suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
Gebrauchsanweisung
Vorbereitung
1. Reinigung: Die Zähne sollten mit Bimsstein und Wasser

gereinigt werden, um Verfärbungen an der Oberfläche und
Präparationsreste zu entfernen.

2. Farbauswahl: Vor Isolierung des Zahns den gewünschten
Farbton des Materials unter Verwendung des VITAPAN®

Classic Farbrings auswählen. Bei der korrekten Auswahl
des Farbtons können Ihnen die folgenden Tipps helfen.
2.1. Farbton: Zähne sind nicht monochromatisch. Der Zahn

kann in drei Bereiche aufgeteilt werden, die jeweils ihre
eigene charakteristische Farbe haben.
2.1.1. Gingivalbereich: Restaurationen im

Gingivalbereich des Zahns enthalten meist einen
größeren Gelbanteil.

2.1.2. Zahnkörper: Für Restaurationen im
Zahnkörperbereich sollte aus Grau-, Gelb- oder
Brauntönen ausgewählt werden.

2.1.3. Inzisalbereich: Die inzisalen Ränder können Blau-
oder Grautöne enthalten. Außerdem sollten die
Transluzenz dieses Bereichs und das Ausmaß
des transluzenten Teils des zu restaurierenden
Zahns an die nebenstehenden Zähne angepasst
werden.

2.2. Restaurationstiefe: Die Farbintensität, die das
restaurative Material im Endzustand aufweist, wird
durch seine Dicke beeinflusst. Farbabgleiche sollten
vom Teil des Farbschlüssels genommen werden,
der der Schichtstärke der Restauration am nächsten
kommt.

2.3. Modell: Platzieren Sie den gewählten Farbton des
restaurativen Materials auf dem noch nicht geätzten
Zahn. Formen Sie das Material mit dem Spatel, um die
gewünschte Schichtstärke und optimale Adaptation zu
erreichen. Aushärten. Beurteilen Sie die Farbanpassung
unter verschiedenen Lichtquellen. Entfernen Sie
überschüssiges Material mit einer Sonde vom nicht
geätzten Zahn. Wiederholen Sie den Vorgang, bis eine
akzeptable Farbabstimmung erreicht ist.

3. Trockenlegung: Ein Kofferdam ist die bevorzugte Methode
der Trockenlegung. Es können auch Watteröllchen in
Kombination mit einem Absauger verwendet werden.

Direkte Restaurationen
1. Kavitätenvorbereitung:

1.1. Frontzahnrestaurationen: Führen Sie für sämtliche
Klasse III-, IV- und V-Restaurationen minimal invasive
Kavitätenpräparationen durch.

1.2. Seitenzahnrestaurationen: Bereiten Sie die Kavität
vor. Mögl. in flachem Präparationswinkel und in runden
Formen präparieren. In der Kavität sollten keine
Amalgamreste oder sonstiges Material verbleiben, das
mit dem Polymerisationslicht interferiert und damit
die Aushärtung des Füllungsmaterials beeinträchtigen
würde.

2. Pulpenschutz: Wenn die Pulpa eröffnet wurde und wenn
die Situation einen direkten Pulpenschutz rechtfertigt,
tragen Sie eine minimale Menge Calciumhydroxid auf und
anschließend eine Lage Vitrebond™ Plus lichthärtendes
Glasionomer/Unterfüllungsmaterial. Vitrebond Plus kann
auch verwendet werden, um Bereiche mit tiefen Kavitäten
zu unterfüttern. Details sind der Gebrauchsanleitung für
Vitrebond Plus-Unterfüllungsmaterial zu entnehmen.

3. Platzieren der Matrize:
3.1. Frontzahnrestaurationen: Kunststoffstreifen und

Kronenformen können verwendet werden, um die
benötigte Materialmenge zu verringern.

3.2. Seitenzahnrestaurationen: Platzieren Sie eine
Matrize aus vorkonturiertem Kunststoff oder ein
vorkonturiertes dünnes Metall-Matrizenband und
verkeilen Sie diese gut. Glätten Sie das Matrizenband,
um eine proximale Kontur und Kontaktfläche
herzustellen. Passen Sie das Band an, um den
Gingivalbereich zu versiegeln und Überhänge zu
vermeiden.
Hinweis: Bei Bedarf kann die Matrize auch nach dem
Ätzen des Zahnschmelzes und dem Auftragen des
Adhäsivs platziert werden.
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4. Adhäsivsystem: Befolgen Sie die Anweisungen des
Herstellers bezüglich Ätzen, Primen, Anwendung eines
Adhäsivs und Aushärtung.

5. Applikation des Komposits: Folgen Sie den Anweisungen
für das jeweilige Applikationssystem.
5.1. Spritze: Applizieren Sie zunächst etwas Füllungsmaterial

aus der Spritze auf ein Mixpad, indem Sie den Griff
langsam im Uhrzeigersinn drehen. Um ein Herausquellen
des Füllungsmaterials nach dem Dosieren zu vermeiden,
drehen Sie den Griff um eine halbe Umdrehung gegen
den Uhrzeigersinn zurück, um so den Pastenfluss zu
stoppen. Setzen Sie dann sofort die Spritzenkappe
wieder auf. Wird das ausgebrachte Material nicht sofort
verwendet, sollte es vor Licht geschützt werden.

5.2. Einzeldosiskapsel: Setzen Sie die Kapsel in den
Applikator ein. Vollständige Anweisungen und
Vorsichtsmaßnahmen für den Applikator des
Restaurationsmaterials finden Sie in den separaten
Anweisungen. Extrudieren Sie das Restaurationsmaterial
direkt in die Kavität.

6. Applikation:
6.1. Platzieren Sie das Material in Schichten (wie unter

Abschnitt 7. angegeben) und härten mit Licht aus.
6.2. Befüllen Sie die Kavität etwas über den Rand, sodass

sich das Composite auch außerhalb der Ränder der
Kavität ausbreiten kann. Konturieren und formen
Sie das Material mit geeigneten Instrumenten zur
Kompositverarbeitung.

6.3. Vermeiden Sie intensives Licht im Arbeitsbereich.
6.4. Hinweise zur Anwendung im Seitenzahnbereich:

6.4.1. Um die Adaption zu erleichtern, kann die erste
1-mm-Schicht platziert und an die proximale Box
angepasst werden.

6.4.2. Ein Plan- oder Kugelstopfer (bzw. ein ähnliches
Instrument) kann verwendet werden, um alle
Unterschnitte und Hohlräume auszufüllen.

7. Lichthärtung: Das Produkt mit einer Halogen- oder LED-
Lampe mit einer Mindestintensität von 400 mW/cm2 und
einer Wellenlänge von 400-500 nm aushärten. Härten
Sie jede Schicht, indem Sie die gesamte Oberfläche mit
einem Lichthärtegerät hoher Intensität, z. B. mit einem
Solventum Polymerisationsgerät, bestrahlen. Führen Sie den
Lichtleiter während der Belichtung so nahe wie möglich an
das Füllungsmaterial.

Farben Schichtstärke Polymerisationszeit

Alle anderen
Farben

2,0 mm 20 Sek.

Opakfarben 1,5 mm 40 Sek.
8. Konturierung: Konturieren Sie Restaurationsoberflächen

mit feinen Finierdiamanten, -bohrern oder -steinen.
Konturieren Sie approximale Oberflächen mit Sof-Lex™-Lex
Polierstreifen.

9. Okklusionsanpassung: Überprüfen Sie die Okklusion mit
einem dünnen Artikulationspapier. Prüfen Sie zentrische und
laterale Kontakte. Passen Sie die Okklusion vorsichtig an,
indem Sie das Material mit einem feinen Polierdiamanten
oder -stein entfernen.

10. Finieren und Polieren: Polieren Sie mit dem Sof-Lex™
Finier- und Poliersystem.

Indirektes Vorgehen für Inlays, Onlays oder Veneers
1. Zahnärztliches Vorgehen

1.1. Farbauswahl: Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes
die passende(n) Farbe(n) des Filtek Z500 Universal
Composite aus. Bei einer tiefen Restauration wird die
Verwendung eines opaken Farbtons empfohlen.

1.2. Vorbereitung: Präparieren Sie den Zahn.
1.3. Abformung: Erstellen Sie nach Abschluss der

Präparation eine Abformung des präparierten
Zahns, indem Sie die Anweisungen des Herstellers
des gewählten Abformmaterials befolgen. Ein
Abformmaterial, wie es von Solventum Company
hergestellt wird, kann verwendet werden.

2. Arbeitsschritte im Labor
2.1. Gießen Sie Gips in den Abdruck der Präparation. Sollte

eine „Triple Tray“ Abformtechnik verwendet worden
sein, setzen Sie bereits zu diesem Zeitpunkt die Stifte in
die Basis.

2.2. Entfernen Sie nach 45 bis 60 Minuten den Gips vom
Abdruck. Setzen Sie die Stifte in die Gipsbasis wie
für typische Kronen- und Brückenarbeiten üblich.
Artikulieren Sie das Gipsmodell mit dem Gegenbiss auf
einem geeigneten Artikulator ein.

2.3. Wenn kein zweiter Abdruck eingesandt wurde, erstellen
Sie ein zweites Gipsmodell aus dem gleichen Abdruck.
Dieses Modell ist als Arbeitsmodell zu verwenden.

2.4. Trennen Sie die Präparation mit einer Laborsäge heraus
und entfernen Sie überstehendes Material oder stellen
Sie die Ränder so heraus, dass sie einfach bearbeitet
werden können. Markieren Sie die Ränder bei Bedarf
mit einem roten Stift. Falls benötigt fügen Sie einen
Abstandhalter hinzu.

2.5. Tauchen Sie den Gips in Wasser und tragen Sie
dann mit einer Bürste eine sehr dünne Schicht des
Trennmediums auf. Diese lassen Sie trocknen und
tragen anschließend eine weitere dünne Schicht auf.

2.6. Bringen Sie die erste Schicht des Composites tief in die
Präparation ein, lassen Sie die Ränder frei und härten
Sie entsprechend den Anweisungen im Abschnitt
Direkte Restaurationen (Schritt 7).

2.7. Bringen Sie weitere Schichten des Composites auf
und härten Sie sie. Im letzten Schritt (inzisal), die
Kontaktflächen mit einbeziehen.

2.8. Stellen Sie das Modell in den Artikulator
zurück. Gestalten Sie mit der letzten okklusalen
Kompositschicht die Anatomie. Nehmen Sie eine sehr
leichte mesiale, distale und okklusale Überfüllung
vor. Dies ermöglicht die mesiodistalen Kontakte
und den richtigen okklusalen Kontakt, wenn der
gegenüberliegende Zahnbogen mit dem ungehärteten
Material in Okklusion gebracht wird. Härten Sie nur
für 10 Sekunden mit Licht und entfernen dann das
Gipsmodell, um ein Festkleben an angrenzenden
Oberflächen zu verhindern. Beenden Sie die Aushärtung
entsprechend den Härtezeiten im Abschnitt Direkte
Restaurationen (Schritt 7).

2.9. Beginnen Sie nach Herstellung der Okklusalkontakte mit
der Entfernung von überschüssigem Composite um die
Kontaktpunkte herum. Formen Sie Fissuren und Höcker
entsprechend der verbleibenden okklusalen Anatomie.

2.10. Vorsicht ist geboten beim Loslösen der
Restauration vom Modell. Entfernen Sie
kleine Mengen Gips entlang der Restauration.
Der Gips sollte sich rückstandslos von der
auspolymerisierten Restauration entfernen lassen.

2.11. Kontrollieren Sie die Restauration unter Verwendung
des Master-Modells auf Fahnen, Unterschnitte und
Passgenauigkeit. Nehmen Sie die notwendigen
Anpassungen vor und polieren Sie wie in Direkte
Restaurationen Schritt 11-13 beschrieben.

3. Zahnärztliches Vorgehen
3.1. Rauen Sie die inneren Oberflächen der indirekten

Restauration auf.
3.2. Reinigen Sie die Restauration mit einer Seifenlösung in

einem Ultraschallbad und spülen Sie sie anschließend
gründlich ab.

3.3. Befestigung: Zementieren Sie die Restauration unter
Verwendung eines Solventum Befestigungskomposits
nach den Anweisungen des Herstellers.

Lagerbedingungen
• Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf sichtbare

Schäden. Kontaktieren Sie im Zweifel Solventum oder
Ihren Vertriebspartner vor Ort.

• Dieses Produkt ist für den Gebrauch bei Raumtemperatur
ausgelegt. Wenn das Produkt im Kühlschrank
aufbewahrt wird, sollte das Produkt vor der Verwendung
Raumtemperatur erreichen. Die Haltbarkeit bei
Raumtemperatur beträgt
36 Monate. Umgebungstemperaturen, die dauerhaft
über 27 °C liegen, können die Haltbarkeit verringern.
Haltbarkeitsdatum siehe Packung.

• Setzen Sie Restaurationsmaterialien keinen erhöhten
Temperaturen oder starkem Licht aus.

• Lagern Sie Materialien nicht in der Nähe von eugenolhaltigen
Produkten.

Handhabung nach Gebrauch
Kapseln
Kapsel ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte
nach dem Gebrauch entsorgt werden.
Dosierkanülen
Handhabung
Um Kontaminationen zu vermeiden, sollte die Spritze
außerhalb des Behandlungsbereichs mit neuen, unbenutzten
Einmalhandschuhen angefasst werden. Die Spritze kann
nicht wiederaufbereitet werden. Entsorgen Sie die Spritze,
wenn sie kontaminiert ist, z. B. durch Blut, Speichel, Spritzer
von Körperflüssigkeiten oder kontaminierte Hände. Die
Spritze wird durch zufälligen Kontakt mit Wasser, Seife oder
handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionstüchern oder
-sprays nicht beschädigt. Wiederholter Flüssigkeitskontakt
und kräftiges Abwischen können das Etikett beschädigen.
Legen Sie die Spritze nicht in ein Desinfektionsbad oder ein
Reinigungs- und Desinfektionsgerät (Thermodesinfektor).
Kontrolle, Wartung, Test
Untersuchen Sie die Spritze vor jedem Gebrauch auf
Beschädigungen, Verfärbungen und Verunreinigungen.
Verwenden Sie auf keinen Fall beschädigte und kontaminierte
Spritzen.
Inhaltsstoffe
Silanbehandelte Keramik, Bisphenol A-Diglycidylether-
Dimethacrylat, Bisphenol A-Polyethylenglykoldiether-
Dimethacrylat, Diurethandimethacrylat, Silanbehandeltes
Siliziumdioxid, Polyethylenglykoldimethacrylat,
Silanbehandeltes Zirkoniumdioxid,
Triethylenglykoldimethacrylat
SDB/SIB und Entsorgung
• Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB)/

Sicherheitsinformationsblatt (SIB) von Solventum, welches
Sie unter www.Solventum.com abrufen können, oder wenden
Sie sich an Ihre Niederlassung vor Ort, um mehr über die
Entsorgung und über Inhaltsstoffe zu erfahren.

• Entsorgen Sie den Inhalt oder den Behälter in
Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften.

• Bei der Entsorgung kontaminierter Abfälle ist besondere
Vorsicht geboten, um Gesundheitsrisiken durch
unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.

Kundeninformation
• Bitte melden Sie schwere Vorfälle im Zusammenhang mit

dem Gerät an Solventum und die örtlich zuständige Behörde
(EU) oder lokale Regulierungsbehörde.

• Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die
von den Angaben in dieser Anleitung abweichen.

• Eine Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen
Leistung finden Sie unter https://ec.europa.eu/tools/
eudamed, Basic UDI-DI: 01979988401020000000130NG

Garantie
Solventum garantiert, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt
des Kaufs frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.
SOLVENTUM STELLT KEINE WEITEREN GARANTIEN AUS,
INKLUSIVE JEGLICHER STILLSCHWEIGEND VEREINBARTEN
GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Es liegt in der Verantwortung
des Anwenders, die Eignung dieses Produkts für die
jeweilige Applikation sicherzustellen. Sollten während des
Garantiezeitraums Fehler am Produkt auftreten, bestehen
Ihr einziger Gewährleistungsanspruch und die einzige
Verpflichtung von Solventum Company in der Reparatur oder
dem Ersatz des Solventum-Produkts.
Haftungsbeschränkung
Außer in den Fällen, in denen dies gesetzlich verboten ist,
haftet Solventum nicht für Verluste oder Schäden, die durch
dieses Produkt entstehen, unabhängig davon, ob es sich
um direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden
handelt, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder
verschuldensunabhängige Haftung.

Glossar der Symbole

Symboltitel Symbol Beschreibung und
Referenz

Hersteller Kennzeichnet den
Hersteller des
Medizinproduktes.
Quelle: ISO 15223, 5.1.1

Bevollmächtigter
Vertreter in der
Europäischen
Gemeinschaft/
Europäischen Union

Zeigt den
bevollmächtigten
Vertreter in der
Europäischen
Gemeinschaft/
Europäischen Union
an. Quelle: ISO 15223,
5.1.2, 2014/35/EU und/
oder 2014/30/EU

Herstellungsdatum Zeigt das Datum
an, an dem das
Medizinprodukt
hergestellt wurde.
ISO 15223, 5.1.3

Verwendbar bis Zeigt das Datum
an, nach dem das
Medizinprodukt nicht
mehr verwendet
werden darf.
ISO 15223, 5.1.4

Fertigungslosnummer,
Charge

Kennzeichnet die
Chargenbezeichnung
des Herstellers, sodass
das Los oder die
Charge identifiziert
werden kann. Quelle:
ISO 15223, 5.1.5

Artikelnummer Kennzeichnet die
Artikelnummer des
Herstellers, sodass
das Medizinprodukt
identifiziert werden
kann. Quelle:
ISO 15223, 5.1.6

Medizinprodukt Zeigt an, dass
dieses Produkt
ein Medizinprodukt
ist. Quelle:
ISO 15223, 5.7.7

Temperaturlimit Bezeichnet werden die
Temperaturgrenzwerte,
denen das
Medizinprodukt sicher
ausgesetzt werden
kann. ISO 15223, 5.3.7

Nicht
wiederverwenden

Kennzeichnet ein
Medizinprodukt,
das nur zu einem
einmaligen Gebrauch
vorgesehen ist. Quelle:
ISO 15223, 5.4.2

Einmalige
Produktkennung

Kennzeichnung
der Informationen,
die eine eindeutige
Produktkennung
enthalten. Quelle:
ISO 15223, 5.7.10

CE-Zeichen Zeigt die Konformität
mit allen geltenden
Richtlinien und
Verordnungen der
Europäischen Union
unter Beteiligung der
benannten Stelle an.

Bevollmächtigter in
der Schweiz

Zeigt den
Bevollmächtigten in
der Schweiz an. Quelle:
Swissmedic.ch

Siehe
Gebrauchsanweisung/
Begleitbroschüre

Weist darauf
hin, dass die
Gebrauchsanweisung/
Begleitbroschüre
befolgt werden muss.
ISO 7010-M002

Weitere Informationen finden Sie unter
eIFU.Solventum.com

(fr) FRANÇAIS
Description du produit
Le matériau de restauration universel Solventum™ Filtek™
Z500, est un composite de restauration photopolymérisable,
radio-opaque, pour les restaurations antérieures et
postérieures. Les charges sont composées d’agrégats
de charges de zircone/silice de taille moyenne de
0,6 à 1,4 microns avec une taille de particule de 5-20 nm
et de charges de silice non-agglomérées/non-agrégées de
20 nm. La charge inorganique est d'environ 78,5% en poids
(59,5% en volume). Le matériau de restauration Filtek Z500
contient des résines bis-GMA, UDMA, TEGDMA, et
bis-EMA. Un système adhésif Solventum doit être utilisé pour
assurer le collage de la restauration à la structure dentaire.
Le matériau de restauration est disponible en plusieurs
teintes. Il est conditionné en seringues ou en capsules
à dose unique.
Informations générales
Le matériau de restauration universel Filtek Z500 est
conforme à la norme ISO 4049 : Produits de restauration
dentaire à base de polymères classés comme un matériau de
Type 1 et de Classe 2.
Toutes les teintes sont radio-opaques, avec une valeur de
2,1 mm d’aluminium. L’aluminium possède une radio-opacité
équivalente à celle de la dentine. Ainsi, 1 mm de matériau
avec une radio-opacité équivalente à 1 mm d’aluminium
possède une radio-opacité équivalente à celle de la dentine
et à 2 mm d’aluminium équivalente à celle de l’émail.
Utilisation prévue
Résine dentaire composite pour les restaurations antérieures
et postérieures.
Indications d’utilisation
• Les restaurations antérieures et postérieures directes

(y compris les surfaces occlusales)
• Les reconstitutions coronaires
Contre-indications
Aucune
Utilisateurs cibles
Les professionnels dentaires certifiés, par exemple les
dentistes généralistes, ainsi que les assistants dentaires/
hygiénistes qui ont des connaissances théoriques et
pratiques en matière d’utilisation des produits dentaires.
Population de patients visée
La population de patients visée comprend tous les patients
nécessitant un traitement dentaire, sauf si l’état du patient
en limite l’utilisation.
Avantages cliniques
Restauration de l’esthétique et de la fonction buccales.
Risques et effets indésirables
• Réaction allergique (rougeur, gonflement, démangeaisons,

sensation de brûlure près du site d’application)
• Sensibilité/douleur post-opératoire
Précautions et avertissements
Pour les patients
Ce produit contient des substances susceptibles de
provoquer une réaction allergique par contact cutané chez
certaines personnes. Éviter d’utiliser ce produit chez les
patients allergiques aux acrylates. En cas de contact prolongé
avec les tissus buccaux mous, rincer abondamment à l’eau.
En cas de réaction allergique, consulter un médecin au
besoin, retirer le produit si nécessaire et cesser de l’utiliser
à l’avenir.
Pour le personnel dentaire
Ce produit contient des substances susceptibles de
provoquer une réaction allergique par contact cutané chez
certaines personnes. Pour minimiser le risque de réaction
allergique, limiter l’exposition à ces produits. Éviter en
particulier l’exposition aux produits non polymérisés. En cas
de contact cutané, laver la peau à l’eau et au savon. Il est
recommandé de porter des gants de protection et d’éviter
tout contact avec le produit lors de l’utilisation. Les acrylates
peuvent traverser les gants utilisés couramment. En cas
de contact avec le produit, retirer et jeter les gants, puis
se laver immédiatement les mains à l’eau et au savon avant
de remettre des gants neufs. En cas de réaction allergique,
consulter un médecin selon les besoins.
Mode d’emploi
Préparation
1. Prophylaxie : les dents doivent être nettoyées

préalablement avec un mélange de ponce pulvérisée et
d’eau, afin d’éliminer les taches superficielles.

2. Sélection de la teinte : Avant d’isoler la dent, sélectionnez
la ou les teintes appropriées du matériau de restauration
en utilisant un teintier de type VITAPAN® Classic. Certains
conseils pour le choix de la teinte sont précisés ci-dessous.
2.1. Teinte : Les dents ne sont pas monochromes.

Chaque dent peut être divisée en trois zones à teinte
dominante souvent différente.
2.1.1. Tiers cervical : Les restaurations situées dans

cette zone sont caractérisées par différentes
densités de jaune.

2.1.2. Tiers moyen : La restauration du corps de la
dent peut être caractérisée par les teintes grises,
jaunes ou brunes.

2.1.3. Tiers incisal : Les bords incisifs peuvent
contenir une couleur bleue ou grise. En outre,
la translucidité de cette zone et l’étendue de la
partie translucide de la dent à restaurer et des
dents voisines doivent être harmonisées.

2.2. Restaurations importantes : La quantité de couleur qui
apparaît dans la restauration finale est aussi fonction
de l’épaisseur du matériau. La teinte doit donc aussi
être choisie dans la partie du teintier dont l’épaisseur
correspond à l’épaisseur de la future restauration.

2.3. Maquette pour essai de la teinte (Mock up) : Placer
le matériau de restauration de la teinte sélectionnée
sur la surface dentaire avant tout mordançage. Mettre
en forme le matériau en simulant l’épaisseur et la
situation de la future restauration. Photopolymériser
cette maquette. Évaluer le mimétisme des teintes
sous différents éclairages. Détacher le morceau de
matériau de restauration de la dent non mordancée
à l’aide d’une sonde. Si la teinte sélectionnée n’est pas
satisfaisante, répéter l’opération avec une autre teinte
jusqu’à obtention du résultat souhaité.

3. Isolation : l’emploi d’une digue de caoutchouc constitue
la méthode privilégiée. Des rouleaux de coton et une
aspiration efficace peuvent également convenir.

Restaurations directes
1. Préparation de la cavité :

1.1. Restaurations antérieures : Utiliser des préparations
pour cavité traditionnelles pour les restaurations de
classe III, IV et V.

1.2. Restaurations postérieures : Préparer la cavité. Les
lignes et les points anguleux doivent être arrondis.
Aucun résidu d’amalgame ou de fond de cavité ne doit
être laissé sur les parois internes de la préparation,
sous peine d’interférer avec la transmission de
la lumière et, par conséquent, d’entraîner une
photopolymérisation défectueuse du matériau
de restauration.

2. Protection pulpaire : En cas d’exposition pulpaire directe et
si la situation clinique permet un coiffage direct, appliquer
une petite quantité d’hydroxyde de calcium sur la pulpe
exposée, puis appliquer une couche de base/liner verre
ionomère photopolymérisable Vitrebond™ Plus. Dans
les cavités, le Vitrebond Plus peut également être utilisé
pour recouvrir les parties profondes de la préparation. Se
reporter au mode d’emploi du liner/base Vitrebond Plus
pour plus de détails.

3. Mise en place de la matrice :
3.1. Restaurations antérieures : les bandes matrices en

Mylar et les moules transparents peuvent être utilisés
pour réduire la quantité de matériau à utiliser.

3.2. Restaurations postérieures : Mettre en place une
fine bande matrice métallique à bords mousses ou
une bande préformée en Mylar ou en métal. Insérer
fermement des coins interdentaires. Brunir la bande
matrice pour établir la forme de contour proximale et
le point de contact. Adapter la bande pour une bonne
herméticité cervicale et éviter les débordements.
Remarque : Selon les préférences du praticien, la
matrice peut également être mise en place après le
mordançage amélaire et les différentes étapes du
système adhésif.

4. Système adhésif : Respectez les instructions du fabricant
pour l’étape de mordançage, l’application du primaire,
de l’adhésif et la photopolymérisation.

5. Application du composite : Suivre le mode d’emploi
correspondant au système de distribution choisi.
5.1. Seringue : Appliquer la quantité nécessaire de matériau

de restauration avec la seringue sur le bloc à spatuler en
tournant lentement le piston dans le sens des aiguilles
d’une montre. Pour éviter l’écoulement du matériau de
restauration après sa distribution sur le bloc, tourner
le piston d’un demi-tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour mettre fin à l’écoulement du
composite. Replacer immédiatement le capuchon sur la
seringue. Si le matériau n’est pas utilisé immédiatement,
le matériau délivré doit être protégé de la lumière.

5.2. Capsule à dose unique : Insérez la capsule dans
l’applicateur. Consultez le mode d’emploi de
l’applicateur de matériaux de restauration pour
connaître toutes les instructions et les précautions
d’utilisation des produits. Extrudez le matériau
de restauration directement dans la cavité.

6. Application :
6.1. Placer et photopolymériser le matériau par couches,

comme indiqué à la Section 7.
6.2. Remplir la cavité légèrement en excès pour permettre

au composite de s’étendre au-delà des limites
cavitaires. Mettre en forme et sculpter à l’aide
d’instruments pour composite appropriés.

6.3. Éviter toute source lumineuse intense dans le champ
opératoire.

6.4. Conseils pour la mise en place en secteur postérieur :
6.4.1. Pour faciliter son adaptation, placer une première

couche de matériau de 1 mm dans la boîte
proximale de la préparation.

6.4.2. Un fouloir (ou instrument similaire) peut être
utilisé pour adapter le matériau aux parois
internes de la cavité.

7. Photopolymérisation : ce matériau est conçu pour être
photopolymérisé à l’aide d’une lampe à photopolymériser
halogène ou LED affichant une intensité minimale de
400mW/cm2 dans la plage de longueur d’onde de
400 à 500 nm. Photopolymériser chaque couche en
exposant la totalité de sa surface à la lumière visible
de haute intensité, comme celle émise par les lampes
Solventum. Maintenir le guide faisceau aussi près que
possible du matériau lors de la photopolymérisation.

Teintes Epaisseur de
la couche

Temps de
photopolymérisation

Toutes les autres
teintes

2,0 mm 20 secondes

Teintes opaques 1,5 mm 40 secondes

8. Mise en forme : Dégrossir les surfaces de la restauration
à l’aide des fraises à polir diamantées ou de meulettes.
Dégrossir les surfaces proximales avec des strips abrasifs
Sof-Lex™.

9. Ajustage de l’occlusion : Vérifier l’occlusion avec un papier
à articuler fin. Vérifier les contacts en relation centrée et en
latéralité. Ajuster soigneusement l’occlusion à l’aide d’une
fraise à polir fine diamantée ou d’une meulette.

10. Finition et polissage : polir avec le système de finition et
de polissage Sof-Lex™.

Technique indirecte pour inlays, onlays ou facettes
1. Procédure dentaire

1.1. Sélection de la teinte : Choisir la/les teinte(s)
appropriée(s) de matériau de restauration universel
Filtek Z500 avant l’isolation. Si la restauration est
suffisamment profonde, l’utilisation de la teinte opaque
en couche profonde est recommandée.

1.2. Préparation : préparer la dent.
1.3. Réalisation d’une empreinte : après préparation

complète de la dent, réaliser une empreinte de
cette dernière en suivant les recommandations du
fabricant du matériau d’empreinte choisi. Un matériau
d’empreinte, tel que ceux fabriqués par la société
Solventum, peut être utilisé.

2. Procédure en laboratoire
2.1. Réaliser la coulée en plâtre de l’empreinte. Si une

technique d’empreinte « mordue » a été choisie, placer
les broches au niveau de la dent préparée.

2.2. Séparer le modèle en plâtre de l’empreinte au bout
de 45 à 60 minutes. Placer les broches dans le die et
reposer le moule comme pour une procédure typique
de couronne ou de bridge. Monter sur occluseur ou
articulateur le modèle avec le modèle antagoniste.

2.3. Si une deuxième empreinte n’a pas été envoyée, réaliser
un deuxième modèle en utilisant la même empreinte.
Celui-ci est à utiliser comme modèle de travail.

2.4. Séparer la préparation avec une scie de laboratoire,
éliminer les excès ou exposer les limites de la
préparation de façon à ce que celles-ci soient toutes
facilement accessibles. Identifier les limites de la
préparation au moyen d’un crayon rouge si nécessaire.
Si ceci est jugé utile, placer un espaceur à ce moment
précis du protocole.

2.5. Tremper le « die » dans de l’eau, puis appliquer une très
fine couche de produit séparateur à l’aide d’un pinceau.
Laisser sécher un certain temps, puis ajouter une
seconde couche fine.

2.6. Placer la première couche de composite au fond
de la préparation, à l’écart des limites, et suivre les
recommandations de photopolymérisation décrites
dans la section Restauration directe (Section 7).

2.7. Appliquer et photopolymériser les autres couches
de composite. Laisser le dernier incrément (incisif ou
occlusal) inclure les zones de contact.

2.8. Placer le die dans le modèle, dans l’articulateur.
Ajouter la dernière couche de composite à la surface
occlusale. Placer le composite légèrement en excès
en mésial, en distal et en occlusal. Cela permet de
régler correctement les points de contact mésial et
distal et les contacts occlusaux dans le composite
non polymérisé lors de la mise en occlusion avec le
modèle de l’arcade antagoniste. Photopolymériser
pendant dix secondes seulement, et retirer ensuite le
modèle pour ne pas coller aux dents adjacentes. Finir
la polymérisation en observant les temps de la section
Restauration directe (Section 7).

2.9. Quand les contacts occlusaux sont parfaitement
réglés, commencer à éliminer les excès de composite
autour des points de contacts. Développer les pans et
sillons occlusaux pour recréer une anatomie occlusale
adéquate.

2.10. Le dégagement de l'élément prothétique du modèle
doit être fait avec délicatesse. Casser une petite
partie du die en plâtre tout autour de la restauration.
Le die en plâtre doit être éliminé proprement tout
autour de la restauration, jusqu’à pouvoir dégager
totalement celle-ci.

2.11. En utilisant le maître modèle, vérifier la restauration
pour découvrir les éventuels manques, contre-
dépouilles et vérifier l'adaptation. Ajuster si nécessaire,
puis polir comme mentionné ci-dessus à la section
Restauration directe, étapes 8 à 10.

3. Procédure dentaire
3.1. Rendre rugueux l’intrados de la restauration indirecte.
3.2. Nettoyer l’élément prothétique avec une solution

savonneuse contenue dans un bac à ultrasons et rincer
soigneusement.

3.3. Collage/scellement : Le scellement/collage de la
restauration indirecte doit être réalisé avec un système
de ciment résine Solventum en suivant attentivement
les instructions du fabricant.

Conditions de stockage
• Avant utilisation, inspectez visuellement le produit pour

détecter toute détérioration. En cas de doute, veuillez
contacter Solventum ou votre distributeur local.

• Ce produit est destiné à un usage à température ambiante.
En cas de conservation au réfrigérateur, attendre que le
produit soit revenu à température ambiante avant toute
utilisation. La durée de conservation à température ambiante
est de 36 mois. Les températures ambiantes dépassant
souvent les 27 °C/80 °F peuvent réduire la durée de
conservation du produit. Voir la date limite d’utilisation sur
l’emballage extérieur.

• Ne pas exposer les matériaux de restauration à des
températures élevées ou à une lumière intense.

• Ne pas stocker les matériaux à proximité de produits
contenant de l’eugénol.

Manipulation après utilisation
Capsules
La capsule est à usage unique et doit être jetée après son
utilisation.
Seringues
Manipulation
La seringue doit être manipulée en dehors de la zone de
traitement avec des gants jetables neufs et non utilisés
afin d'éviter toute contamination. La seringue ne peut pas
être retraitée. Jeter la seringue si elle est contaminée, par
exemple par du sang, de la salive, des projections de fluides
corporels ou des mains contaminées. La seringue ne sera
pas endommagée par un contact accidentel avec de l'eau, du
savon, des lingettes ou des pulvérisateurs pour nettoyage et
désinfection standard. Un contact répété avec un liquide et un
essuyage vigoureux peuvent endommager l'étiquette. Ne pas
mettre la seringue dans un bain de désinfection ou un laveur-
désinfecteur (désinfecteur thermique).
Inspection, entretien, essai
Examiner la seringue pour vérifier qu’elle ne présente aucun
signe de dommage, de décoloration ou de contamination
avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de seringues
endommagées et contaminées en aucun cas.
Composition
Céramique traitée au silane, diméthacrylate d’éther
diglycidylique de bisphénol A, diméthacrylate de polyéthylène
glycol polyéther de bisphénol A, diméthacrylate de diuréthane,
silice traitée au silane, diméthacrylate de triéthylène glycol,
hexafluorophosphate de diphényliodonium
FDS/FIS et élimination des déchets
• Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) ou la fiche

d’information de sécurité (FIS) de Solventum disponible
sur www.Solventum.com ou contactez votre filiale locale
pour obtenir des informations concernant la composition
et l’élimination des déchets.

• Éliminez le contenu ou le contenant conformément à toutes
les réglementations applicables.

• Prêtez une attention particulière à la mise au rebut des
déchets contaminés afin d’éviter tout risque pour la santé
attribuable à une mauvaise manipulation.

Informations à l’attention de l’utilisateur
• Veuillez signaler tout incident grave lié à l’appareil à

Solventum et à l’autorité compétente locale (UE) ou à
l’autorité réglementaire locale.

• Nul n’est autorisé à fournir des informations différentes de
celles fournies dans le présent mode d’emploi.

• Un résumé de la sécurité et des performances cliniques est
accessible à l’adresse https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
IUD-ID de base : 01979988401020000000130NG

Garantie
Solventum garantit que ce produit sera exempt de
défauts matériels et de fabrication au moment de l’achat.
SOLVENTUM NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE,
NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si
le produit est adapté à l’emploi envisagé. Si ce produit est
défectueux pendant la période de garantie, votre seul recours
et l’unique obligation de la société Solventum sont de réparer
ou de remplacer le produit Solventum.
Limitation de responsabilité
Sauf interdiction légale, Solventum ne serait être tenue pour
responsable des pertes ou des dommages éventuels résultant de
ce produit, qu’ils soient directs, indirects, spécifiques, accidentels
ou consécutifs, quelle que soit la raison invoquée, y compris la
garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

Glossaire des symboles
Symbol Title Symbol Description and

Reference
Fabricant Indique le fabricant du

dispositif médical. Source :
ISO 15223, 5.1.1

Représentant
autorisé pour la
Communauté
européenne
/ l’Union
européenne

Indique le représentant
autorisé dans la
Communauté européenne
/ l’Union européenne.
Source : ISO 15223,
5.1.2, 2014/35/UE, et/ou
2014/30/UE

Date de
fabrication

Indique la date à laquelle
le dispositif médical a été
fabriqué. ISO 15223, 5.1.3

A utiliser avant Indique la date après
laquelle le dispositif
médical ne peut plus être
utilisé. ISO 15223, 5.1.4

Batch code Indique la désignation de
lot du fabricant de façon
à identifier le lot. Source :
ISO 15223, 5.1.5

Numéro de
référence

Indique le numéro de
référence du produit
de façon à identifier le
dispositif médical. Source :
ISO 15223, 5.1.6

Dispositif médical Stipule que le dispositif
est un dispositif médical.
Source : ISO 15223, 5.7.7

Limite de
température

Indique les limites de
température auxquelles le
dispositif médical peut être
soumis. ISO 15223, 5.3.7

Pas de
réutilisation

Renvoie à un dispositif
médical qui est prévu
pour une seule utilisation.
Source : ISO 15223, 5.4.2

Identifiant unique
des dispositifs

Identifie un transporteur
contenant des informations
d’un identifiant unique
des dispositifs. Source :
ISO 15223, 5.7.10

Marquage CE Indique la conformité
du produit avec toutes
les réglementations et
directives de l’Union
européenne avec
la participation d’un
organisme notifié.

Représentant
autorisé en Suisse

Indique le représentant
autorisé en Suisse. Source :
Swissmedic.ch

Voir le livret/
manuel
d’instructions

Indique la nécessité
de lire le livret/
manuel d’instructions.
ISO 7010-M002

Pour plus d’informations, visitez eIFU.Solventum.com

((it) ITALIANO
Descrizione del prodotto
Il materiale da restauro universale Solventum™ Filtek™
Z500 è un composito radiopaco per restauri attivato da luce
visibile, progettato per essere utilizzato nei restauri anteriori
e posteriori. I riempitivi sono una combinazione di particelle
aggregate in cluster di zirconia/silica con una dimensione
media delle particelle del cluster di 0,6 - 1,4 micron con
dimensione delle particelle primarie di 5-20 nm e un filler
in silica non agglomerato/non aggregato di 20 nm. Il carico
del riempitivo inorganico è di circa 78,5% in termini di peso
(59,5% in termini di volume). Il materiale da restauro Filtek
Z500 contiene le resine bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA
e bis-EMA. E necessario l impiego di un sistema adesivo per
fissare in modo permanente il restauro alla struttura dentale.
Il materiale da restauro è disponibile in un’ampia gamma
di colori. È confezionato in siringhe tradizionali e capsule
monodose.
Informazioni generali
Il materiale da restauro universale Filtek Z500 è conforme
alla norma ISO 4049: Materiale per restauro dentale a base
polimerica classificato come materiale di tipo 1 e classe 2.
Tutte le tonalità sono radiopache, con un valore di 2,1 mm di
alluminio. L'alluminio ha una radiopacità equivalente a quella
della dentina. Pertanto 1 mm di materiale, con una radiopacità
equivalente a 1 mm di alluminio, ha la radiopacità della dentina
e 2 mm di alluminio è equivalente allo smalto.
Uso previsto
Una resina composita dentale per restauri anteriori e posteriori.
Istruzioni per l'uso
• restauri diretti anteriori e posteriori (comprese le superfici

occlusali)
• ricostruzione di monconi
Controindicazioni
Nessuna
Usi previsti
Odontoiatri laureati, ovvero dentisti generici, assistenti/
igienisti dentali, con conoscenze teoriche e pratiche nell'uso
dei prodotti dentali.
La popolazione dei pazienti di destinazione
La popolazione di pazienti prevista comprende tutti i pazienti
che necessitano di trattamenti odontoiatrici, a meno che le
condizioni del paziente non ne limitino l’utilizzo.
Benefici clinici
Ripristino dell'estetica e della funzionalità orale.
Rischi ed effetti indesiderati
• Reazione allergica (ad esempio, rossore, gonfiore, prurito,

sensazione di bruciore in prossimità del sito di applicazione)
• Sensibilità/dolore post-operatori
Precauzioni e avvertenze
Per i pazienti
Questo prodotto contiene sostanze che possono causare una
reazione allergica al contatto con la pelle di alcuni individui.
Evitare l'uso di questo prodotto in pazienti con allergie note
all’acrilato. Se si verifica un contatto prolungato con il tessuto
orale molle, sciacquare con abbondante acqua. Se si verifica
una reazione allergica, consultare un medico, rimuovere il
prodotto se necessario e sospenderne l’uso futuro.
Per il personale odontoiatrico
Questo prodotto contiene sostanze che possono causare una
reazione allergica al contatto con la pelle di alcuni individui.
Per diminuire i rischi di una reazione allergica, ridurre al
minimo l'esposizione a questi materiali. In particolare, evitare
l'esposizione a prodotti non polimerizzati. In caso di contatto
con la cute, lavare la parte interessata con acqua e sapone.
Si consiglia l'uso di guanti protettivi e l'adozione di tecniche
senza contatto. Gli acrilati possono penetrare nei guanti di
uso comune. In caso di contatto del prodotto con i guanti,
rimuoverli e gettarli, lavare immediatamente le mani con acqua
e sapone e indossare un nuovo paio di guanti. In caso di
reazione allergica, contattare il medico se necessario.
Istruzioni per l'uso
Preparazione
1. Profilassi: Pulire i denti con acqua e pomice per rimuovere

le macchie in superficie.
2. Selezione del colore: Prima di isolare il dente, selezionare

le tinte appropriate del materiale da restauro utilizzando una
scala colori standard VITAPAN® Classic. Di seguito vengono
elencati alcuni suggerimenti per una corretta scelta.
2.1. Colore: I denti non sono monocromatici. Il dente può

essere diviso in tre aree, ognuna delle quali possiede
una caratteristica colorazione.
2.1.1. Area gengivale: i restauri nell'area gengivale

avranno una consistente predominanza di giallo.
2.1.2. Area del corpo: i restauri effettuati in questa zona

avranno una consistente predominanza di grigio,
giallo o marrone.

2.1.3. Area incisale: Il bordo incisale ha una consistente
predominanza di blu o grigio. Inoltre, è necessario
far corrispondere le proprietà traslucide di
quest'area e della porzione traslucida del dente da
restaurare con quelle dei denti circostanti.

2.2. Spessore del restauro: Il colore finale di un restauro
è in parte determinato dal suo spessore. Si consiglia di
scegliere il colore utilizzando la scala colori e optando
per lo spessore che più si avvicina a quello del restauro
da effettuare.

2.3. Preparazione del modello: Collocare la tinta scelta
del materiale da restauro sul dente non mordenzato.
Adattare il materiale per riprodurre lo spessore e il sito
del restauro. Polimerizzare. Verificare la corrispondenza
cromatica sotto diverse fonti di luce. Rimuovere, con
una sonda, il materiale dal dente non mordenzato.
Ripetere il processo con altri colori, sino a quando non
si trova il colore più appropriato.

3. Isolamento: una barriera in gomma è il metodo di
isolamento consigliato. In alternativa è possibile utilizzare
anche i rulli di cotone e un dispositivo di evacuazione.

Restauri diretti
1. Preparazione della cavità:

1.1. Restauri anteriori: Utilizzare la preparazione della cavità
convenzionale per restauri di III, IV e V classe.

1.2. Restauri posteriori: Preparare la cavità. Arrotondare
gli angoli delle creste e degli spigoli. All'interno della
preparazione non deve essere lasciato nessun residuo
di amalgama o altro materiale di base perché potrebbe
interferire con la trasmissione della luce e, quindi, con
l'indurimento finale del materiale da restauro.

2. Protezione della polpa: nel caso di esposizione della polpa
o se la situazione clinica suggerisce un incappucciamento
diretto, utilizzare una minima quantità di idrossido di calcio
sulla parte esposta ed applicare poi Vitrebond™ Plus, vetro
ionomero fotopolimerizzabile liner/base. Vitrebond Plus
liner/base può anche essere utilizzato per rivestire le aree
di base delle cavità profonde. Per maggiori dettagli, fare
riferimento alle istruzioni per l'uso di Vitrebond Plus.

3. Posizionamento della matrice:
3.1. Restauri anteriori: Per minimizzare la quantità di

materiale utilizzato, si consiglia l'utilizzo di strisce tipo
Mylar o di corone pre-formate.

3.2. Restauri posteriori: Applicare una matrice di metallo
morbida e sottile o una matrice Mylar modellata o una
matrice di metallo modellata e bloccare con i cunei.
Brunire la banda della matrice per definire il contorno
prossimale e l'area di contatto. Adattare la banda per
sigillare la zona gengivale ed evitare debordamenti.
Nota: se lo si desidera, la matrice può essere applicata
dopo la mordenzatura dello smalto e l'applicazione
dell'adesivo.

4. Sistema adesivo: Seguire le istruzioni del produttore
relative a mordenzatura, priming, applicazione dell’adesivo
e polimerizzazione.

5. Applicazione del composito: Seguire le istruzioni relative al
sistema di erogazione scelto.
5.1. Siringa: Erogare la quantità necessaria di materiale da

restauro dalla siringa sul blocchetto di miscelazione,
ruotando lentamente l’impugnatura in senso orario.
Per evitare sprechi di materiale, quando l’erogazione
è completa, ruotare l’impugnatura di mezzo giro in
senso antiorario per interrompere la fuoriuscita del
materiale. Rimettere subito il tappo della siringa. Se il
materiale erogato non viene utilizzato immediatamente,
proteggerlo dalla luce.

5.2.Capsula monodose: Inserire la capsula nell’erogatore.
Per le istruzioni complete e le precauzioni, fare
riferimento alle istruzioni specifiche dell’erogatore del
materiale da restauro. Estrudere il materiale da restauro
direttamente nella cavità.

6. Posizionamento:
6.1. Posizionare e fotopolimerizzare il materiale da restauro

con la tecnica incrementale seguendo le indicazioni
della sezione 7.

6.2. Riempire abbondantemente la cavità in modo da
permettere l'estensione del composito al di là dei
margini della cavità. Contornare e sagomare con
strumenti di modellazione appropriati per il composito.

6.3. Evitare la luce intensa sul campo di lavoro.
6.4. Suggerimenti per il posizionamento nei posteriori:

6.4.1. Per facilitare l'adattamento, il primo strato da
1 mm può essere posizionato e adattato al box
prossimale.

6.4.2. È possibile utilizzare uno strumento per
condensazione (o uno strumento da
modellazione) per adattare il materiale alla forma
della cavità.

7. Polimerizzazione: Il prodotto deve essere polimerizzato
con esposizione a una luce alogena o LED con un’intensità
minima di 400 mW/cm2 nell’intervallo di 400-500 nm.
Fotopolimerizzare ogni singolo incremento esponendo
l'intera superficie a una fonte luminosa a elevata intensità,
ad esempio una lampada fotopolimerizzatrice Solventum.
Durante l'esposizione alla luce, tenere il puntale della
lampada il più vicino possibile al restauro.

Colori Profondità degli
incrementi

Tempo di
polimerizzazione

Tutti gli altri colori 2,0 mm 20 sec

Colori opachi 1,5 mm 40 sec
8. Rifinitura: Rifinire le superfici del restauro con strumenti

diamantati, frese o pietre di finitura a grana fine. Rifinire le
superfici prossimali con le strisce Sof-Lex™.

9. Regolare l’occlusione: Verificare l'occlusione con una carta
articolazione sottile. Esaminare i contatti in escursione
centrica e laterale. Regolare accuratamente l'occlusione
rimuovendo il materiale con strumenti diamantati o pietre di
finitura a grana fine.

10. Rifinitura e lucidatura: rifinire col sistema di rifinitura e
lucidatura Sof-Lex™.

Procedura indiretta per inlay, onlay o veneer
1. Procedura per lo Studio

1.1. Selezione del colore: Scegliere le tinte appropriate
di materiale da restauro universale Filtek Z500 prima
dell'isolamento. Se il restauro è sufficientemente
profondo, si consiglia di utilizzare una sfumatura opaca.

1.2. Preparazione: Preparare il dente.
1.3. Rilevamento dell'impronta: Una volta completata la

preparazione, eseguire un’impronta del dente preparato
seguendo le istruzioni del produttore del materiale da
impronta scelto. È possibile utilizzare un materiale da
impronta come quello prodotto da Solventum Company.

2. Procedura di laboratorio
2.1. Colare l'impronta della preparazione con gesso. Se è

stato utilizzato un portaimpronta per tecnica "triple tray",
posizionare i perni vicino al sito della preparazione.

2.2. Separare il calco dall'impronta dopo 45-60 minuti.
Posizionare i perni nel gesso e alla base del modello
come nella consueta procedura per ponti e corone.
Montare o articolare il calco e l'antagonista su un
articolatore adeguato.

2.3. Se non è stata inviata una seconda impronta, colare un
secondo calco utilizzando la stessa impronta. Questo
deve essere usato come modello di lavoro.

2.4. Separare la preparazione con un seghetto da
laboratorio e rimuovere gli eccessi o esporre i margini
in modo che possano facilmente essere lavorati. Se
necessario, segnare i margini con una matita rossa.
Aggiungere ora uno spaziatore, se è richiesto.

2.5. Immergere lo stampo in acqua. Successivamente, con
un pennello, applicare uno strato molto sottile di mezzo
separatore sulla preparazione. Lasciare asciugare un
poco e applicare un altro strato sottile.

2.6. Aggiungere il primo incremento di composito sul fondo
della preparazione, stando lontano dai margini, e seguire
i consigli per la polimerizzazione descritti nella sezione
Restauro diretto (fase 7).

2.7. Posizionare e polimerizzare ulteriori incrementi di
composito. Consentire che l'ultimo incremento
(incisale) includa le aree di contatto.

2.8. Riposizionare lo stampo nell’arco articolato. Aggiungere
l'ultimo incremento di composito alla superficie
occlusale. Riempire molto leggermente mesialmente,
distalmente e occlusalmente. Questo consentirà i
contatti mesiodistali e il corretto contatto occlusale
quando l'arcata opposta verrà portata in occlusione
con l'incremento non polimerizzato. Fotopolimerizzare
per soli 10 secondi e quindi rimuovere il modello
per evitare che si attacchi alle superfici adiacenti.
Completare la fotopolimerizzazione seguendo i tempi di
polimerizzazione indicati nella sezione Restauro diretto
(passaggio 7).

2.9. Con i contatti occlusali già creati, iniziare a rimuovere
gli eccessi di materiale intorno ai punti di contatto.
Modellare i solchi e le creste come da restante
anatomia occlusale.

2.10. Rimuovere con cura il manufatto dal modello. Spezzare
piccole quantità di modello intorno al restauro, il gesso
dello stampo deve staccarsi facilmente dal restauro
indurito, fino a quando tutto il restauro non viene
liberato.

2.11. Usando il modello master, controllare il manufatto
per rilevare eventuali sottosquadri e adattamenti
vari. Adattare in base alle esigenze, quindi levigare
come indicato in precedenza in Restauro diretto,
passaggi 8-10.

3. Procedura per lo Studio
3.1. Irruvidire le superfici interne del restauro indiretto.
3.2. Lavare il manufatto in una soluzione di sapone in un

bagno ad ultrasuoni e risciacquare a fondo.
3.3. Cementazione: Cementare il manufatto con un cemento

resinoso Solventum, facendo riferimento alle istruzioni
per l'uso del prodotto scelto.

Condizioni di conservazione
• Prima dell’uso, ispezionare visivamente il prodotto per

verificare che non presenti danni. In caso di dubbi,
contattare Solventum o il distributore locale.

• Questo prodotto è progettato per essere utilizzato a
temperatura ambiente. Se conservato in luogo fresco,
consentire al prodotto di raggiungere la temperatura
ambiente prima dell'uso. La durata di conservazione a
temperatura ambiente è di 36 mesi. Temperature ambiente
normalmente superiori a 27 °C/80 °F potrebbero ridurne
la durata. Per la data di scadenza vedere l’esterno della
confezione.

• Non esporre i materiali da restauro a temperature elevate o
alla luce intensa.

• Non conservare i materiali in prossimità di prodotti
contenenti eugenolo.

Gestione dopo l'uso
Capsule
La capsula è esclusivamente monouso e deve essere eliminata
dopo l'uso.
Siringhe
Manipolazione
Per prevenire la contaminazione, la siringa deve essere
manipolata fuori dall'area di trattamento, con guanti monouso
nuovi e inutilizzati. La siringa non può essere rilavorata.
Smaltire la siringa se contaminata, ad esempio, con sangue,
saliva, spruzzi di fluidi corporei o mani contaminate. La siringa
non viene danneggiata dal contatto accidentale con acqua,
sapone, oppure salviettine o spray standard per la pulizia e la
disinfezione. Il contatto ripetuto con i liquidi e una strofinata
energica possono danneggiare l'etichetta. Non collocare
la siringa in un bagno di disinfezione o in un dispositivo di
lavaggio-disinfezione (disinfettatrice termica).
Ispezione, manutenzione e test
Prima di ogni utilizzo, esaminare la siringa per verificare
l'assenza di danni, scolorimento o contaminazione. Non
utilizzare in nessun caso siringhe danneggiate o contaminate.
Ingredienti
Ceramica trattata con silano, bisfenolo A diglicidil etere
dimetacrilato, bisfenolo A polietilene dimetacrilato di glicole
dietilenico, diuretano dimetacrilato, silice trattata con silano,
dimetacrilato di glicole trietilenico, esafluorofosfato di
difeniliodonio
SDS/SIS e smaltimento
• Consultare le schede di sicurezza (SDS) e di informazioni

sulla sicurezza (SIS) Solventum disponibili all’indirizzo
www.Solventum.com o contattare la filiale di zona per
informazioni sullo smaltimento e gli ingredienti.

• Smaltire il contenuto o il contenitore in conformità a tutte
le normative vigenti.

• Prestare particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti
contaminati per evitare rischi per la salute dovuti a una
gestione impropria.

Informazioni per i clienti
• Segnalare a Solventum e all'autorità locale competente (UE),

o all'autorità di regolamentazione locale qualsiasi incidente
grave che si verifica in connessione all'uso del dispositivo.

• Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse
da quelle indicate in questo foglio illustrativo.

• All’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
è disponibile un riepilogo delle prestazioni cliniche e di
sicurezza, UDI-DI di base: 01979988401020000000130NG

Garanzia
Solventum garantisce che, al momento dell'acquisto, questo
prodotto è esente da difetti di materiali e fabbricazione.
SOLVENTUM NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE
EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ
O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. L'utente è
l'unico responsabile della decisione relativa all'idoneità di
questo prodotto per gli usi che ne farà. Se il prodotto risulta
essere difettoso entro il periodo di garanzia, l’unico rimedio e
l’unico obbligo di Solventum Company sarà la riparazione o la
sostituzione del prodotto Solventum.
Limitazione di responsabilità
Se non espressamente vietato per legge, Solventum non sarà
responsabile di eventuali perdite o danni derivanti da questo
prodotto, siano essi diretti, indiretti, speciali, incidentali o
consequenziali, qualunque sia la teoria sostenuta, compresi
garanzia, contratto, negligenza o responsabilità oggettiva.

Glossario dei simboli

Titolo del simbolo Simbolo Descrizione del simbolo

Produttore Indica il produttore del
dispositivo medico. Fonte:
ISO 15223, 5.1.1

Rappresentante
autorizzato
nella Comunità
Europea/Unione
Europea

Indica il rappresentante
autorizzato nella Comunità
Europea/Unione
Europea. Fonte: ISO 15223,
5.1.2, 2014/35/UE e/o
2014/30/UE

Data di
produzione

Indica la data di
fabbricazione del
dispositivo medico.
ISO 15223, 5.1.3

Utilizzabile fino al Mostra la data dopo la
quale il dispositivo medico
non può più essere usato.
ISO 15223, 5.1.4

Numero di lotto Mostra la denominazione
del lotto del produttore,
in modo da potere
identificare il lotto o
la partita. Fonte:
ISO 15223, 5.1.5

Numero di
articolo

Mostra il numero di articolo
del produttore, in modo
da potere identificare il
dispositivo medico.
Fonte: ISO 15223, 5.1.6

Dispositivo
medico

Indica che l’articolo è un
dispositivo medico. Fonte:
ISO 15223, 5.7.7

Limite di
temperatura

Sono definiti i valori limite
della temperatura ai quali si
può esporre il dispositivo
medico con sicurezza.
ISO 15223, 5.3.7

No riutilizzo Indica un dispositivo
medico esclusivamente
monouso. Fonte:
ISO 15223, 5.4.2

Identificativo
unico del
dispositivo

Indica un vettore che
contiene informazioni
sull’Identificativo unico del
dispositivo. Fonte:
ISO 15223, 5.7.10

Marchio CE Indica la conformità a
tutti i regolamenti e le
direttive dell’Unione
Europea applicabili con
il coinvolgimento di
organismi notificati.

Rappresentante
svizzero
autorizzato

Indica il rappresentante
autorizzato in Svizzera.
Fonte: Swissmedic.ch

Fare riferimento
al manuale/
libretto
d’istruzioni

Indica che si deve leggere
il manuale/libretto
d’istruzioni.
ISO 7010-M002

Per maggiori informazioni vedere eIFU.Solventum.com

(es) ESPAÑOL
Descripción del producto
El material restaurador universal Solventum™ Filtek™ Z500 es
un composite restaurador fotopolimerizable diseñado para ser
usado en restauraciones de dientes anteriores y posteriores.
El relleno son una combinación de partículas agregadas de
sílice/zirconia con un tamaño medio de 0,6 a 1,4 micras
y un tamaño principal de 5-20 nm, y un relleno de sílice
no aglomerado/no agregado de 20 nm. La carga de
relleno inorgánico es del 78,5 % en peso (59,5% en
volumen). El restaurador Z500 contiene bis-GMA, UDMA,
TEGDMA, y resinas bis-EMA. Se usa un adhesivo dental de
Solventum para adherir de forma definitiva la restauración a la
estructura dental. Este restaurador esta disponible en una gran
variedad de colores. Se presenta en jeringas tradicionales y
cápsulas unidosis.
Información general
El Restaurador universal Filtek™ Z500 cumple con la norma
ISO 4049: Material de restauración dental a base de polímero
clasificado como material de tipo 1 y clase 2.
Todos los colores son radiopacos, con un valor de 2,1 mm
de aluminio. El aluminio tiene una radiopacidad equivalente
a la de la dentina. Por tanto, 1 mm de material con una
radiopacidad equivalente a 1 mm de aluminio tiene una
radiopacidad equivalente a la de la dentina y 2 mm de aluminio
es equivalente al esmalte.
Uso previsto
Una resina compuesta dental para restauraciones tanto de
dientes anteriores como posteriores.
Indicaciones de uso
• Restauraciones anteriores y posteriores directas (incluidas

superficies oclusales)
• Reconstrucción de muñones
Contraindicaciones
Ninguna
Usuarios previstos
Profesionales odontológicos con la debida formación, es
decir, dentistas generales, auxiliares/higienistas dentales, que
tengan conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de
productos dentales.
Población de pacientes prevista
La población de pacientes prevista incluye a todos los
pacientes que requieran tratamiento odontológico, a menos
que la enfermedad del paciente limite su uso.
Ventajas clínicas
Restauración de la estética y función bucal.
Riesgos y efectos indeseables
• Reacción alérgica (es decir, enrojecimiento, hinchazón,

picazón, ardor, molestias cerca de la zona de aplicación)
• Sensibilidad o dolor postoperatorio
Precauciones y advertencias
Para pacientes
Este producto contiene sustancias que pueden causar
reacciones alérgicas al entrar en contacto con la piel en
determinadas personas. No utilice este producto en pacientes
con alergias conocidas a los acrilatos. Si se produce un
contacto prolongado con los tejidos blandos orales, lave
abundantemente con agua. En caso de reacción alérgica,
solicite atención médica adecuada, elimine el producto si fuera
necesario y no lo utilice en el futuro.
Para el personal odontológico
Este producto contiene sustancias que pueden causar
reacciones alérgicas al entrar en contacto con la piel en
determinadas personas. Para reducir el riesgo de reacciones
alérgicas, reduzca al mínimo la exposición a estos materiales.
En particular, evite la exposición al producto sin polimerizar.
En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con
agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes protectores
y de una técnica sin contacto. El acrilato puede atravesar los
guantes de uso habitual. Si el producto entra en contacto con
el guante, quíteselo y deséchelo; lávese inmediatamente las
manos con agua y jabón, y colóquese un guante nuevo. Si se
produce una reacción alérgica, solicite atención médica según
sea necesario.
Instrucciones de uso
Preparación
1. Profilaxis: Se debe limpiar el diente con piedra pómez y

agua para quitar las manchas de la superficie.
2. Selección del color: Antes de aislar el diente, seleccione

el color o los colores apropiados del material restaurador
usando una guía de colores estándar VITAPAN® Classic.
La precisión en la selección del color puede aumentarse
siguiendo las siguientes recomendaciones.
2.1. Color: Los dientes no son monocromáticos. El diente

puede dividirse en tres regiones, cada una con un color
característico.
2.1.1. Área gingival: Las restauraciones en el área

gingival del diente tendrán distintas cantidades de
amarillo.

2.1.2. Área del cuerpo: Las restauraciones en el cuerpo
del diente pueden estar formadas por tonos
grises, amarillos o marrones.

2.1.3. Área incisal: Los bordes incisales pueden
presentar tonalidades azules o grises. Además,
también debe igualarse la translucidez de este
área teniendo en cuenta la extensión de la porción
translucida de diente restaurado así como los
dientes adyacentes.

2.2. Profundidad de la restauración: La cantidad de color
de un material restaurador se ve afectado por su grosor.
El ajuste de los colores debe ser tomado de la porción
de la guía de colores que sea más similar al espesor de
la restauración.

2.3. Ensayo de color: Coloque el material restaurador del
color seleccionado sobre el diente sin grabar. Manipule
el material para aproximarse al espesor y disposición
de la restauración. Polimerice. Evalúe el color con
diferentes fuentes de luz. Retire el material restaurador
del diente no grabado con una sonda. Repita el proceso
si es necesario hasta conseguir el color adecuado.

3. Aislamiento: El método de aislamiento más recomendable
es el dique de goma. También se pueden usar rollos de
algodón, más un eyector.

Restauraciones directas
1. Preparación de la cavidad:

1.1. Restauraciones de dientes anteriores: Use
preparaciones convencionales de cavidades para las
restauraciones de clase III, IV y V.

1.2. Restauraciones de dientes posteriores: Prepare la
cavidad. Se deben redondear los ángulos marginales y
los ángulos rectos. No se debe dejar ningún residuo de
amalgama u otro material de base en la parte interna de
la preparación que pueda interferir con la transmisión
de la luz y, por lo tanto, con el fraguado del material
restaurador.

2. Protección de la pulpa: Si se produce una exposición pulpar
y la situación garantiza un procedimiento de recubrimiento
pulpar directo, utilizar una cantidad mínima de hidróxido de
calcio en la exposición seguido de la aplicación de vidrio
ionómero fotopolimerizable como base/liner o Vitrebond™
Plus. Las bases/liners Vitrebond Plus también pueden
usarse para cubrir zonas de caries en cavidades profundas.
Consulte las instrucciones de la base/liner Vitrebond para
obtener más detalles.

3. Colocación de la matriz:
3.1. Restauraciones de dientes anteriores: Se pueden usar

tiras de Mylar o coronas preformadas a fin de utilizar la
mínima cantidad de material posible.

3.2. Restauraciones de dientes posteriores: Coloque
una banda de matriz metálica delgada y flexible, o una
matriz precontorneada tipo Mylar o metálica e inserte
las cuñas firmemente. Bruña la banda de matriz para
establecer el contorno proximal y el área de contacto.
Adapte la banda para sellar la zona gingival y así evitar
excesos de material.
Nota: Si se prefiere, se puede colocar la matriz
después los pasos de grabado del esmalte y aplicación
del adhesivo.

4. Sistema adhesivo: Siga las instrucciones del fabricante
con respecto al grabado, a la imprimación, a la aplicación
del adhesivo y al curado.

5. Aplicación del compuesto: Siga las instrucciones de uso
correspondientes al sistema de dispensado elegido.
5.1. Jeringa: Aplique la cantidad necesaria de material

restaurador de la jeringa sobre el papel de mezcla
girando suavemente el émbolo en el sentido de
las agujas del reloj. Para prevenir que el material
restaurador siga saliendo cuando se haya completado
la aplicación, gire el émbolo media vuelta en sentido
contrario a las agujas del reloj para que la pasta deje
de salir. Coloque inmediatamente el tapón de la jeringa.
Si no se va a usar inmediatamente, el material aplicado
debe protegerse de la luz.

5.2. Cápsula unidosis: Inserte la cápsula en el dispensador.
Consulte las instrucciones separadas del dispensador
de material restaurador para estar al tanto de las
indicaciones completas y de las precauciones. Extruya
el material restaurador directamente en la cavidad.

6. Colocación:
6.1. Coloque y fotopolimerice el material restaurador en

incrementos tal como se indica en la sección 7.
6.2. Rellene la cavidad ligeramente en exceso para permitir

la extensión del composite más allá de los márgenes
de la cavidad. Modele y dé forma con los instrumentos
adecuados para composite.

6.3. Evite proyectar luz intensa sobre el área de trabajo.
6.4. Recomendaciones de colocación en zonas posteriores:

6.4.1. Para ayudar en la adaptación, la primera capa de
1 mm debe ser colocada y adaptada a la zona
proximal.

6.4.2. Se puede usar un condensador (o instrumento
similar) para adaptar el material restaurador a
todos los lados de la cavidad interna.

7. Polimerización: Este producto se ha diseñado para ser
polimerizado mediante la exposición a una luz halógena o
de diodo emisor de luz (LED), con una intensidad mínima
de 400 mW/cm2 en el rango de 400 a 500 nm. Polimerice
cada incremento exponiendo la superficie entera a una
fuente de luz visible de alta intensidad, tal como una
lámpara de fotopolimerización Solventum. Mantenga el
extremo de la lámpara orientado lo más cerca posible
del material restaurador mientras dure el proceso de
exposición lumínica.

Colores Profundidad
incremental

Tiempo de
polimerización

Resto de colores 2,0 mm 20 segundos

Tonos opacos 1,5 mm 40 segundos
8. Contorneado: Dé forma a la restauración con fresas finas

de acabado o piedras. Pula las superficies proximales con
las tiras de acabado Sof-Lex™.

9. Ajuste la oclusión: Compruebe la oclusión con un papel
de articulación fino. Examine los contactos en oclusión
céntrica y protrusiva lateral. Ajuste cuidadosamente la
oclusión eliminando material sobrante con una piedra o
fresa de diamante de grano fino

10. Acabado y pulido: Pula con el sistema de acabado y
pulido Sof-Lex™.

Procedimiento indirecto para incrustaciones (inlays/onlays)
o carillas
1. Procedimiento operatorio dental

1.1. Selección del color: Escoja el color o los colores
adecuados del material restaurador universal Filtek
Z500 antes del aislamiento. Si la restauración tiene
suficiente profundidad, se recomienda el uso de un
color opaco.

1.2. Preparación: Realice el tallado.
1.3. Toma de impresión: Después de terminar la

preparación, haga una impresión del diente tallado
siguiendo las instrucciones del fabricante respecto al
material elegido para la toma de impresión. Se puede
utilizar un material para la toma de impresión, por
ejemplo, uno fabricado por Solventum.

2. Procedimiento de laboratorio
2.1. Vacíe la impresión del tallado con escayola. En este

paso, coloque pins en la zona de la preparación si se ha
utilizado una impresión tipo «triple cubeta».

2.2. Separe el modelo de la impresión después de un
intervalo de 45 a 60 minutos. Coloque los pins en el
modelo y colóquelo como en el procedimiento normal
para coronas y puentes. Monte o articule el modelo
junto al antagonista en un articulador adecuado.

2.3. Si no se ha enviado una segunda impresión, vacíe un
segundo modelo utilizando la misma impresión. Éste se
utilizará como modelo de trabajo.

2.4. Seccione la preparación con una sierra de laboratorio,
y retire el exceso o exponga los márgenes de modo
que puedan ser trabajados fácilmente. Marque los
márgenes con un lápiz rojo, si fuera necesario. Añada
un espaciador en este momento en caso de ser
necesario.

2.5. Sumerja el modelo en agua, y luego, con un
cepillo, aplique una capa muy fina de separador en
la preparación. Deje secar un poco, y añada otra
capa fina.

2.6. Añadir el primer incremento de composite sobre
la base de la preparación, quédese junto a los
márgenes, y siga la sección de recomendaciones
de fotopolimerización descritas en la restauración
directa (paso 7).

2.7. Coloque y fotopolimerice cada incremento de
composite. Permite que el último incremento (incisal)
incluya las zonas de contacto.

2.8. Coloque el modelo de nuevo en el articulador. Añada
el último incremento de composite en la superficie
oclusal. Sobreobture muy ligeramente las áreas
mesial, distal y oclusal. Esto permitirá que se logren
los contactos interproximales y oclusales adecuados
cuando se haga ocluir el antagonista con el incremento
sin polimerizar. Fotopolimerice sólo 10 segundos y
luego quite el modelo para evitar que se pegue a
las superficies adyacentes. Finalice el proceso de
polimerización siguiendo las tiempos de polimerización
en la sección de Restauración Directa (Paso 7).

2.9. Con los contactos oclusales ya establecidos comience
a retirar el exceso de composite de alrededor de los
puntos de contacto. Marque las inclinaciones y crestas
de acuerdo con el resto de la anatomía oclusal.

2.10. Se debe tener cuidado al retirar la restauración del
modelo. Rompa los pequeños fragmentos del modelo
alrededor de la restauración; el yeso del modelo
debe romperse separándose limpiamente de la
restauración polimerizada hasta que se haya retirado
completamente.

2.11. Use el modelo maestro para comprobar la restauración
en cuanto a imperfecciones, zonas socavadas y
ajuste. Ajuste según sea necesario y después pula
como se indicó anteriormente en los pasos 8-10 de
Restauraciones directas.

3. Procedimiento operatorio dental
3.1. Asperice la superficie interna de la restauración

indirecta.
3.2. Limpie la restauración en una solución jabonosa con un

baño de ultrasonidos y lave bien.
3.3. Cementación: Cemente la restauración usando

un cemento de resina Solventum siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Condiciones de almacenamiento
• Inspeccione visualmente el producto en busca de daños

antes de usarlo. Si tiene alguna duda, contacte con
Solventum o con su distribuidor local.

• Este producto se ha diseñado para usarse a temperatura
ambiente. Si se almacena en un refrigerador, espere a
que el producto alcance la temperatura ambiente antes
de utilizarlo. La vida útil a temperatura ambiente es de
36 meses. Una temperatura ambiente habitual mayor a
27 °C/80 °F puede reducir la vida útil del material. Consulte
la fecha de caducidad en la parte exterior del envase.

• No exponga los materiales restauradores a temperaturas
elevadas ni a luz intensa.

• No almacene los materiales cerca de productos que
contengan eugenol.

Manipulación después del uso
Cápsulas
La cápsula es de un solo uso y debe desecharse después de
su utilización.
Jeringas
Manejo
Para evitar la contaminación, la jeringa debe manipularse fuera
del área de tratamiento con guantes desechables nuevos y
sin usar. La jeringa no se puede reprocesar. Deseche la jeringa
si está contaminada, por ejemplo, con sangre, saliva, espray
de fluidos corporales o manos contaminadas. La jeringa
no se dañará por el contacto accidental con agua, jabón,
toallitas desinfectantes o sprays de limpieza y desinfección.
El contacto repetido con líquidos y una limpieza realizada
con fuerza excesiva pueden dañar la etiqueta. No coloque
la jeringa en un baño desinfectante o en una lavadora
desinfectadora (de desinfección térmica).
Inspección, mantenimiento y pruebas
Examine la jeringa por si tuviera alguna rotura, decoloración o
contaminación antes de cada uso. No utilice jeringas dañadas
o contaminadas bajo ninguna circunstancia.
Ingredientes
Cerámica tratada con silano, bisfenol A diglicidil éter
dimetacrilato, bisfenol A polietilenglicol dieter dimetacrilato,
diuretano dimetacrilato, sílice tratada con silano, trietilenglicol
dimetacrilato, hexafluorofosfato de difeniliodonio
FDS/FDI y eliminación
• Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)/Ficha de

Información de Seguridad (FIS) de Solventum, disponible en
www.Solventum.com, o póngase en contacto con su filial
local para obtener información sobre cómo desechar el
producto y los ingredientes.

• Deseche el contenido o el recipiente de acuerdo con la
normativa vigente.

• Preste especial atención a la eliminación de residuos
contaminados para evitar riesgos para la salud debido
a una manipulación incorrecta.

Información al cliente
• Notifique los incidentes graves que se produzcan en

relación con el dispositivo a Solventum y a la autoridad
competente local (UE) o la autoridad normativa local.

• Ninguna persona está autorizada a proporcionar información
que se desvíe de la información indicada en esta hoja de
instrucciones.

• Puede consultar un resumen de la seguridad y el
rendimiento clínico en https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
UDI-DI básico: 01979988401020000000130NG

Garantía
Solventum garantiza que este producto estará libre de
defectos en materiales y fabricación en el momento
de la compra. SOLVENTUM NO OFRECE NINGUNA
OTRA GARANTÍA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA
UN DETERMINADO PROPÓSITO. El usuario es responsable
de determinar la idoneidad del producto para su aplicación
en el paciente. Si este producto presenta defectos durante
el período de garantía, la única compensación y la única
obligación de la empresa Solventum serán reparar o
reemplazar el producto de Solventum.
Limitación de responsabilidad
A menos que así lo estipule la ley, Solventum no será
responsable de pérdida o daño alguno derivado de este
producto, ya sea directo, indirecto, especial, fortuito o
consecuente, independientemente de la teoría afirmada,
incluida la garantía, el contrato, la negligencia o la
responsabilidad objetiva.

Glosario de símbolos

Título del
símbolo

Símbolo Descripción y referencia

Fabricante Indica el fabricante del
producto sanitario. Fuente:
ISO 15223, 5.1.1

Representante
autorizado en
la Comunidad
Europea/Unión
Europea

Indica el representante
autorizado en la Comunidad
Europea/Unión Europea.
Fuente: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/UE o 2014/30/UE

Fecha de
fabricación

Indica la fecha en la cual se
fabricó el dispositivo médico.
ISO 15223, 5.1.3

Fecha de
caducidad

Indica la fecha tras la cual no
debe usarse el dispositivo
médico. ISO 15223, 5.1.4

Código de lote Indica el código de lote
del fabricante para poder
identificar el lote. Fuente:
ISO 15223, 5.1.5

Número de
referencia

Indica el número
de referencia del
fabricante de modo que
pueda identificarse el
producto sanitario. Fuente:
ISO 15223, 5.1.6

Producto
sanitario

Indica que el artículo es un
dispositivo médico. Fuente:
ISO 15223, 5.7.7

Límite de
temperatura

Indica los límites de
temperatura entre los
cuales puede exponerse el
dispositivo médico de forma
segura. ISO 15223, 5.3.7

No reutilizar Indica que el producto
sanitario está diseñado para
un solo uso únicamente.
Fuente: ISO 15223, 5.4.2

Identificador
unico del
producto

Indica un transportador que
contiene información sobre
el identificador único del
producto. Fuente:
ISO 15223, 5.7.10

Marca CE Indica la conformidad con
todos los reglamentos
y directivas de la Unión
Europea aplicables a los
productos sanitarios con
participación del organismo
notificado.

Representante
autorizado de
Suiza

Indica el representante
autorizado en Suiza. Fuente:
Swissmedic.ch

Consulte el
manual/folleto
de instrucciones

Significa que debe
leer el manual/
folleto de instrucciones.
ISO 7010-M002

Para obtener más información, visite eIFU.Solventum.com

(pt) PORTUGUÊS
Descrição do produto
O material Restaurador Universal Solventum™ Filtek™ Z500
é um compósito restaurador radiopaco, activado pela luz
visível, concebido para utilizar nas restaurações anteriores e
posteriores. As particulas são uma combinação de clusters
de zircónio/sílica agregados com um tamanho médio de
0,6 a 1,4 mícrones com tamanho primário de partícula de
5-20 nm e particulas de sílica de 20 nm não aglomerado/
não agregado. A carga inorgânica do compósito é de
aproximadamente 78,5% por peso (59,5% por volume).
O restaurador Filtek Z500 contém resinas bis-GMA, UDMA,
TEGDMA, e bis-EMA. O adesivo dentário Solventum usa-se
para restaurações permanentes da estrutura do dente.
O restaurativo está disponível numa gama alargada de
tonalidades. Vem embalado em seringas tradicionais e
cápsulas de dose individual.
Informações gerais
O Restaurador Universal Filtek Z500 está em conformidade
com a norma ISO 4049: Material restaurador dentário à base
de polímero classificado como material Tipo 1 e Classe 2.
Todas as tonalidades são radiopacas, com um valor de
2,1 mm de alumínio. O alumínio tem uma radio-opacidade
equivalente à da dentina. Assim, 1 mm de material com uma
radio-opacidade equivalente a 1 mm de alumínio tem uma
radio-opacidade equivalente à da dentina e 2 mm de alumínio
é equivalente ao esmalte.
Utilização prevista
Uma resina composta dental para restaurações anteriores
e posteriores.
Indicações de utilização
• Restaurações anteriores e posteriores diretas (incluindo as

superfícies oclusais)
• Reconstruções de cotos
Contraindicações
Nenhuma
Utilizadores alvo
Profissionais de medicina dentária qualificados, ou seja,
dentistas (no geral) e assistentes ou higienistas dentários
que possuem conhecimentos teóricos e práticos sobre
a utilização de produtos dentários.
População alvo de pacientes
A população de pacientes prevista inclui todos os pacientes
que requeiram tratamento dentário, a menos que a condição
do paciente limite a utilização.
Benefício clínico
Restauração da função e da estética oral.
Riscos e efeitos indesejáveis
• Reação alérgica (ou seja, vermelhidão, inchaço, prurido,

ardor junto ao local de aplicação)
• Dor/sensibilidade pós-operatória
Precauções e avisos
Para os Pacientes
Este produto contém substâncias que podem causar
reações alérgicas por contacto com a pele em determinados
indivíduos. Evite a utilização deste produto em pacientes
com alergia comprovada aos acrilatos. Em caso de contacto
prolongado com os tecidos moles da boca, enxague
abundantemente com água. Em caso de ocorrência de
reações alérgicas, procure a assistência médica necessária,
remova o produto, se necessário, e suspenda a utilização
futura do mesmo.
Para profissionais de medicina dentária
Este produto contém substâncias que podem causar
reações alérgicas por contacto com a pele em determinados
indivíduos. Para reduzir o risco de reações alérgicas,
minimize a exposição a estes materiais. Evite, em particular,
a exposição ao produto não polimerizado. Se ocorrer
contacto com a pele, lave a zona afetada com água e sabão.
Recomenda-se a utilização de luvas de proteção e de uma
técnica sem contacto. Os acrilatos podem penetrar nas luvas
comuns. Se o produto entrar em contacto com a luva, retire e
elimine a luva, lave imediatamente as mãos com sabão e água
e coloque uma nova luva. Caso ocorram reações alérgicas,
procure a assistência médica necessária.
Instruções de Utilização
Preparação
1. Profilaxia: os dentes devem ser limpos com pedra-pomes

e água para remover as manchas superficiais.
2. Seleção da tonalidade: antes de isolar o dente, escolher

a(s) tonalidade(s) adequada(s) de material restaurador
com a ajuda duma guia de tonalidades standard VITAPAN®

Classic. A precisão da seleção da tonalidade pode ser
aperfeiçoada seguindo as seguintes sugestões.
2.1. Tom: os dentes não são monocromáticos. O dente

pode ser dividido em três secções, cada uma com a
sua cor característica.
2.1.1. Área Gengival: as restaurações da área gengival

do dente terão várias quantidades de amarelo.
2.1.2. Área Corporal: as restaurações no corpo do

dente podem ser compostas por tonalidades de
cinzento, amarelo ou castanho.

2.1.3. Área Incisal: as arestas incisais podem conter
azul ou cinzento. Também se deve tentar
adaptar a translucência desta zona, assim como
a extensão da parte translúcida do dente a
restaurar e os dentes próximos.

2.2. Profundidade da Restauração: a quantidade de
cor exibida pelo material de restauração varia com
a sua espessura. Para avaliar a cor a usar compare a
espessura que vai necessitar com a mesma no guia
de cores.

2.3. Maqueta: colocar a tonalidade escolhida do
material restaurador no dente não desmineralizado.
Manipule o material de forma a torná-lo semelhante à
espessura e local da restauração. Polimerizar. Avalie
a harmonização das cores sob diferentes fontes de
luz. Remover o material de restauração do dente não
desmineralizado/são com um explorador. Repetir
o processo até se conseguir uma correspondência
aceitável da tonalidade.

3. Isolamento: o dique de borracha é o método de isolamento
preferido. Podem ser também utilizados rolos de algodão e
um aspirador de saliva.

Restaurações diretas
1. Preparação da cavidade:

1.1. Restaurações anteriores: utilize preparações para
cavidades convencionais para todas as restaurações de
Classe III, IV e V.

1.2. Restaurações posteriores: prepare a cavidade. Os
ângulos direitos e em bico devem ser arredondados.
Não deve deixar qualquer resíduo de amálgama ou
qualquer outro material de base na forma interna da
preparação que possa interferir com a transmissão de
luz e, consequentemente, com o endurecimento do
material restaurador.

2. Proteção da polpa: se a polpa tiver sido exposta e
a situação indicar um tratamento da polpa, use uma
quantidade mínima de hidróxido de cálcio na parte exposta
seguida da aplicação do Vitrebond™ Plus, Ionómero de
vidro Revestimento/Base O revestimento/base Vitrebond
também pode ser utilizado para revestir áreas de escavação
profunda da cavidade. Consulte a instrução da base/
revestimento do Vitrebond Plus para obter mais detalhes.

3. Colocação da matriz:
3.1. Restaurações anteriores: podem usar-se tiras Mylar

e formas de coroa para minimizar a quantidade de
material a utilizar.

3.2. Restaurações posteriores: coloque uma banda macia
e fina de metal ou uma mylar pré-contornada ou uma
banda de matriz de metal pré-contornado e insira as
pontas/cunhas com firmeza. Proceda ao polimento da
banda de matriz para estabelecer o contorno e a área
de contacto proximal. Adapte a banda de modo a vedar
a área gengival para evitar transbordos.
Nota: se preferir, a matriz pode ser colocada após os
passos de desmineralização do esmalte e de aplicação
do adesivo.

4. Sistema adesivo: siga as instruções do fabricante
relativamente ao condicionamento, aplicação primário,
aplicação do adesivo e polimerização.

5. Distribuição do composto: siga as instruções
correspondentes ao sistema dispensador escolhido.
5.1. Seringa: retire da seringa a quantidade necessária

de material de restauração para um bloco de mistura,
rodando lentamente o manípulo no sentido dos
ponteiros do relógio. Para evitar que o material de
restauração escorra depois de retirada a quantidade
necessária, rode o manípulo meia volta no sentido
contrário aos ponteiros do relógio para parar o fluxo
da pasta. Coloque imediatamente a tampa na seringa.
Se não for utilizado imediatamente, o material retirado
deve ser protegido da luz.

5.2. Cápsula de dose única: insira a cápsula no dispensador.
Consulte as instruções do dispensador do restaurador
para obter instruções completas e precauções a ter
com os produtos. Extruda o restaurador diretamente
na cavidade.

6. Colocação:
6.1. Colocar e polimerizar o restaurador por incrementos

como indicado na Secção 7.
6.2. Deixar transbordar ligeiramente o preenchimento da

cavidade para permitir a extensão do compósito para
além das margens da cavidade. Contorne e dê forma
com instrumentos adequados para compósito.

6.3. Evite a luz intensa no campo de trabalho.
6.4. Dicas/Sugestões para a colocação posterior:

6.4.1. Para ajudar na adaptação, a primeira camada
de 1 mm pode ser colocada e adaptada à caixa
proximal.

6.4.2. Um instrumento condensador (ou dispositivo
similar) pode ser usado para adaptar o material a
todos os aspetos internos da cavidade.

7. Polimerização: este produto foi concebido para ser
polimerizado por exposição a uma luz de halogéneo ou
LED com uma intensidade mínima de 400 mW/cm2 num
raio de 400-500 nm. Polimerize cada incremento expondo
toda a sua superfície a uma fonte de luz visível de alta
intensidade, como a luz fotopolimerizadora da Solventum.
Mantenha a ponta guia de luz tão próxima quanto possível
da restauração durante a exposição à luz.

Tonalidades Profundidade
Incremental

Tempo de
polimerização

Todas as outras
tonalidades

2,0 mm 20 s

Tonalidades Opacas 1,5 mm 40 s
8. Contorno: contorne as superfícies da restauração

com diamantes, brocas ou pedras de acabamento
fino. Contornar as superfícies proximais com Fitas de
Acabamento Sof-Lex™

9. Ajuste da oclusão: verifique a oclusão com um papel
articulado fino. Examine os contactos de excursão centrais
e laterais. Com cuidado, ajuste a oclusão retirando o
material com diamante ou pedra de polimento fino.

10. Acabamento e polimento: proceda ao polimento com o
Sistema de Acabamento e Polimento Sof-Lex™.

Procedimento indireto para embutimentos, onlays ou
facetas
1. Procedimento operatório dentário

1.1. Seleção da tonalidade: escolha a(s) tonalidade(s)
apropriada(s) de Restaurador Universal Filtek
Z500 antes do isolamento. Se a restauração for
suficientemente profunda é recomendada a utilização
duma tonalidade opaca.

1.2. Preparação: prepare o dente.
1.3. Impressão: depois de completar a preparação, faça

uma impressão do dente preparado seguindo as
instruções do fabricante do material de impressão
escolhido. Pode ser utilizado um material de impressão,
tal como o fabricado pela Empresa Solventum.

2. Procedimento laboratorial
2.1. Encher a impressão da preparação com pedra de

cunho/molde. Coloque agora os pinos no local da
preparação caso tenha sido usada uma impressão do
tipo "bandeja tripla".

2.2. Separar o molde da impressão após 45 a 60 minutos.
Coloque os pinos no cunho/molde e assente o molde
como se fosse para um procedimento típico de coroa
e ponte. Monte ou articule o molde no contra-modelo
num articulador adequado.

2.3. Se não foi enviada uma segunda impressão, encha
um segundo gesso/molde utilizando o mesmo registo
de impressão. Este é para ser usado como molde de
trabalho.

2.4. Separe a preparação com a serra de laboratório e corte
o excesso, ou exponha as margens para que possam
ser facilmente trabalhadas. Marque as margens com
um lápis vermelho, se necessário. Adicione agora um
espaçador, se for necessário.

2.5. Ensopar o cunho/molde em água, depois com uma
escova aplicar uma camada muito fina de meio
separador à preparação, deixar secar um pouco, depois
adicionar outra camada fina.

2.6. Adicione o primeiro incremento de compósito na base
da preparação, sem aplicar nas margens, e siga as
recomendações de polimerização descritas na Secção
da Restauração Direta (Passo 7) .

2.7. Coloque e polimerize os incrementos adicionais de
compósito. Permita que o último incremento (incisal)
inclua as áreas de contacto.

2.8. Volte a colocar o molde na arcada articulada. Adicione
o último incremento de compósito à superfície oclusal.
Faça transbordar ligeiramente de forma mesial, distal
e oclusal. Isto permitirá os contactos mesiodistais e o
contacto oclusal adequado quando a arcada oposta for
levada à oclusão com o incremento não polimerizado.
Fotopolimerize por apenas 10 segundos, depois
remova o molde a fim de evitar que cole às superfícies
adjacentes. Acabe o processo de polimerização
seguindo os tempos de polimerização na Secção da
Restauração Direta (Passo 7).

2.9. Com os contactos oclusais já estabelecidos, começar a
remover o excesso de compósito em torno dos pontos
de contacto. Proceda às inclinações e sulcos conforme
a restante anatomia oclusal.

2.10. É preciso ter cuidado ao remover a prótese do molde.
Retire pequenas quantidades do cunho/molde em
torno da restauração, sendo que a pedra de cunho/
molde deve sair sem deixar vestígios na restauração
polimerizada, até que toda a restauração esteja
recuperada.

2.11. Utilizando o cunho/molde principal, verificar a
restauração para rebarba, golpes e ajustamento. Ajuste
conforme necessário e depois proceda ao polimento
como indicado acima nos passos 8-10 de Restauração
Direta.

3. Procedimento operatório dentário
3.1. Tornar ásperas as superfícies interiores da restauração

indireta.
3.2. Limpar a prótese numa solução de sabão num banho

ultrassónico e enxague-a completamente.
3.3. Cimentação: Cimente a prótese utilizando um sistema

de cimento de resina Solventum seguindo as instruções
do fabricante.

Condições de armazenamento
• Antes da utilização, inspecione visualmente o produto

quanto a danos. Em caso de dúvida, contacte a Solventum
ou o seu distribuidor local.

• Este produto foi concebido para ser utilizado à temperatura
ambiente. Se armazenado num frigorífico, deixe o produto
alcançar a temperatura ambiente antes da utilização. O
prazo de validade à temperatura ambiente é de 36 meses.
Temperaturas ambiente habitualmente superiores a
27°C/80°F podem reduzir o prazo de validade. Consulte a
data de validade no exterior da embalagem.

• Não exponha os materiais de restauração a temperaturas
elevadas ou à luz intensa.

• Não armazene os materiais próximo de produtos que
contenham eugenol.

Manuseio após o uso
Cápsulas
A cápsula é de utilização única e deve ser descartada após a
sua utilização.
Seringas
Manipulação
Para prevenir a contaminação, a seringa deve ser manuseada
fora da área de tratamento com luvas descartáveis novas e
não utilizadas. A seringa não pode ser reprocessada. Elimine
a seringa se estiver contaminada, por exemplo, com sangue,
saliva, spray de fluidos corporais, ou mãos contaminadas. A
seringa não será danificada por contacto incidental com água,
sabão ou toalhitas de limpeza e desinfeção padrão ou spray.
O contacto com líquidos repetidos e uma limpeza vigorosa
podem danificar o rótulo. Não coloque a seringa num banho
de desinfeção ou num dispositivo de limpeza e desinfeção
(desinfetadora-termal).
Inspeção, manutenção e teste
Examine a seringa quanto a danos, descoloração e
contaminação antes de cada utilização. Não utilize seringas
danificadas e contaminadas seja em que circunstância for.
Ingredientes
Cerâmica tratada com silano, bisfenol a diglicidil éter
dimetacrilato, bisfenol a polietilenoglicol dieter dimetacrilato,
diuretano dimetacrilato, silicone tratado, dimetacrilato de
trietileno glicol, hexafluorofosfato de difeniliodônio
FDS/FIS e eliminação
• Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de

Informações de Segurança (FIS) da Solventum, disponíveis
em www.Solventum.com, ou contacte a filial local,
para informações sobre a eliminação e os ingredientes
dos produtos.

• Elimine o conteúdo ou o recipiente de acordo com
os regulamentos aplicáveis.

• Preste especial atenção à eliminação dos resíduos
contaminados para evitar riscos para a saúde devido
a um manuseamento incorreto.

Informações para o cliente
• Comunique a ocorrência de incidentes graves em relação ao

dispositivo à Solventum e às autoridades locais competentes
(UE) ou às autoridades regulamentares locais.

• Nenhuma pessoa está autorizada a fornecer qualquer
informação diferente da informação fornecida neste folheto
informativo.

• Pode encontrar um Resumo do Desempenho Clínico
e de Segurança em https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
Basic UDI-DI: 01979988401020000000130NG

Z500 Universal Restorative
(en) Universal Restorative
(de) Universal Restorative
(fr) Matériau de restauration universel
(it) Materiale da restauro universale
(es) Restaurador universal
(pt) Restaurador Universal
(nl) Universeel Composiet
(sv) Universalt tandfyllningsmaterial
(fi) Universal -täytemateriaali
(da) Universalt Fyldningsmateriale
(no) Universalt restaureringsmateriale
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Garantia
A Solventum garante que este produto estará livre de
defeitos de material e fabrico no momento da compra.
A SOLVENTUM NÃO OFERECE QUAISQUER OUTRAS
GARANTIAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE
ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO ESPECÍFICO. O utilizador
é responsável por determinar a adequação do produto
à aplicação pretendida. Se este produto se apresentar
defeituoso dentro do período de garantia, o seu único
recurso e a única obrigação da Empresa Solventum será a
reparação ou substituição do produto Solventum.
Limitação de responsabilidade
A Solventum, à exceção de quando proibido por lei, não é
responsável por qualquer perda ou danos resultantes deste
produto, quer diretos, indiretos, especiais, incidentais ou
consequenciais, independentemente da teoria defendida,
incluindo responsabilidade por garantia, contrato,
negligência ou responsabilidade limitada.

Glossário de símbolos

Título do símbolo Símbolo Descrição e referência

Fabricante Indica o fabricante do
dispositivo médico.
Fonte: ISO 15223, 5.1.1

Representante
Autorizado na
Comunidade
Europeia/União
Europeia.

Indica o representante
autorizado na
Comunidade Europeia/
União Europeia. Fonte:
ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU e/ou
2014/30/EU

Data de fabrico Indica a data em que
o dispositivo médico
foi fabricado. ISO
15223, 5.1.3

Data de validade Indica a data após a qual
o dispositivo médico já
não deverá ser utilizado.
ISO 15223, 5.1.4

Código do lote Indica o código de
lote do fabricante, de
forma a o lote poder ser
identificado. Fonte:
ISO 15223, 5.1.5

Número do
catálogo

Indica o número do
catálogo do fabricante,
de forma a o dispositivo
médico poder ser
identificado. Fonte:
ISO 15223, 5.1.6

Dispositivo
médico

Indica que o item é
um dispositivo médico
Fonte: ISO 15223, 5.7.7

Limite de
temperatura

Indica os limites de
temperatura a que o
dispositivo médico
pode ser exposto
em segurança.
ISO 15223, 5.3.7

Não reutilizar Indica um dispositivo
médico que se destina
apenas a uma única
utilização. Fonte:
ISO 15223, 5.4.2

Identificacao unica
do dispositivo

Indica um portador que
contém informação do
Identificador único do
dispositivo. Fonte:
ISO 15223, 5.7.10

Marca CE Indica a conformidade
com todas as
Regulamentações ou
Diretivas aplicáveis da
União Europeia com o
envolvimento de uma
entidade notificada.

Representante
autorizado suíço

Indica o representante
autorizado na Suíça.
Fonte: Swissmedic.ch

Consultar o
manual de
instruções/
folheto.

Para indicar que o
manual de instruções/
folheto deve ser lido.
ISO 7010-M002

Para mais informações, visite eIFU.Solventum.com

(nl) NEDERLANDS
Productomschrijving
Solventum™ Filtek™ Z500 universeel composietmateriaal
is een door lichtuithardend radiopaak composiet voor
gebruik bij anterieure en posterieure restauraties. De
vulstoffen zijn een combinatie van samengevoegde
zirkoniumdioxide (zirconia)/ siliciumdioxide (silica)
clustervulstofdeeltjes met een gemiddelde deeltjesgrootte
van 0,6 tot 1,4 micrometer.
Deze hebben een primair deeltjesgrootte van 5 - 20 nm
en een niet geclusterde/niet gebonden 20 nm silica vulstof.
De anorganische vulstof bedraagt ongeveer 78,5 gew.%
(59,5 gew.%). Filtek Z500 restauratiemateriaal bevat
bis-GMA, UDMA, TEGDMA en bis-EM kunstharsen. Een
Solventum dental adhesief wordt gebruikt om het materiaal
aan de tandstructuur te hechten. Het restauratiemateriaal
is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het is verpakt in
traditionele spuiten en voorgedoseerde capsules.
Algemene informatie
Filtek Z500 Universeel Composiet voldoet aan
ISO 4049: Op polymeer gebaseerd tandheelkundig
restauratiemateriaal geclassificeerd als type 1 en klasse 2
materiaal.
Alle kleuren zijn radiopaak, met een waarde van 2,1 mm
aluminium. Aluminium heeft een radiopaciteit die gelijk
is aan die van dentine. Dus 1 mm materiaal met een
radiopaciteit die gelijk is aan 1 mm aluminium heeft een
radiopaciteit die gelijk is aan die van dentine en 2 mm
aluminium is gelijk aan glazuur.
Beoogd doel
Een tandheelkundige composiethars voor anterieure en
posterieure restauraties.
Indicaties voor gebruik
• Directe anterieure en posterieure restauraties

(inclusief occlusale vlakken)
• Stompopbouwen
Contra-indicaties
Geen
Beoogde gebruikers
Tandheelkundig opgeleide professionals, d.w.z. algemene
tandartsen, tandheelkundig assistenten/mondhygiënisten,
die theoretische en praktische kennis hebben over het
gebruik van tandheelkundige producten.
Beoogde patiëntenpopulatie
De beoogde patiëntenpopulatie omvat alle patiënten die
tandheelkundige behandeling nodig hebben, tenzij de
toestand van de patiënt het gebruik beperkt.
Klinisch voordeel
Herstel van orale esthetiek en functie.
Risico's en bijwerkingen
• Allergische reactie (zoals roodheid, zwelling, jeuk,

branderig gevoel in de buurt van de plaats van
aanbrengen)

• Postoperatieve gevoeligheid/pijn
Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
Voor patiënten
Dit product bevat stoffen die bij bepaalde personen een
allergische reactie kunnen veroorzaken bij contact met
de huid. Voorkom gebruik van dit product bij patiënten
waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor acrylaten. Als
het product langdurig in contact staat met de weke delen
in de mond, dient het gebied met een ruime hoeveelheid
water te worden gespoeld. Als er zich een allergische
reactie voordoet, dient u zo nodig medische hulp in te
roepen, het product te verwijderen en af te zien van
toekomstig gebruik van het product.
Voor tandheelkundig personeel
Dit product bevat stoffen die bij bepaalde personen
een allergische reactie kunnen veroorzaken bij contact
met de huid. Om het risico op een allergische reactie te
verminderen, dient de blootstelling aan deze materialen tot
een minimum te worden beperkt. Met name blootstelling
aan het niet-uitgeharde product dient te worden vermeden.
Bij contact met de huid, was de huid schoon met water
en zeep. Het gebruik van beschermende handschoenen
en een no-touch techniek wordt aanbevolen. Acrylaten
kunnen de gewoonlijk gebruikte handschoenen
binnendringen. Indien het product in aanraking komt met
de handschoen, trek deze dan uit en werp ze weg, was
de handen onmiddellijk met water en zeep en trek nieuwe
handschoenen aan. Als er een allergische reactie optreedt,
dient u zo nodig medische hulp in te roepen.
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
1. Polijsten: Elementen dienen gereinigd te worden met

puimsteen en water om plaque en verkleuringen te
verwijderen.

2. Selecteren van de juiste kleur: Voor het isoleren van
het element, moet(en) de juiste kleur(en) composiet
worden geselecteerd met de standaard VITAPAN®

Classic kleurengids. De juistheid van de kleurenkeuze
kan verbeterd worden door de volgende tips.
2.1. Kleur: Elementen zijn niet monochromatisch. Het

element kan in drie gebieden verdeeld worden, elk
met zijn eigen karakteristieke kleur.
2.1.1. Gingivaal: Restauraties in het gingivale gebied

van het element zullen verschillende gele
kleuren hebben.

2.1.2. Body: Restauraties in het body gedeelte van
het element kunnen grijze, gele en/of bruine
kleuren bevatten.

2.1.3. Incisaal: De incisale randen kunnen een blauwe
of grijze kleur bevatten. De translucentie van
dit gebied en de grootte van het translucente
gedeelte van het te restaureren element
en aangrenzende elementen dienen in
overeenstemming te worden gebracht.

2.2. Restauratiedikte: De kleurintensiteit die het
restauratiemateriaal vertoont, wordt mede bepaald
door de dikte. Overeenkomende kleuren dienen
uit het gedeelte van de shade guide genomen te
worden dat het meest overeenkomt met de dikte
van de restauratie.

2.3. Mock-up: Breng de gekozen kleur van het
composiet op het ongeëtste element aan.
Manipuleer het materiaal tot de gewenste dikte op
de plaats van de restauratie. Uitharden Evalueer
de kleurovereenkomst onder verschillende
lichtomstandigheden. Verwijder het composiet
van het ongeëtste element met een sonde.
Herhaal dit proces totdat er een acceptabele
kleurovereenkomst is bereikt.

3. Isolatie: Een rubberdam is de aanbevolen methode
om de tand te isoleren. Ook kunnen wattenrollen met
afzuiging worden gebruikt.

Directe restauraties
1. Caviteitspreparatie:

1.1. Front restauraties: Gebruik conventionele
caviteitspreparaties voor alle restauraties van klasse
III, IV en V.

1.2. Posterieure restauraties: Prepareer de caviteit. Hoekige
randen en punten dienen afgerond te worden. Er dient
geen oud amalgaam of ander onderlaagmateriaal in de
caviteit achter te blijven daar dit de lichttransmissie en
daarmee het uitharden van het restauratiemateriaal kan
verstoren.

2. Bescherming van de pulpa: Gebruik bij een exponatie
waarbij de situatie een directe pulpa capping rechtvaardigt,
een minimale hoeveelheid calciumhydroxide op de
exponatie gevolgd door een applicatie van Vitrebond™
Plus lichtuithardende glasionomere liner/onderlaag. De
Vitrebond Plus liner/onderlaag kan ook worden gebruikt om
gebieden van diepe caviteitsexcavaties te bedekken. Zie
de instructies van de Vitrebond Plus liner/onderlaag voor
gedetailleerde aanwijzingen.

3. Matrixbandjes plaatsen:
3.1. Front restauraties: Door van Mylar strips en

kroonvormen gebruik te maken, kunt u het
materiaalverbruik onder controle houden.

3.2. Posterieure restauraties: Plaats een dunne metalen
matrixband, een voorgevormde Mylar of een
voorgevormde metalen matrixband en breng stevig
wiggen aan. Polijst de matrix om proximale contour en
contactvlakken te creëren. Plaats de matrixband om
het gingivale gebied af te sluiten en om overhangende
restauraties te voorkomen.
Let op: De matrix kan geplaatst worden na het etsen
van het glazuur en na de adhesiefapplicatie indien dit
wenselijk is.

4. Adhesiefsysteem: Volg de instructies van de fabrikant
met betrekking tot etsen, primen, aanbrengen en uitharden
van de lijm.

5. Plaatsen van het composiet: Volg de aanwijzingen van het
gekozen doseersysteem.
5.1. Spuit: Spuit de benodigde hoeveelheid

restauratiemateriaal op het mengblaadje door de
schroefhendel langzaam rechtsom te draaien. Om
navloeien te voorkomen, moet de schroefhendel
een halve slag teruggedraaid worden om de
composietstroom te stoppen. Sluit de spuit onmiddellijk
weer af. Wanneer u het materiaal op het mengblaadje
niet onmiddellijk gebruikt, dient dit afgeschermd te
worden van het licht.

5.2. Capsule met één dosis: Plaats de capsule in de
dispenser. Raadpleeg de afzonderlijke instructies
voor restauratiedispensers voor de volledige
instructies en voorzorgsmaatregelen. Extrudeer
restauratiemateriaal rechtstreeks in de caviteit.

6. Plaatsing:
6.1. Plaats het restauratiemateriaal laagsgewijs en belicht

het zoals weergegeven in paragraaf 7.
6.2. Overvul de caviteit enigszins, zodat de composiet zich

boven de randen van de caviteit uit komt. Contoureer
en vorm de restauratie met de daarvoor bestemde
composietinstrumenten.

6.3. Vermijd sterk licht op het werkgebied.
6.4. Plaatsingstips voor posterieure restauraties:

6.4.1. Om de adaptatie te vergemakkelijken kan een
eerste laag van 1 mm proximaal aangebracht
worden.

6.4.2. Om het materiaal te adapteren aan alle
inwendige zijden van de caviteit, kan een
condensatorinstrument (of gelijkaardig
instrument) worden gebruikt.

7. Uitharden: Dit product dient te worden uitgehard door
blootstelling aan een halogeen of ledlamp met een
minimum intensiteit van 400 mW/cm2 in het 400-500
nm-bereik. Belicht het volledige oppervlak van elke laag
met een Solventum uithardingslamp of een andere dentale
uithardingslamp met vergelijkbare lichtintensiteit. Houd
de lichtgeleider van de uithardingslamp gedurende de
belichting zo dicht mogelijk bij het restauratiemateriaal.

Kleuren Laagdikte Uithardingstijd

Alle andere kleuren 2,0 mm 20 sec.

Opake kleuren 1,5 mm 40 sec.
8. Vormgeving: Geef de restauratieoppervlakken vorm met

een diamantboor of -steen. Contour proximale vlakken
vorm met Sof-Lex™ Finishing Strips.

9. Occlusie aanpassen: Controleer de occlusie met dun
articulatiepapier. Zowel centrale als laterale contactpunten
moeten worden onderzocht. Pas de occlusie zorgvuldig
aan door overtollig materiaal met een fijne diamantboor of
-steen te verwijderen.

10. Afronden en polijsten: Polijst met het Sof-Lex™
afwerk- en polijstsysteem.

Indirecte procedure voor inlays, onlays of veneers
1. Tandheelkundige behandelingsprocedure

1.1. Selecteren van de juiste kleur: Kies de geschikte
tint(en) Filtek Z500 Universeel Composiet vóór het
aanbrengen van isolatie. Indien de caviteit voldoende
diep is, wordt een opake kleur aanbevolen.

1.2. Preparatie: Prepareer de tand.
1.3. Afdrukken: Nadat de preparatie klaar is, dient u een

afdruk van de geprepareerde tand te maken door de
instructies van de fabrikant of het gekozen materiaal
te volgen. Hiervoor kan een afdrukmateriaal worden
gebruikt, zoals wordt vervaardigd door Solventum
Company.

2. Laboratoriumprocedure
2.1. Giet de afdruk van de preparatie uit in gips. Plaats

pinnen aan de zijkanten van de preparatie als een ´triple
tray´ is gebruikt bij het afdrukken.

2.2. Neem het model na 45 tot 60 minuten uit de afdruk.
Maak uw pinmodel in overeenstemming met een
gangbare kroon- en brugprocedure. Monteer het model
en zijn tegenmodel in een geschikte articulator.

2.3. Als een tweede afdruk niet meegezonden is, giet u een
tweede afdruk uit met dezelfde afdrukregistratie. Deze
dient te worden gebruikt als werkmodel.

2.4. De stompen worden uitgezaagd en voorbereid zodat
de preparatiegrenzen duidelijk zichtbaar worden en
er gemakkelijk mee gewerkt kan worden. Markeer de
preparatiegrenzen zo nodig met een rood potlood.
Breng op dit moment indien nodig een spacer aan.

2.5. Dompel de stomp in water en breng daarna met een
borsteltje een zeer dun laagje separatiemiddel aan, laat
enigszins drogen en breng vervolgens nog een dun
laagje aan.

2.6. Breng de eerste laag composiet aan op de bodem van
de preparatie, vermijd de randen en volg de aanbevolen
hardingsmethoden beschreven in de paragraaf Directe
Restauraties (Stap 7).

2.7. Breng meer lagen composiet aan en hard ze uit. Zorg
dat de laatste laag (incisaal) de contactvlakken bevat.

2.8. Plaats de stomp terug in de gearticuleerde boog.
Breng de laatste laag composiet aan op het occlusale
oppervlak. Mesiaal, distaal en occlusaal lichtjes bijvullen.
Dit geeft de mogelijkheid om de restauratie nadien te
voorzien van alle juiste contactpunten (mesiaal, distaal
en occlusaal) wanneer de tegenoverliggende boog in
occlusie wordt gebracht met de niet uitgeharde laag.
Belicht slechts tien seconden en verwijder vervolgens
de die, om te voorkomen dat het composiet zich hecht
aan omliggende oppervlakken. Hard de composiet
verder uit volgens de hardingstijden in de paragraaf
Directe Restauraties (Stap 7).

2.9. Nu de occlusale contacten al aangebracht zijn, kunt u
beginnen met het weghalen van het composiet rondom
de contactpunten. Vorm de knobbels, knobbelhellingen
en fissuren volgens de resterende occlusale anatomie.

2.10. Het verwijderen van de indirecte restauratie van het
model dient met zorg te gebeuren. Breek kleine delen
van de mal rondom de restauratie af. Het gips zal
makkelijk afbreken, zodat u de gehele restauratie vrij
kunt leggen.

2.11. Controleer de restauratie met behulp van de
masterstomp op overhangen, ondersnijdingen en
pasvorm. Stel dit indien nodig bij en polijst zoals
hierboven is weergegeven in Directe Restauratie,
stap 8-10.

3. Tandheelkundige behandelingsprocedure
3.1. Ruw de binnenvlakken van de indirecte restauratie op.
3.2. Reinig de indirecte restauratie in een zeepoplossing in

een ultrasoon bad. Spoel grondig af.
3.3. Cementeren: Cementeer de prothese met behulp van

een Solventum-kunstharscementeersysteem. Volg
daarbij de aanwijzingen van de fabrikant.

Opslagcondities
• Inspecteer het product voor gebruik visueel op

beschadigingen. Neem bij twijfel contact op met
Solventum of uw lokale distributeur.

• Dit product is bestemd voor gebruik bij kamertemperatuur.
Als het product in een koelkast wordt bewaard, laat het dan
vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Houdbaarheid op
kamertemperatuur is 36 maanden. Omgevingstemperaturen
die regelmatig hoger zijn dan 27 °C/80 °F kunnen de
houdbaarheid verlagen. Zie de buitenverpakking voor de
houdbaarheidsdatum.

• Stel het restauratiemateriaal niet bloot aan hoge
temperaturen of intens licht.

• Bewaar materialen niet in de nabijheid van eugenol
bevattende producten.

Hantering na gebruik
Capsules
De capsule is uitsluitend voor eenmalig gebruik en moet na
gebruik worden weggegooid.
Spuiten
Hantering
Om besmetting te voorkomen, moet de spuit buiten het
behandelingsgebied worden gehanteerd met nieuwe,
ongebruikte wegwerphandschoenen. De spuit mag niet
opnieuw worden verwerkt. Gooi de spuit weg als deze
verontreinigd is, bijv. met bloed, speeksel, spetters van
lichaamsvloeistoffen of besmette handen. De spuit raakt
niet beschadigd door incidenteel contact met water,
zeep of standaard reinigings- en desinfectiedoekjes of
-spray. Herhaaldelijk contact met vloeistof en krachtig
afvegen kan het etiket beschadigen. Doe de spuit niet in
een desinfectiebad of een reinigings-/desinfectieapparaat
(thermische desinfecteerinrichting).
Inspectie, onderhoud en testen
Controleer de spuit vóór elk gebruik op schade, verkleuring
en verontreiniging. Gebruik in geen geval beschadigde en
besmette spuiten.
Ingrediënten
Met silaan behandeld keramiek, bisfenol A diglycidylether
dimethacrylaat, bisfenol A polyethyleenglycol diether
dimethacrylaat, diurethaan dimethacrylaat, met silaan
behandeld siliciumdioxide, triethyleenglycol dimethacrylaat,
difenyliodonium hexafluorfosfaat
VIB en afvoer
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) van

Solventum, beschikbaar op www.Solventum.com of neem
contact op met uw lokale dochteronderneming voor
informatie over afvoer en bestanddelen.

• Voer de inhoud of verpakking af in overeenstemming met
de toepasselijke voorschriften.

• Besteed speciale aandacht aan de verwijdering van
gecontamineerd afval om gezondheidsrisico's door
onjuiste hantering te vermijden.

Consumenteninformatie
• Rapporteer ernstige incidenten die zijn opgetreden met

betrekking tot het apparaat aan Solventum en de lokale
bevoegde autoriteit (EU) of lokale regelgevende autoriteit.

• Niemand is bevoegd om enige informatie te verstrekken
die afwijkt van de informatie die in dit instructieblad wordt
gegeven.

• Een samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties
is te vinden op https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
Basic UDI-DI: 01979988401020000000130NG

Garantie
Solventum garandeert dat dit product op het moment
van aankoop vrij is van materiaal- en productiefouten.
SOLVENTUM BIEDT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE,
MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
bepalen van de geschiktheid van het product voor de door
de gebruiker beoogde toepassing. Als dit product binnen de
garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel
en de enige verplichting van Solventum Company, reparatie
of vervanging van het Solventum-product.
Beperking van de aansprakelijkheid
Tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving, is
Solventum niet aansprakelijk voor verlies of schade ten
gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu directe
of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade is,
ongeacht de aangevoerde theorie, inclusief garantie, contract,
nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Verklaring van symbolen

Titel van symbool Symbool Beschrijving
en verwijzing

Fabrikant Geeft de fabrikant
van het medische
hulpmiddel aan.
Bron: ISO 15223, 5.1.1

Gemachtigde
vertegenwoordiger
in de Europese
Gemeenschap/
Europese Unie

Geeft de gemachtigde
vertegenwoordiger
in de Europese
Gemeenschap/
Europese Unie aan.
Bron: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU en/of
2014/30/EU

Productiedatum Geeft de
productiedatum van
het medische product
aan. ISO 15223, 5.1.3

Te gebruiken tot Geeft de datum aan
waarna het medische
product niet meer
mag worden gebruikt.
ISO 15223, 5.1.4

Lotnummer Geeft het lotnummer
van de fabrikant aan,
zodat het lot of de
partij kan worden
geïdentificeerd.
Bron: ISO 15223, 5.1.5

Artikelnummer Geeft het
artikelnummer van
de fabrikant aan,
zodat het medische
hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd. Bron:
ISO 15223, 5.1.6

Medisch
hulpmiddel

Geeft aan dat het
product een medisch
hulpmiddel is.
Bron: ISO 15223, 5.7.7

Temperatuurlimiet Geeft de
temperatuurgrens aan,
waaraan het medische
product veilig kan
worden blootgesteld.
ISO 15223, 5.3.7

Geen hergebruik Geeft een medisch
hulpmiddel aan dat
uitsluitend voor
eenmalig gebruik
bestemd is. Bron:
ISO 15223, 5.4.2

Unieke code voor
hulpmiddelidenti-
ficatie

Geeft een drager met
een unieke code voor
hulpmiddelidentificatie
aan.
Bron: ISO 15223, 5.7.10

CE-markering Geeft de
overeenstemming aan
met alle van toepassing
zijnde richtlijnen
en verordeningen
aangaande medische
hulpmiddelen van de
Europese Unie waarbij
aangemelde instanties
betrokken zijn.

Zwitserse
gemachtigde
vertegenwoordiger

Duidt de gemachtigde
vertegenwoordiger
in Zwitserland aan.
Bron: Swissmedic.ch

Instructie-
handleiding/-
boekje raadplegen

Gebruikt om aan te
duiden dat de/het
instructiehandleiding/-
boekje moet
worden gelezen.
ISO 7010-M002

Zie eIFU.Solventum.com voor meer informatie

(sv) SVENSKA
Produktbeskrivning
Solventum™ Filtek™ Z500 universalt tandfyllningsmaterial är
en röntgentät komposit som aktiveras av synligt ljus och som
är avsedd för användning i anteriora och posteriora fyllningar.
Fillerna är en kombination av aggregerade fillerpartiklar
i zirkoniumoxid/silikakluster med en genomsnittlig
klusterstorlek på 0,6 till 1,4 μm, en primär partikelstorlek
på 5–20 nm och en icke-agglomererad/icke-aggregerad
20 nm silikafiller. fillermängden är cirka 78,5 viktprocent
(59,5 volymprocent). Filtek Z500 fyllningsmaterial innehåller
bis-GMA, UDMA, TEGDMA och bis-EMA-resiner. En adhesiv
från Solventum används för att permanent binda fyllningen
till tanden. Fyllningsmaterialet finns i många olika färger.
Det är förpackat i vanliga sprutor och kapslar.
Allmän information
Filtek™ Z500 universalt tandfyllningsmaterial uppfyller
ISO 4049: Polymerbaserat tandfyllningsmaterial klassificerat
som material av typ 1, klass 2.
Alla färger är röntgentäta med ett värde av 2,1 mm aluminium.
Aluminium har en röntgentäthet motsvarande den för dentin.
Således har 1 mm material med en röntgentäthet motsvarande
1 mm aluminium en röntgentäthet motsvarande den för dentin
och 2 mm aluminium motsvarar emalj.
Avsedd användning
Ett dentalt kompositharts för anteriora och posteriora
fyllningar.
Indikationer för användning
• Direkta anteriora och posteriora fyllningar (inklusive

ocklusala ytor)
• Pelaruppbyggnad
Kontraindikationer
Inga
Avsedda användare
Utbildade tandläkare, dvs. allmänna tandläkare, assistenter/
hygienister, som har teoretisk och praktisk kunskap om
användning av dentala produkter.
Avsedd patientpopulation
Avsedd patientgrupp är alla patienter i behov
av tandbehandling, såvida inte patientens tillstånd
begränsar användningen.
Klinisk nytta
Restaurering av oral estetik och funktion.
Risker och biverkningar
• Allergisk reaktion (dvs. rodnad, svullnad, klåda, brännande

känsla nära appliceringsstället)
• Postoperativ känslighet/smärta
Försiktighetsåtgärder och varningar
För patienter
Denna produkt innehåller substanser som kan framkalla
allergiska reaktioner hos vissa individer vid hudkontakt.
Använd inte denna produkt på patienter med känd allergi mot
akrylater. Skölj med rikligt med vatten i händelse av långvarig
kontakt med munslemhinnan. Sök läkarvård vid behov om
allergisk reaktion uppstår. Avlägsna produkten om detta är
nödvändigt och använd inte produkten ytterligare.
För tandvårdspersonal
Denna produkt innehåller substanser som kan framkalla
allergiska reaktioner hos vissa individer vid hudkontakt. För
att minska risken för allergiska reaktioner bör exponering
för dessa material minimeras. Undvik särskilt exponering
för ohärdad produkt. Vid hudkontakt ska huden tvättas
med tvål och vatten. Skyddshandskar och ”no-touch”-
teknik rekommenderas. Akrylater kan tränga igenom vanligt
förekommande handskar. Om produkten kommer i kontakt
med en handske, ta av och kassera handsken, tvätta händerna
omedelbart med tvål och vatten och sätt sedan på en ny
handske. Sök läkarvård vid behov om allergisk reaktion
uppstår.
Bruksanvisning
Förberedelse
1. Profylax: Rengör tanden med pimpsten och vatten för

att avlägsna ytliga fläckar.
2. Val av nyans: Före torrläggning av tanden, välj färg

på tandfyllningsmaterialet med hjälp av den klassiska
standardfärgskalan från VITAPAN®. Några tips om hur man
väljer rätt färg och opacitet ges nedan.
2.1. Färg: Tänder är ej monokromatiska. Tanden kan

indelas i 3 olika regioner där varje region har en
karaktäristisk färg.
2.1.1. Cervikala området: Fyllningar inom tandens

gingivala del går mot olika gula färger.
2.1.2. Kroppsområde: Fyllningar i tandens mittområde

består av färgerna grå, gul eller brun.
2.1.3. Incisala området: Det incisala skäret kan ha grå

eller blå färg. Translucensen i incisalkanten och
i tandfyllningen bör matchas med närliggande
tänder.

2.2. Fyllningens djup: Fyllningens färg påverkas av
materialets tjocklek. Färgmatchningar bör göras efter
den del av färgguiden som bäst överensstämmer med
färgen i fyllningens tjockaste del.

2.3. Mock Up: Lägg fyllningsmaterial i den valda färgen på
den oetsade tanden. Forma materialet på plats till den
ungefärliga tjockleken av fyllningen. Härda. Låt flera
personer utvärdera färgen under olika ljusbetingelser.
Ta bort materialet från den oetsade tanden med en
sond. Upprepa förfarande tills det att en lämplig nyans
har uppnåtts.

3. Torrläggning: Kofferdam är att föredra som
torrläggningsmetod. Bomullsrullar plus salivsug kan också
användas.

Direkta restaurationer
1. Kavitetspreparation:

1.1. Anteriora fyllningar: Använd konventionella metoder
för kavitetspreparation vid alla restaurationer av klass
III, IV och V.

1.2. Posteriora fyllningar: Preparera kaviteten. Kanter och
vinklar skall avrundas. Inget kvarvarande amalgam
eller annat underfyllningsmaterial skall finnas kvar i
preparationen. Detta kan hindra ljuset att tränga igenom
och således påverka härdningen av fyllningsmaterialet.

2. Skydd av pulpa: Om pulpan är blottad och om en direkt
pulpaöverkappning ser ut att behövas, ska en minimal
mängd kalciumhydroxid användas på pulpablottan
och därefter ska Vitrebond™ Plus ljushärdande
glasjonomerliner/bas appliceras. Vitrebond Plus liner/bas
kan också användas som liner i områden där exkavering
utförts i djupa kaviteter. Mer utförlig information finns i
instruktionerna för Vitrebond liner/bas.

3. Placering av matris:
3.1. Anteriora fyllningar: Kronformar och matriser kan

användas i syfte att minimera mängd material som
används.

3.2. Posteriora fyllningar: Applicera ett tunt, extra mjukt
metallmatrisband, eller ett förkonturerat plast- eller
metallmatrisband och sätt in kilarna ordentligt. Punsa
matrisbandet för att åstadkomma bästa möjliga
proximala kontur och kontaktyta. Anpassa bandet så att
det gingivala området förseglas och gingivalt överskott
undviks.
Obs! Matrisen kan sättas på plats efter etsning av
emaljen och applicering av adhesiv om så önskas.

4. Adhesivsystem: Följ tillverkarens instruktioner gällande
etsning, förbehandling, adhesivapplicering och härdning.

5. Applicering av kompositen: Följ anvisningarna för den
förpackning du valt.
5.1. Sprutor: Lägg upp en lämplig mängd

tandfyllningsmaterial från sprutan på blandningsblocket.
Vrid handtaget långsamt medsols. För att förhindra
ytterligare materialflöde. Vrid skruven ett halvt varv
motsols. Sätt omedelbart tillbaka sprutlocket. Om det
doserade materialet inte skall användas med en gång,
bör det skyddas från ljus.

5.2. Kapsel med en dos: Placera kapseln i dispensern.
Se separat bruksanvisning för fullständiga instruktioner
och försiktighetsåtgärder för dispensern. Pressa ut
fyllningsmaterialet direkt i hålrummet.

6. Applicering:
6.1. Placera och ljushärda fyllningsmaterialet i skikt enligt

anvisningarna i avsnitt 7.
6.2. Fyll kaviteten lite över kavitetskanten. Forma sedan

med lämpligt kompositinstrument.
6.3. Undvik intensivt ljus i arbetsfältet.
6.4. Tips för posterior applicering:

6.4.1. För att underlätta appliceringen kan det första
1 mm tjocka lagret appliceras och läggas i den
proximala lådan.

6.4.2. Ett kondenseringsinstrument (eller liknande
instrument) kan användas för att fördela
materialet över alla ytorna i kaviteten.

7. Ljushärdning: Denna produkt är avsedd att härdas genom
exponering för halogen- eller LED-ljus med en lägsta
intensitet av 400 mW/cm2 inom ett våglängdsområde
på 400–500 nm. Härda varje skikt genom att exponera
hela dess yta med en högintensiv ljushärdningslampa,
till exempel Solventum:s härdljuslampa. Håll ljusledarens
spets centrerad och så nära fyllningen som möjligt under
ljushärdningen.

Färger Lagrets
tjocklek

Härdningstid

Alla övriga färger 2,0 mm 20 sek.

Opaka färger 1,5 mm 40 sek.
8. Konturering: Konturera restaurationen med putsdiamanter,

putsborr eller putstrissor. Konturera approximala ytor med
Sof-Lex™ putsstrips.

9. Justera ocklusion: Kontrollera ocklusionen med ett
tunt artikulationspapper. Undersök ocklusions- och
artikulationskontakter. Justera ocklusionen försiktigt genom
att avlägsna material med putsdiamant eller sten.

10. Puts och polering: Polera med Sof-Lex™ puts- och
polersystem.

Indirekt teknik för inlägg, onlay eller fasader
1. Tillvägagångssätt

1.1. Färgval: Välj lämplig(a) färg(er) för Filtek Z500 universalt
tandfyllningsmaterial före torrläggning. Vid djupa
fyllningar rekommenderas användning av en opak färg.

1.2. Förberedelse: Preparera tanden.
1.3. Avtryck: När preparationen är klar, ta ett avtryck av den

preparerade tanden enligt tillverkarens instruktioner för
det valda avtrycksmaterialet. Ett avtrycksmaterial från
Solventum Company rekommenderas.

2. Tillvägagångssätt på laboratoriet
2.1. Fyll preparationsavtrycket med gips. Om ett avtryck

med ”triple tray”-typ används bör stift nu placeras vid
preparationen.

2.2. Skilj modellen från avtrycket efter 45 till 60 minuter.
Placera stiften i gipsmodellen och gör en mastermodell
som vid en typisk kron- eller broprocedur. Montera
eller artikulera gipsmodellen till en antagonistmodell i en
lämplig artikulator.

2.3. Om ett andra avtryck inte finns, görs ytterligare en
gipsmodell med användning av samma avtryck. Denna
är avsedd att användas som arbetsmodell.

2.4. Såga ut preparationen med en laboratoriesåg, avlägsna
överflödigt material och frilägg kanterna så att de lätt
kan bearbetas. Märk kanterna med rödpenna vid behov.
Nu kan en distans sättas fast om så behövs.

2.5. Preparationsmodellen genomdränks av vatten
och sedan appliceras ett mycket tunt lager av
separationsmedel med en borste. Låt medlet torka lite
och applicera därefter ytterligare ett tunt lager.

2.6. Applicera det första skiktet av kompositen på botten
av preparationen, inte för nära kanterna, och följ
rekommendationerna för härdning som beskrivs
i avsnittet Direkta fyllningar (Steg 7).

2.7. Placera och härda ytterligare skikt av komposit. Se till
att det sista skiktet (incisalt) täcker kontaktytorna.

2.8. Sätt tillbaka preparationsmodellen i
artikulationsmodellen. Applicera det sista skiktet
komposit på den ocklusala ytan. Överfyll en liten
aning mesialt, distalt och ocklusalt. Detta möjliggör
mesiodistala kontakter och korrekt ocklusal kontakt
när antagonistmodellen sätts i ocklusion med det
ohärdade skiktet. Ljushärda i endast tio sekunder och
avlägsna sedan modellen för att förhindra adhesion till
angränsande ytor. Avsluta härdningsprocessen och följ
de härdningstider som finns i avsnittet Direkta fyllningar
(Steg 7).

2.9. Sedan de ocklusala kontakterna etablerats, avlägsnas
överflödig komposit runt kontaktpunkterna. Skapa en
ocklusalyta i överensstämmelse med den ocklusala
anatomin i övrigt.

2.10. Försiktighet bör iakttas vid avskiljandet av protesen
från preparationsmodellen. Ta bort små bitar av
preparationsmodellen runt restaurationen, tills den
är helt frilagd från gips. Preparationsmodellen bör
kunna avskiljas från den härdade restaurationen utan
motstånd.

2.11. Använd mastermodellen för att kontrollera fyllningen
med avseende på överskott, underskott och passform.
Justera vid behov och polera sedan, som beskrivits
ovan i steg 8-10 för direkta fyllningar.

3. Tillvägagångssätt
3.1. Rugga upp de inre ytorna på den indirekta fyllningen.
3.2. Rengör i tvållösning i ett ultraljudsbad och skölj noga.
3.3. Cementering: Cementera protesen med hjälp av

ett resincementsystem från Solventum och följ
tillverkarens instruktioner.

Förvaringsförhållanden
• Inspektera produkten visuellt före användning för att

upptäcka eventuella skador. Kontakta Solventum eller
den lokala distributören vid eventuella tveksamheter.

• Denna produkt är avsedd att användas vid rumstemperatur.
Om produkten förvaras kallt ska man vänta tills den har
uppnått rumstemperatur före användning. Hållbarhetstiden
vid rumstemperatur är 36 månader. En rumstemperatur som
ofta överstiger 27 °C/80°°F kan förkorta hållbarhetstiden.
Se utgångsdatum på den yttre förpackningen.

• Utsätt inte kompositmaterial för förhöjd temperatur eller
intensivt ljus.

• Förvara inte material i närheten av eugenolhaltiga produkter.
Hantering efter användning
Kapslar
Kapseln är endast för engångsbruk och ska kasseras efter
användning.
Sprutor
Hantering
För att förhindra kontaminering bör sprutan hanteras utanför
behandlingsområdet med nya oanvända engångshandskar.
Sprutan kan inte rengöras och steriliseras. Kasta sprutan om
den är förorenad, t.ex. med blod, saliv, stänk av kroppsvätskor
eller kontaminerade händer. Sprutan skadas inte vid tillfällig
kontakt med vatten, tvål eller standardrengörings- och
desinficeringsservetter eller spray. Upprepad vätskekontakt
och kraftig avtorkning kan skada etiketten. Lägg inte ner
sprutan i ett desinfektionsbad eller en desinficeringsapparat
(diskdesinfektor).
Inspektion, underhåll och testning
Undersök sprutan vad gäller skada, missfärgning och
kontaminering före varje användning. Använd under inga
omständigheter skadade och kontaminerade sprutor.
Ingredienser
Silanbehandlad keramik, bisfenol A diglycidyleter
dimetakrylat, bisfenol A polyetylenglykoldieter dimetakrylat,
diuretan-dimetakrylat, silanbehandlad kiseldioxid,
trietylenglykoldimetakrylat, difenyljodoniumhexafluorfosfat
SDS/SIS och avfallshantering
• Se Solventums säkerhetsdatablad (SDS)/

säkerhetsinformationsblad (SIS), tillgängligt på
www.Solventum.com, eller kontakta din lokala avdelning för
information om kassering och ingredienser.

• Innehåll och förpackning ska kasseras enligt tillämpliga
bestämmelser.

• Var noga med kassering av kontaminerat avfall för att
undvika hälsorisker till följd av felaktig hantering.

Kundinformation
• Rapportera allvarliga händelser som inträffar i relation till

enheten till Solventum och den lokala behöriga myndigheten
(EU) eller lokala tillsynsmyndigheten.

• Ingen person har rätt att lämna information som avviker från
informationen som lämnas i detta instruktionsblad.

• En sammanfattning av säkerheten och kliniska prestanda
finns på https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
grundläggande UDI-DI: 01979988401020000000130NG

Garanti
Solventum garanterar att denna produkt är fri från defekter
i material och utförande vid inköpstillfället. SOLVENTUM
LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER INKLUSIVE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Användaren
ansvarar för att fastställa om produkten är lämplig för
användarens tillämpning. Om denna produkt blir defekt
under garantiperioden är den enda gottgörelse du har rätt till
samt Solventum Companys enda skyldighet reparation eller
ersättning av Solventum-produkten.
Ansvarsbegränsning
Med undantag för där det är förbjudet enligt lag ska
Solventum inte hållas ansvariga för förlust eller skador som
uppstår på grund av den här produkten, vare sig direkta,
indirekta, speciella eller oförutsedda skador eller följdskador,
oavsett vad som hävdas, inklusive garanti, avtal, försumlighet
eller strikt skadeståndsskyldighet.

Symbolordlista

Symboltitel Symbol Beskrivning och referens

Tillverkare Indikerar tillverkaren
av medicintekniska
produkter. Källa:
ISO 15223, 5.1.1

Godkänd
representant
inom EU

Anger godkänd
representant inom EU.
Källa: ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU, och/eller
2014/30/EU

Tillverkningsdatum Anger tillverkningsdatum
av den medicintekniska
enheten. ISO 15223, 5.1.3

Bäst före datum Anger det datum
efter vilket den
medicintekniska enheten
inte. ISO 15223, 5.1.4
ska användas.

Partikod Anger tillverkarens
partikod så att partiet
eller sändningen kan
identifieras. Källa:
ISO 15223, 5.1.5

Katalognummer Anger tillverkarens
katalognummer så att den
medicintekniska enheten
kan identifieras. Källa:
ISO 15223, 5.1.6

Medicinteknisk
produkt

Indikerar att föremålet är
en medicinteknisk enhet.
Källa: ISO 15223, 5.7.7

Temperaturgräns Anger de
temperaturgränser som
den medicintekniska
enheten säkert kan
utsättas för.
ISO 15223, 5.3.7

Återanvänd inte Indikerar en medicinsk
anordning som endast
är avsedd för en enda
användning. Källa:
ISO 15223, 5.4.2

Unik
enhetsidentifikator

Indikerar en operatör
som innehåller unik
identifieringsinformation
om anordningen. Källa:
ISO 15223, 5.7.10

CE-märkning Indikerar
överensstämmelse med
EUs förordningar och
direktiv med meddelad
organisations involvering.

Schweizisk
auktoriserad
representant

Anger den auktoriserade
representanten i Schweiz.
Källa: Swissmedic.ch

Se
bruksanvisningen/
broschyren

För att beteckna att
bruksanvisningen/
broschyren måste läsas.
ISO 7010-M002

För mer information, se eIFU.Solventum.com

(fi) SUOMENKIELINEN
Tuotteen kuvaus
Solventum™ Filtek™ Z500 Universal -yleistäytemateriaali
on valokovetteinen yhdistelmämuovi sekä etu- että
takahampaiden täytteisiin. Röntgenopaakkien värisävyjen
fillerit koostuvat zirkoniumoksidi-/piidioksidifilleriklustereista.
Klusterit (kasautumat) ovat kooltaan 0,6–1,4 mikronin suuruisia
ja ne koostuvat 5–20 nm:n (nanometrin) primaaripartikkeleista
sekä kasautumattomista/yhteenliittymättömistä
(non-agglomerated/non-aggregated) 20 nm:n
piidioksiditäytemateriaalista. Epäorgaanisen täytemateriaalin
latausaste on noin 78,5 % painoprosenttia (tai 59,5 %
tilavuusprosenttia). Filtek Z500 -täytemateriaali on bis-GMA,
UDMA, TEGDMA, ja bis-EMA -pohjainen yhdistelmämuovi.
Solventum-sidosmenetelmällä sidostetaan täyte kiinteästi
hammasrakenteeseen. Täytemateriaalin värivalikoima on
kattava. Annosteluvaihtoehtoina ovat perinteiset kierreruiskut
ja kertakäyttökapselit.
Yleistä
Filtek Z500 Universal -täytemateriaali täyttää vaatimukset,
jotka on standardissa ISO 4049: Tyypin 1 ja luokan
2 materiaaleiksi luokiteltavat polymeeripohjaiset
hammastäytemateriaalit.
Kaikki sävyt ovat röntgensäteitä läpäisemättömiä. Niiden
läpäisemättömyys vastaa 2,1 mm:n paksuista alumiinikerrosta.
Alumiinin röntgensäteiden läpäisemättömyys vastaa
hammasluun röntgensäteiden läpäisemättömyyttä. Näin ollen
1 mm materiaalia, jonka röntgensäteiden läpäisemättömyys
vastaa 1 mm alumiinia, vastaa hammasluun röntgensäteiden
läpäisemättömyyttä, ja vastaavasti 2 mm alumiinia vastaa
kiilteen läpäisemättömyyttä.
Käyttötarkoitus
Hampaiden komposiittimuovi etu-ja takahammastäytteitä
varten.
Käyttöaiheet
• suoraan tekniikkaan etu-ja takahammasalueille (mukaan

lukien okklusaalipinnat)
• pilarimateriaaliksi
Vasta-aiheet
Ei mitään
Kohdekäyttäjät
Koulutetut hammasalan ammattilaiset, toisin sanoen
hammaslääkärit ja suuhygienistit, joilla on teoreettista ja
käytännön tietoa hammashoitotuotteiden käytöstä.
Kohdepotilasryhmät
Kohdepotilasryhmät sisältävät kaikki potilaat, jotka tarvitsevat
hammashoitoa, paitsi jos potilaan tila rajoittaa käyttöä.
Kliininen hyöty
Hampaiden ulkonäön ja toiminnan palauttaminen.
Riskit ja epätoivotut vaikutukset
• allerginen reaktio (esim. punoitus, turvotus, kutina, polttelun

tunne käyttökohteen lähellä)
• operaation jälkeinen tuntemus/kipu
Varotoimenpiteet ja varoitukset
Potilaille
Tuote sisältää aineita, jotka iholle joutuessaan saattavat
joillakin henkilöillä aiheuttaa allergisen reaktion. Vältä
tuotteen käyttöä potilailla, joiden tiedetään olevan allergisia
akrylaateille. Pitkäaikaisen suun pehmytkudoskontaktin
jälkeen alue on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Allergisen reaktion ilmetessä on tarvittaessa hakeuduttava
lääkärin hoitoon. Tuote on tarvittaessa poistettava ja sen
käyttö on keskeytettävä.
Hammashoitohenkilökunnalle
Tuote sisältää aineita, jotka iholle joutuessaan saattavat joillakin
henkilöillä aiheuttaa allergisen reaktion. Allergisten reaktioiden
riskiä voidaan pienentää välttämällä altistumista näille
aineille. Erityisesti altistumista kovettumattomalle tuotteelle
on vältettävä. Jos tuotetta joutuu iholle, iho on pestävä
saippuavedellä. Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä
sekä työskentelytekniikkaa, jossa ihokontakti on eliminoitu.
Akrylaatit voivat läpäistä tavalliset kertakäyttökäsineet. Jos
materiaalia joutuu käsineille, poista ja hävitä ne. Pese kädet
välittömästi saippualla ja vedellä sekä vaihda uudet käsineet.
Allergisen reaktion ilmetessä on tarvittaessa hakeuduttava
hoitoon.
Käyttöohjeet
Valmistelu
1. Puhdistus: Puhdista hampaat ja värjäytymät

hohkakivijauheen ja veden seoksella.
2. Värisävyn valinta: Valitse ennen hampaan eristämistä

täytemateriaalin värisävy(t) käyttäen apuna VITAPAN®

Classic -värimalliskaalaa. Parhaaseen lopputulokseen pääset
huomioimalla seuraavat seikat.
2.1. Värisävy: Hammas ei ole yksivärinen. Hammas jaetaan

kolmeen eri alueeseen, joista jokaisella on omat
erityisvärinsä.
2.1.1. Ikenien alue: Hampaan keltasävyisyys lisääntyy

ienrajan alueella.
2.1.2. Runkoalue: Runkoalueen täytteet voivat sisältää

harmaan, keltaisen tai ruskean värisävyjä.
2.1.3. Kärkialue: Kärkialue sisältää sinistä tai harmaata

värisävyä. Lisäksi täytteen ja hampaan
läpikuultavuuden sekä läpikuultavuuden tällä
alueella pitäisi sopia viereisiin hampaisiin.

2.2. Täytteen syvyys: Täytteen paksuus vaikuttaa sen
väriin. Värin sopivuus tulisi katsoa värimallilta täytteen
paksuutta vastaavalta kohdalta.

2.3. Koemalli: Vie valittu täytemateriaalisävy
etsaamattomalle hampaan pinnalle. Annostele materiaali
pinta-alaltaan ja paksuudeltaan vastaavaksi kerrokseksi.
Koveta valolla. Arvioi materiaalin soveltuvuus eri
valaistusoloissa. Irrota koe-erä koettimella. Jos sävy ei
ole tyydyttävä, valitse uusi sävy ja toista menettely.

3. Alueen eristäminen: Kosteuden eliminoimiseksi suositellaan
kofferdamin käyttöä. Vanurullia ja syljenimuria voidaan myös
käyttää.

Suora tekniikka
1. Kaviteetin preparointi:

1.1. Etualueen täytteet: Käytä perinteisiä kaviteetin
preparointitapoja kaikille III-, IV- ja V-luokan täytteille.

1.2. Taka-alueen täytteet: Preparoi kaviteetti. Kaviteetin
reunat ja kulmat pyöristetään. Amalgaamia tai
muutakaan valoa läpäisemätöntä materiaalia ei tule
jättää kaviteetin seinämille, koska seurauksena saattaa
olla valokovetteisten materiaalien epätäydellinen
polymerisoituminen.

2. Pulpan suojaus: Jos pulpa on perferoitunut, käytä
mahdollisimman vähän kalsiumhydroksidia. Peitä
kalsiumhydroksidi valokovetteisella Vitrebond™ Plus Light
Cure Glass Ionomer Liner/Base -eristeellä/alustatäytteellä.
Vitrebond Plus -eristettä/-alustäytettä voidaan myös käyttää
syvien kaviteettialueiden tiivistyksessä. Tutustu erilliseen
Vitrebond Plus -eristeen/alustatäytteen käyttöohjeeseen.

3. Matriisin käyttö:
3.1. Etualueen täytteet: Läpinäkyvät mylarstripsit tai

kuorikot säästävät täytemateriaalia ja vähentävät
materiaaliylimääriä.

3.2. Taka-alueen täytteet: Aseta ohut, pehmeämetallinen,
tai esimuotoiltu mylarstripsi tai esimuotoiltu metallinen
matriisinauha ja kiilaa voimakkaasti. Kiillota matriisinauha
approksimaalisen muodon ja kontaktipinnan saamiseksi.
Muokkaa matriisinauhaa ienrajan sinetöimiseksi, jotta
ulokkeita ei muodostuisi.
Huomautus: Matriisin voi asettaa myös
etsaustoimenpiteiden ja sidosaineen viennin jälkeen.

4. Sidostus: Noudata valmistajan ohjeita etsauksen,
valmistelun, sidosaineen viennin ja kovettamisen osalta.

5. Yhdistelmämuovin annostelu: Noudata käyttämäsi
annostelumenetelmän käyttöohjeita.
5.1. Kierreruisku: Annostele kierreruiskusta tarvittava

määrä ainetta sekoitusalustalle kiertäen mäntää
rauhallisesti myötäpäivään. Kierrä sen jälkeen mäntää
puoli kierrosta vastapäivään. Tämä pysäyttää materiaalin
ulospursuamisen. Sulje kierreruisku välittömästi korkilla.
Jos et aloita työskentelyä välittömästi, suojaa valmiiksi
annosteltu materiaali valolta.

5.2. Yhden annoksen kapseli: Aseta kapseli annostelijaan.
Katso erilliset yleistäyteaineen ohjeet tarkempia ohjeita
ja varotoimenpiteitä varten. Annostele yleistäyteainetta
suoraan kaviteettiin.

6. Sijoitus:
6.1. Vie ja koveta täytemateriaali kerroksittain kohdassa

7 olevan taulukon mukaan.
6.2. Ylitäytä kaviteetti hieman yli reunojen. Muotoile

sopivalla instrumentilla.
6.3. Vältä työskentelyalueella voimakasta valaistusta.
6.4. Taka-alueen kaviteetin täyttövinkit:

6.4.1. Aloita kerrostaminen kaviteetin pohjalta.
Ensimmäinen 1 mm:n kerros voidaan annostella ja
adaptoida approksimaalilaatikkoon. Tämä takaa
parhaan kiinnittymisen.

6.4.2. Käytä täppäysinstrumenttia tai vastaavaa, jotta
materiaali kiinnittyisi kaviteetin kaikille pinnoille.

7. Kovetus: Tämä tuote kovettuu vain halogeeni- tai
LED -valolla, jonka teho on vähintään 400 mW/cm2

aallonpituusalueella 400–500 nm. Koveta jokaista
kerrosta Solventum-valokovettajalla tai jollakin muulla
vastaavan tehoisella valokovetuslaitteella. Pidä kuitukärki
mahdollisimman lähellä täytemateriaalin pintaa.

Värisävyt Kerrospaksuus Kovetusaika

Kaikki muut sävyt 2,0 mm 20 s

Opaakit sävyt 1,5 mm 40 s
8. Muotoilu: Muotoile täytteen pinnat samettitimanteilla,

kovametalliporilla tai viimeistelykivillä. Muotoile
proksimaalipinnat Sof-Lex™ -hiontastripseillä.

9. Purennan korjaus: Tarkista purenta ohuella purentapaperilla.
Tarkista sekä keskipurenta että sivuttaisliikkeet. Korjaa
purenta varovasti poistamalla ylimääräinen materiaali
esimerkiksi hienolla timanttikiillotuskärjellä.

10. Viimeistely ja kiillotus: Kiillota Sof-Lex™ -viimeistely- ja
kiillotusmenetelmää käyttäen.

Epäsuora tekniikka, kuten inlayt, onlayt ja laminaatit
1. Hammaslääkärin työskentelyohjeet

1.1. Värisävyn valinta: Valitse sopiva(t) Filtek Z500 Universal
-yleistäytemateriaaliväri(t) ennen eristystä. Jos kaviteetti
on erityisen syvä, opaakkivärin käyttö on suositeltavaa.

1.2. Preparointi: Preparoi hammas.
1.3. Jäljentäminen: Kun preparointi on tehty, ota jäljennös

noudattamalla valitsemasi jäljennösaineen valmistajan
käyttöohjeita. Käytä Solventum Companyn valmistamaa
jäljennösainetta tai vastaavaa.

2. Laboratorion työskentelyohjeet
2.1. Vala jäljennös kipsiin. Aseta nastat preparoinnille, mikäli

on käytetty ”triple tray” -tyyppistä jäljennöstekniikkaa.
2.2. Irrota valos kipsimallilta 45–60 minuutin kuluttua.

Aseta nastat kipsiin ja vala se tyypillisen silta- ja
kruunumenetelmän mukaisesti. Aseta kipsimalli
artikulaattoriin vastapurijan kanssa.

2.3. Jos toista jäljennöstä ei ole, tee toinen malli käyttäen
samaa jäljennöstä. Tätä käytetään työmallina.

2.4. Leikkaa kipsi, tee ositettu malli kontaktien tekemisen
helpottamiseksi. Poista ylimäärät. Merkitse hiontarajat
punaisella kynällä tarpeen vaatiessa. Lisää välikappale,
jos tarpeen.

2.5. Liota kipsi vedessä. Lisää sen jälkeen ohut kerros
eristysainetta ja anna kuivua hieman ja lisää tämän
jälkeen toinen ohut kerros.

2.6. Lisää ensimmäinen kerros yhdistelmämuovia
preparaatin pohjalle ulottamatta sitä sauma-alueelle ja
noudata kappaleessa Suora tekniikka (vaihe 7) annettuja
kovetusaikoja.

2.7. Aseta lisäkerrokset ja koveta. Anna viimeisen kerroksen
(kärki) ulottua kontaktialueelle.

2.8. Laita malli takaisin paikalleen kaareen ennen kuin
lisäät viimeisen okklusaalisen kerroksen. Lisää
okklusaalipinnalle viimeinen kerros yhdistelmämuovia.
Ylitäytä hieman sekä mesiaalisesti/distaalisesti että
okklusaalisesti. Tämä mahdollistaa mesiaali-/distaali- ja
okklusaalikontaktit, kun vastapurenta ohjataan vielä
kovettumattomaan kerrokseen. Valokoveta vain 10
sekuntia ja ota malli pois rivistä, jottei se tartu viereisiin
hampaisiin. Noudata kovetuksessa kappaleessa Suora
tekniikka (kohta 7) annettuja kovetusaikoja.

2.9. Aloita ylimäärän poisto lateraalikontakteista. Tee viisteet
ja reunaharjut käyttäen mallina okklusaalista anatomiaa.

2.10. Ole varovainen poistaessasi inlayta mallilta. Riko kipsi
pienissä erissä täytteen ympäriltä. Kipsin pitää murtua
helposti kovettuneesta täytteestä.

2.11. Tarkista ylimäärät, allemenot ja istuvuus. Tee
mahdolliset muutokset ja kiillota kuten Suoran tekniikan
kohdissa 8–10.

3. Hammaslääkärin työskentelyohjeet
3.1. Karhenna inlayn sisäpinnat.
3.2. Puhdista inlay saippualiuoksessa ultrasonic-pesussa.
3.3. Sementointi: Sementoi proteesi käyttäen Solventum-

muovisementtijärjestelmää valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.

Säilytysolosuhteet
• Ennen käyttöä tarkasta tuote silmämääräisesti mahdollisten

vaurioiden varalta. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä
Solventumiin tai paikalliseen jälleenmyyjääsi.

• Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi huoneenlämpöisenä.
Jos tuotetta säilytetään viileässä, anna sen lämmetä
huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Käyttöikä
huoneenlämmössä on 36 kuukautta. Tuotteen käyttöikä
saattaa lyhentyä, jos sitä säilytetään jatkuvasti yli 27 °C:n
/ 80 °F:n lämpötilassa. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty
ulkopakkaukseen.

• Säilytä materiaalit suojassa korkeilta lämpötiloilta ja
voimakkaalta valolta.

• Materiaalia ei saa säilyttää eugenolia sisältävien tuotteiden
läheisyydessä.

Käsittely käytön jälkeen
Kapselit
Kapseli on kertakäyttöinen, ja se on hävitettävä käytön jälkeen.
Ruiskut
Käsittely
Saastumisen estämiseksi ruiskua on käsiteltävä hoitoalueen
ulkopuolella uusilla, käyttämättömillä kertakäyttöhansikkailla.
Ruiskua ei voi käsitellä uudelleen. Hävitä ruisku, jos se on
kontaminoitunut, esim. veren, syljen, kehon nestesuihkun
tai kontaminoituneiden käsien kanssa. Ruisku ei vahingoitu
joutuessaan vahingossa kosketuksiin veden, saippuan
tai tavallisten puhdistus- ja desinfiointipyyhkeiden tai
sumutteen kanssa. Toistuva kosketus nesteeseen ja voimakas
pyyhkiminen voivat vahingoittaa etikettiä. Älä aseta ruiskua
desinfiointikylpyyn tai puhdistus- ja desinfiointilaitteeseen
(lämpödesinfiointilaitteeseen).
Tarkastus, huolto ja testaus
Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei ruiskussa ole
vaurioita, värin muutoksia ja epäpuhtauksia. Älä missään
tapauksessa käytä vaurioituneita ja saastuneita ruiskuja.
Ainesosat
Silaanikäsitelty keraaminen aine, bisfenoli A
-diglysidyylieetteridimetakrylaatti, bisfenoli A
-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti,
diuretaanidimetakrylaatti, silaanikäsitelty
piidioksidi, trietyleeniglykolidimetakrylaatti,
difenyylijodoniumheksafluorifosfaatti
Käyttöturvallisuustiedote ja hävittäminen
• Katso hävittämistä ja ainesosia koskevat tiedot Solventumin

käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS/SIS), joka on saatavissa
osoitteesta www.Solventum.com tai ota yhteyttä paikalliseen
tytäryhtiöön.

• Hävitä sisältö tai säiliö kaikkien sovellettavien säännösten
mukaisesti.

• Kiinnitä erityistä huomiota saastuneen jätteen hävittämiseen,
jotta vältät vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvat
terveysriskit.

Asiakastiedote
• Ilmoita laitteeseen liittyvistä vakavista haittatapahtumista

Solventum:lle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle
(EU) tai paikalliselle säätelyviranomaiselle.

• Kenelläkään ei ole lupaa antaa mitään sellaisia tuotetta
koskevia tietoja, jotka eroavat tässä ohjeessa annetuista
tiedoista.

• Yhteenveto turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä on
nähtävissä verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/
tools/eudamed, Basic UDI-DI -tuotetunnus:
01979988401020000000130NG

Takuu
Solventum takaa, että tässä tuotteessa ei ole ostohetkellä
materiaali- tai valmistusvirheitä. SOLVENTUM EI MYÖNNÄ
MUITA TAKUITA, EI MYÖSKÄÄN KONKLUDENTTISTA
TAKUUTA MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA
JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
Käyttäjän pitää määrittää, soveltuuko tuote käyttäjän
aikomaan käyttötarkoitukseen. Jos tuotteessa havaitaan
jokin vika sen takuun voimassaoloaikana, käyttäjän ainoa
korvauksenhakukeino ja Solventum:n ainoa velvollisuus on
joko korjata kyseinen Solventum:n tuote tai vaihtaa se uuteen.
Vastuunrajoitus
Ellei laki toisin määrää, Solventum ei ole vastuussa mistään
tästä tuotteesta aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista
huolimatta siitä, ovatko ne suoria, epäsuoria, erityisluonteisia,
satunnaisia tai välillisiä, tai niiden väitetystä perusteesta, kuten
takuusta, sopimuksesta, huolimattomuudesta tai ankaran
vastuun periaatteesta.

Symbolisanasto

Symbolin otsikko Symboli Symbolin kuvaus

Valmistaja Ilmaisee lääkinnällisen
laitteen valmistajan.
Lähde: ISO 15223, 5.1.1

Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisön
/ Euroopan unionin
alueella

Ilmaisee valtuutetun
edustajan Euroopan
yhteisössä / Euroopan
unionissa. Lähde:
ISO 15223, 5.1.2,
2014/35/EU ja/tai
2014/30/EU

Valmistuspäivä Ilmaisee lääkinnällisen
laitteen valmistuspäivän.
ISO 15223, 5.1.3

Viimeinen
käyttöpäivä

Ilmaisee päivän, jonka
jälkeen lääkinnällistä
laitetta ei saa käyttää.
ISO 15223, 5.1.4

Eräkoodi Ilmaisee valmistajan
eräkoodin, jonka
perusteella erä voidaan
tunnistaa. Lähde:
ISO 15223, 5.1.5

Tuotenumero Ilmaisee valmistajan
tuotenumeron, jonka
perusteella lääkinnällinen
laite voidaan tunnistaa.
Lähde: ISO 15223, 5.1.6

Lääkinnällinen laite Ilmaisee, että kohde
on lääkinnällinen laite.
Lähde: ISO 15223, 5.7.7

Lämpötilaraja Ilmaisee lämpötilarajat,
joiden mukaiselle
lämpötilalle lääkinnällinen
laite voidaan
altistaa turvallisesti.
ISO 15223, 5.3.7

Ei saa käyttää
uudelleen

Ilmaisee lääkinnällisen
laitteen, joka on
tarkoitettu käytettäväksi
vain kerran. Lähde: ISO
15223, 5.4.2

Yksilöllisellä
laitteella

Ilmaisee yksilöllisen
laitetunnisteen tiedot
sisältävän tietovälineen.
Lähde: ISO 15223, 5.7.10

CE-merkintä Ilmaisee kaikkien
sovellettavien EU:n
ilmoitetun laitoksen
osallistumista
edellyttävien asetusten
tai direktiivien
noudattamisen.

Valtuutettu edustaja
Sveitsissä

Ilmaisee valtuutetun
edustajan Sveitsissä.
Lähde: Swissmedic.ch

Katso
käyttöohje(kirja)

Ilmaisee, että
käyttöohje(kirja)
on luettava. ISO
7010-M002

Jos kaipaat lisätietoa, katso eIFU.Solventum.com

(da) DANSK
Produktbeskrivelse
Solventum™ Filtek™ Z500 Universalt Fyldningsmateriale
er et radiopakt, komposit fyldningsmateriale, der aktiveres
af synligt lys, og er udviklet til anvendelse i anteriore og
posteriore restaureringer. Fillerpartiklerne er en kombination
af aggregeret zirkonia/silica-clustre med en gennemsnitlig
clusterpartikelstørrelse på 0,6 til 1,4 my og med en primær
partikelstørrelse på 5-20 nm og en ikke-agglomereret/ikke-
aggregeret 20 nm silicafiller. Det uorganiske filllerindhold
udgør ca. 78,5 vægtprocent (59,5 volumenprocent). Filtek
Z500 fyldningsmateriale indeholder bis-GMA, UDMA,
TEGDMA og bis-EMA-resiner. Et Solventum dentaladhæsiv
bruges til permanent binding af fyldningsmaterialet til
tandstrukturen. Fyldningsmaterialet fås i mange forskellige
farver. Det leveres i skruesprøjter og enkeltdosiskapsler.
Generelle oplysninger
Filtek Z500 Universalt Fyldningsmateriale overholder kravene
i ISO 4049: Polymerbaseret fyldningsmateriale klassificeret
som et type 1- og klasse 2-materiale.
Alle farver er radiopake med en værdi på 2,1 mm af aluminium.
Aluminium har en radiopacitet svarende til dentin. Dermed har
1 mm materiale med en radiopacitet svarende til
1 mm aluminium en radiopacitet, der svarer til dentin,
og 2 mm aluminium svarer til emalje.
Tilsigtet anvendelse
Et dental kompositmateriale til anteriore og posteriore
restaureringer.
Indikationer
• Direkte anteriore og posteriore fyldninger (inklusive

okklusalflader)
• Kroneopbygninger
Kontraindikationer
Ingen
Tilsigtede brugere
Uddannet tandlægefagligt personale, dvs. tandlæger,
klinikassistenter/tandplejere, som har teoretisk og praktisk
viden om anvendelse af dentalprodukter.
Tilsigtet patientpopulation
Den tilsigtede patientpopulation omfatter alle patienter,
der har behov for tandbehandling, medmindre brugen
begrænses af patientens tilstand.
Klinisk fordel
Gendannelse af oral æstetik og funktion.
Risiko og uønskede virkninger
• Allergisk reaktion (dvs. rødme, hævelse, kløe, brændende

fornemmelse nær påføringsstedet)
• Postoperativ sensitivitet/smerte
Forholdsregler og advarsler
For patienter
Dette produkt indeholder komponenter, der hos nogle
personer kan forårsage en allergisk reaktion ved kontakt
med huden. Undgå at anvende dette produkt til patienter
med kendte allergier overfor akrylat. Hvis materialet kommer
i længerevarende kontakt med orale bløddele, skal der
skylles med rigelige mængder vand. Hvis der opstår en
overfølsomhedsreaktion, skal der søges lægehjælp efter
behov. Fjern om nødvendigt produktet, og undlad fremtidig
brug af produktet på den pågældende patient.
For klinikpersonale
Dette produkt indeholder stoffer, der kan forårsage en
overfølsomhedsreaktion ved hudkontakt hos visse personer.
For at nedsætte risikoen for en overfølsomhedsreaktion bør
man minimere eksponering over for disse materialer. Især
bør berøring af ikke-polymeriseret materiale undgås. Hvis
materialet kommer i kontakt med huden, vaskes med vand
og sæbe. Der anbefales brug af beskyttelseshandsker og
berøringsfri teknik. Akrylater kan trænge igennem almindelige
handsker. Hvis materialet kommer i kontakt med handskerne,
tages disse af og bortskaffes. Hænderne vaskes straks med
sæbe og vand, og nye handsker benyttes. Søg lægehjælp
efter behov, hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion.
Brugsanvisning
Klargøring
1. Afpudsning: Tænder skal pudses med pimpsten og vand

for at fjerne overflademisfarvning.
2. Farvevalg: Før tanden isoleres, vælges en passende

nuance restaureringsmateriale ved hjælp af en standard
VITAPAN® Classic farveskala. Følgende råd kan hjælpe til
et mere nøjagtigt farvevalg.
2.1. Farve: Tænder er ikke monokromatiske. Tanden kan

inddeles i tre områder, der hver har en karakteristisk
farve.
2.1.1. Det gingivale område: Restaureringer i tandens

gingivale område indeholder forskellige
mængder gult.

2.1.2. Corpusområdet: Restaureringer af tandens
corpus kan bestå af grå, gule eller brune nuancer.

2.1.3. Det incisale område: Incisalområdet kan være
blåligt eller gråligt. Endvidere skal incisalkantens
translucens og udstrækningen af den
translucente del af tanden matche de tilstødende
tænder.

2.2. Restaureringsdybde: Fyldningens farve afhænger af
materialets tykkelse. Farvevalg skal udføres fra den del
af farveguiden, der ligner restaureringstykkelsen mest.

2.3. Mock-up: Anbring fyldningsmaterialet i den valgte
farve på den uætsede tand. Form materialet, så det
har den omtrentlige restaureringstykkelse, og læg
det så tæt på restaureringsområdet som muligt.
Lyspolymeriser. Bedøm farven under forskellige
belysningsforhold. Fjern fyldningsmaterialet fra den
uætsede tand med en sonde. Gentag processen, indtil
en acceptabel farve er fundet.

3. Tørlægning: Kofferdam er den anbefalede
tørlægningsmetode. Vatruller og sug kan også anvendes.

Direkte restaureringer
1. Præparation af kaviteten:

1.1. Anteriore restaureringer: Brug traditionelle
kavitetspræparationer til alle klasse III, IV og V
restaureringer.

1.2. Posteriore restaureringer: Kaviteten præpareres. Indre
kantvinkler skal afrundes. Der må ikke i præparationen
efterlades amalgamrester eller andet materiale, der kan
påvirke lystransmissionen og dermed polymeriseringen
af fyldningsmaterialet.

2. Beskyttelse af pulpa: Hvis pulpa er blottet, og hvis
situationen kræver en direkte overkapning af pulpa,
bruges en minimal mængde kalciumhydroxid på det
blottede sted efterfulgt af anvendelse af Vitrebond™
Plus lyspolymeriserende glasionomerliner/bunddækning.
Vitrebond Plus liner/bunddækning kan også anvendes
som bunddækning i dybe kaviteter. Med hensyn til detaljer
henvises til brugsanvisningen for Vitrebond Plus liner/
bunddækning.

3. Placering af matrice:
3.1. Anteriore restaureringer: Der kan anvendes plaststrips

og kroneforme for at minimere mængden af anvendt
materiale.

3.2. Posteriore restaureringer: Anbring et tyndt, blødt
metalmatricebånd, prækontureret mylarmatricebånd
eller et prækontureret metalmatricebånd, og
indsæt kiler. Pres matricebåndet ud for at oprette
et approksimalt kontur- og kontaktområde. Båndet
tilpasses, så det gingivale område forsegles og gingivalt
overskud undgås.
Bemærk: Matricen kan placeres efter emaljeætsning
og applicering af adhæsiv, hvis det foretrækkes.

4. Adhæsivsystem: Følg producentens anvisninger
vedrørende ætsning, præparation, applicering
af adhæsiv og hærdning.

5. Dosering af kompositmateriale: Følg de vejledninger, der
gælder for det valgte doseringssystem.
5.1. Sprøjte: Doser den nødvendige mængde

fyldningsmateriale ud af sprøjten på blandeblokken ved
at dreje håndtaget langsomt med uret. For at forhindre
udsivning af fyldningsmateriale efter doseringens
ophør drejes håndtaget en halv omdrejning mod uret.
Sæt omgående sprøjtens hætte på igen. Hvis det ikke
anvendes omgående, skal det doserede materiale
beskyttes mod lys.

5.2. Enkeltdosiskapsel: Kom kapslen i dispenseren.
Se yderligere anvisninger og forholdsregler
i den separate brugsanvisning til dispenseren
til fyldningsmateriale. Applicer fyldningsmaterialet
direkte i kaviteten.

6. Applicering:
6.1. Applicer og lyspolymeriser fyldningsmaterialet lagvist,

som angivet i afsnit 7.
6.2. Overfyld kaviteten ganske lidt ud over kavitetens

ydergrænser. Konturer og form materialet med egnede
kompositinstrumenter.

6.3. Undgå kraftigt lys i arbejdsområdet.
6.4. Tip ved applicering posteriort:

6.4.1. For at få en god adaptation kan det første lag på
1 mm appliceres og adapteres i den approksimale
kasse.

6.4.2. Et kondenseringsinstrument (eller et lignende
instrument) kan bruges til at adaptere materialet
i kaviteten.

7. Polymerisering: Dette produkt er fremstillet til at blive
polymeriseret ved belysning med en halogen- eller LED
lyspolymeriseringslampe med en minimum intensitet på
400 mW/cm2 i et område på 400-500 nm. Polymeriser
hvert lag ved at udsætte hele dets overflade for lys fra
en lyskilde med synligt lys af høj intensitet, som f.eks. en
Solventum polymeriseringslampe. Hold lyslederspidsen så
tæt på fyldningsmaterialet som muligt.

Farver Lagtykkelse Polymeriseringstid

Alle andre farver 2,0 mm 20 sek.

Opake farver 1,5 mm 40 sek.
8. Konturering: Fyldningen kontureres med

finpudsningsdiamanter, -bor eller -sten. Konturer
approksimale overflader med Sof-Lex™ finiseringsstrips

9. Juster okklusionen: Kontrollér okklusionen med et
tyndt stykke artikulationspapir. Kontroller okklusions- og
artikulationskontakter. Juster forsigtigt okklusionen ved at
fjerne materiale med en finpudsningsdiamant eller -sten.

10. Finisering og polering: Poler med Sof-Lex™ finiserings-
og poleringssystem.

Indirekte fremgangsmåde for indlæg, onlays eller facader
1. Fremgangsmåde på klinikken

1.1. Farvevalg: Vælg passende farve(r) af Filtek Z500
Universalt Fyldningsmateriale før tørlægning. Hvis
fyldningen har en tilstrækkelig dybde, anbefales brug af
en opak farve.

1.2. Præparation: Præparer tanden.
1.3. Aftryk: Der tages et aftryk af den præparerede tand.

Følg brugsanvisningen for det valgte aftryksmateriale.
Der kan f.eks. anvendes et aftryksmateriale fremstillet af
Solventum Company.

2. Fremgangsmåde i laboratoriet
2.1. Udstøb aftrykket af præparationen i hårdgips. Anbring

stifter ved præparationsstedet på dette tidspunkt, hvis der
er anvendt en "triple tray" aftryksske.

2.2. Skil modellen fra aftrykket efter 45 - 60 minutter. Anbring
stifter i gipsen og placer modellen som ved en typisk krone-
og brofremgangsmåde. Monter eller artikuler modellen
i forhold til modellen af den modstående kæbe i en artikulator.

2.3. Hvis der ikke blev sendt et andet aftryk, udstøbes en ny
model fra samme aftryk. Denne skal anvendes som en
arbejdsmodel.

2.4. Skær præparationen fri med en laboratoriesav
og fjern overskydende materiale eller trim
præparationsgrænsen, så den nemt kan bearbejdes.
Marker om nødvendigt præparationsgrænserne med en
rød blyant. Brug evt. en spacer på dette tidspunkt.

2.5. Læg modellen i vand og brug derefter en pensel til
at påføre et meget tyndt lag separationsmiddel på
modellen, lad det tørre lidt og påfør derefter endnu et
tyndt lag.

2.6. Applicer det første lag kompositmateriale på
præparationens bund, vær opmærksom på
ikke at komme helt ud til yderkanterne, og følg
polymeriseringsanbefalingerne, der er beskrevet i
afsnittet Direkte restaurering (trin 7).

2.7. Applicer og polymeriser de følgende lag af
kompositmateriale. Lad det sidste (incisale) lag
inkludere kontaktområderne.

2.8. Sæt stampen tilbage i tandbuen. Påfør det sidste
lag kompositmateriale på okklusalfladen. Overfyld
ganske lidt mesialt, distalt og okklusalt. Herved tages
hensyn til mesiodistale kontakter og den korrekte
okklusale kontakt, når den modstående tandbue
bringes i okklusion med det upolymeriserede materiale.
Lyspolymeriser i kun ti sekunder, og fjern derefter
stampen for at forhindre adhæsion til de tilstødende
overflader. Afslut polymeriseringsprocessen ved at
følge polymeriseringstiderne, der er angivet i afsnittet
Direkte Restaurering (trin 7).

2.9. Med de okklusale kontakter allerede etableret,
påbegyndes fjernelse af overskydende
kompositmateriale omkring kontaktpunkterne.
Hældninger og cristae formes i overensstemmelse med
den øvrige okklusale anatomi.

2.10. Der skal udvises forsigtighed ved fjernelse af
restaureringen fra stampen. Små stykker af stampen
brækkes af omkring restaureringen. Hårdgipsen skal
brækkes rent af den polymeriserede restaurering, indtil
hele restaureringen er ren.

2.11. Brug mastermodellen til at kontrollere restaureringen
for grater, underskæringer og tilpasning. Juster efter
behov og poler derefter som beskrevet ovenfor i
Direkte restaurering trin 8-10.

3. Fremgangsmåde på klinikken
3.1. De indvendige flader af den indirekte restaurering

gøres ru.
3.2. Rengør restaureringen i en sæbeopløsning i et

ultralydsbad, og skyl grundigt.
3.3. Cementering: Cementer restaureringen med

et Solventum resincementsystem i henhold til
producentens vejledning.

Opbevaring
• Inspicer produktet visuelt for skader før brug. Hvis du er

i tvivl, skal du kontakte Solventum eller din lokale distributør.
• Dette produkt er udviklet til brug ved stuetemperatur.

Hvis det opbevares i køleskab, skal materialet opnå
stuetemperatur før brug. Holdbarhed ved stuetemperatur er
36 måneder. Omgivende temperatur, der generelt er højere
end 27 °C, kan reducere holdbarheden. Se yderemballagen
for udløbsdatoen.

• Udsæt ikke fyldningsmaterialer for høje temperaturer eller
kraftigt lys.

• Opbevar ikke materialet i nærheden af produkter, der
indeholder eugenol.

Håndtering efter brug
Kapsler
Kapslen er kun til engangsbrug og skal kasseres efter brug.
Sprøjter
Håndtering
For at forhindre kontaminering skal sprøjten håndteres uden
for behandlingsområdet med nye, ubrugte engangshandsker.
Sprøjten kan ikke genbehandles. Bortskaf sprøjten, hvis den er
kontamineret med f.eks. blod, spyt, sprøjt af kropsvæsker eller
kontaminerede hænder. Sprøjten beskadiges ikke ved tilfældig
kontakt med vand, sæbe eller standard rengørings- og
desinficeringsservietter eller sprøjt. Gentagen væskekontakt
og kraftig aftørring kan beskadige etiketten. Anbring ikke
sprøjten i et desinfektionsbad eller en rengørings- og
desinfektionsenhed (termisk desinfektionsenhed).
Kontrol, vedligeholdelse og test
Undersøg sprøjten for skader, misfarvning og kontaminering
før hver anvendelse. Beskadigede og forurenede sprøjter må
under ingen omstændigheder anvendes.
Indholdsstoffer
Silanbehandlet keramik, bisphenol A
diglycidyletherdimethacrylat, bisphenol A
polyethylenglycoldietherdimethacrylat, diurethandimethacrylat,
silanbehandlet silica, triethylenglycoldimethacrylat,
diphenyliodoniumhexafluorfosfat
SDS/SIS og bortskaffelse
• Se oplysninger om bortskaffelse i Solventum

sikkerhedsdatabladet (SDS)/bladet om
sikkerhedsoplysninger (SIS), der kan findes på
www.Solventum.com eller hos din lokale forhandler.

• Bortskaf indholdet eller beholderen i overensstemmelse med
alle gældende regler.

• Vær særlig opmærksom på bortskaffelse af forurenet affald
for at undgå sundhedsrisici på grund af forkert håndtering.

Kundeoplysninger
• Indberet alvorlige hændelser i forbindelse med produktet til

Solventum og den lokale kompetente myndighed (EU) eller
den lokale tilsynsmyndighed.

• Ingen må give oplysninger, som afviger fra oplysningerne i
denne brugsanvisning.

• Et sammendrag af sikkerheden og den kliniske ydeevne
er tilgængelig på https://ec.europa.eu/tools/eudamed,
basic UDI-DI: 01979988401020000000130NG

Garanti
Solventum garanterer, at dette produkt er fri for mangler i
materiale og forarbejdning på købstidspunktet. SOLVENTUM
GIVER INGEN ANDRE GARANTIER, HERUNDER
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Brugeren er ansvarlig
for at afgøre, om produktet er egnet til den ønskede brug. Hvis
produktet er defekt inden for garantiperioden, er din eneste
beføjelse og Solventum Company's eneste forpligtelse at
reparere eller ombytte Solventum produktet.
Ansvarsbegrænsning
Medmindre det er forbudt ved lov, påtager Solventum sig
intet ansvar for tab eller skader opstået som følge af dette
produkt, det være sig direkte, indirekte, speciel, tilfældig eller
følgemæssig, uanset hvilket retsgrundlag der påberåbes,
herunder garanti, kontrakt, forsømmelse eller objektivt ansvar.

Symbolordliste

Symbolnavn Symbol Beskrivelse og
reference

Producent Angiver
producenten af
det medicinske
udstyr. Kilde:
ISO 15223, 5.1.1

Bemyndiget i EU Angiver den
bemyndigede
i EU. Kilde: ISO
15223, 5.1.2,
2014/35/EU og/
eller 2014/30/EU

Fremstillingsdato Viser det
medicinske udstyrs
fremstillingsdato.
ISO 15223, 5.1.3

Anvendes inden Angiver datoen,
efter hvilken det
medicinske udstyr
ikke må anvendes.
ISO 15223, 5.1.4

Batchkode Angiver
producentens
batchkode, så
batch eller lot kan
identificeres. Kilde:
ISO 15223, 5.1.5

Varenummer Angiver
producentens
varenummer, så det
medicinske udstyr
kan identificeres.
ISO 15223, 5.1.6

Medicinsk udstyr Viser, at dette
produkt er
medicinsk
udstyr. Kilde:
ISO 15223, 5.7.7

Temperaturinterval Angiver det
temperaturinterval,
som det medicinske
udstyr uden risiko
kan udsættes for.
ISO 15223, 5.3.7

Må ikke genanvendes Angiver medicinsk
udstyr, der er
beregnet til
engangsbrug. Kilde:
ISO 15223, 5.4.2

Unik
udstyrsidentifikator

Angiver et medie,
der indeholder
oplysninger
om en unik
udstyrsidentifikator.
Kilde:
ISO 15223, 5.7.10

CE-mærke Angiver
overensstemmelse
med alle gældende
EU-forordninger og
EU-direktiver,
der involverer et
bemyndiget organ
(Notified Body).

Schweizisk autoriseret
repræsentant

Angiver den
autoriserede
repræsentant i
Schweiz. Kilde:
Swissmedic.ch

Se brugsanvisningen/
brugervejledningen

Angiver, at
brugeren skal læse
brugsanvisningen/
brugervejledningen.
ISO 7010-M002

Du kan finde flere informationer under
eIFU.Solventum.com

(no) NORSK
Produktbeskrivelse
Solventum™ Filtek™ Z500 universalt restaureringsmateriale
er et lysherdende, røntgentett kompositt for bruk til anteriore
og posteriore fyllinger. Fillerne er en kombinasjon av aggregerte
zirkoniumoksid/silisiumdioksid-fillerpartikler i klaser med en
gjennomsnittlig klasestørrelse på 0,6–1,4 mikrometer med en
primær partikkelstørrelse på 5–20 nm og en ikke-agglomerert/
ikke-aggregert 20 nm silisiumdioksid filler.
Den inorganiske fillermengden er omtrent 78,5 vekt%
(59,5 volum%). Filtek Z500 restaureringsmateriale
inneholder bis-GMA, UDMA, TEGDMA og BIS-EMA resiner. En
Solventum-bonding brukes til å binde restaureringen permanent til
tannstrukturen. Restaureringsmaterialet er tilgjengelig i flere ulike
farger. Det leveres i tradisjonelle sprøyter og éndose-ampuller.
Generell informasjon
Filtek Z500 universalt restaureringsmateriale overholder
ISO 4049: Polymerbasert tannkomposittmateriale klassifisert
som et materiale av type 1 og klasse 2.
Alle farger er røntgentette med en verdi på 2,1 mm aluminium.
Aluminium har en røntgentetthet tilsvarende dentin. 1 mm
materiale med en røntgentetthet tilsvarende 1 mm aluminium
har derfor tilsvarende røntgentetthet som dentin, og 2 mm
aluminium tilsvarer emalje.
Tiltenkt formål
En tannkomposittresin for anterior og posterior restaurering.
Indikasjoner for bruk
• Direkte anteriore og posteriore restaureringer (inkludert

okklusalflater)
• Konusoppbygginger
Kontraindikasjoner
Ingen
Tiltenkte brukere
Utdannede fagfolk innen ortodonti, dvs. generelle tannleger,
tannlegeassistenter eller tannpleiere, som har teoretisk og
praktisk kunnskap om bruk av ortodontiske produkter.
Tiltenkt pasientpopulasjon
Tiltenkt pasientpopulasjon inkluderer alle pasienter som
trenger tannbehandling, med mindre pasientens helsetilstand
begrenser bruken.
Kliniske fordeler
Restaurering av oral estetikk og funksjon.
Risiko og uønskede effekter
• Allergisk reaksjon (dvs. rødhet, hevelse, kløe, brennende

følelse nær bruksstedet)
• Postoperativ følsomhet/smerte
Forsiktighetsregler og advarsler
For pasienter
Dette produktet inneholder stoffer som kan forårsake
en allergisk reaksjon ved hudkontakt hos noen personer.
Produktet skal ikke brukes på pasienter med kjent
akrylatallergi. Skyll med store mengder vann hvis det skulle
oppstå langvarig kontakt på intraoralt bløtvev. Dersom det
oppstår en allergisk reaksjon, skal du oppsøke lege etter
behov, fjerne produktet om nødvendig og avbryte fremtidig
bruk av produktet.
For tannhelsepersonell
Dette produktet inneholder stoffer som kan forårsake en
allergisk reaksjon ved hudkontakt hos noen personer. For å
redusere risikoen for allergiske reaksjoner, bør eksponering
for disse materialene minimeres. Unngå spesielt eksponering
for uherdet produkt. I tilfelle hudkontakt skal huden vaskes
med såpe og vann. Bruk av beskyttende hansker og en
berøringsfri teknikk er anbefalt. Akrylater kan trenge igjennom
alminnelige hansker. Hvis produktet berører hansken, fjern
og kast hansken, vask hendene øyeblikkelig med såpe og
vann og ta på nye hansker. Oppsøk lege ved behov hvis det
oppstår en allergisk reaksjon.
Bruksanvisning
Klargjøring
1. Avpussing: Tennene bør rengjøres med pimpsten og vann

for å fjerne flekker på overflaten.
2. Fargevalg: Før isolering av tannen, velg passende farge(r)

på komposittmaterialet ved bruk av en standard VITAPAN®

Classic fargeskala. Valg av rett farge kan forenkles på
følgende måte.
2.1. Farge: Tenner er ikke monokromatiske. En tann

kan deles inn i tre områder, som alle har sin egen,
karakteristiske farge.
2.1.1. Det gingivale området: Restaureringer i

gingivaområdet av tannen vil ha en varierende
gulhetsgrad.

2.1.2. Hoveddel: Restaureringer i body-delen av tannen
kan bestå av ulike nyanser av grått, gult eller
brunt.

2.1.3. Det incisale området: De incisale kantene
kan være blå eller grå. I tillegg bør tannens og
nabotenners grad av translucens tilpasses.

2.2. Restaureringsdypde: Hvor mye farge
komposittmaterialet viser, avhenger av tykkelsen.
Fargevalget bør derfor foretas fra den delen av
fargeringen som er mest lik restaureringens tykkelse.

2.3. Prøve: Plasser komposittmaterialets valgte farge
på den uetsede tannen. Manipuler materialet til
restaureringens omtrentlige tykkelse og plassering er
oppnådd. Herd. Vurder fargetilpasningen under ulike
lyskilder. Fjern kompositten fra den uetsede tannen
med en sonde. Gjenta prosessen inntil en akseptabel
farge er funnet.

3. Isolering: Bruk av kofferdam er den foretrukne metoden
for isolering. Bomullsruller og spyttsuger kan også benyttes.

Direkte restaureringer
1. Kavitetspreparering:

1.1. Anteriore restaureringer: Bruk konvensjonelle
kavitetsprepareringer for alle restaureringer i klasse III,
IVog V.

1.2. Posteriore restaureringer: Preparer kaviteten.
Indre kantvinkler skal avrundes. Det skal ikke være
rester av amalgam eller andre materialer igjen i
prepareringen, ettersom slike materialer kan forstyrre
lysoverføringen fra herdelampen og dermed herdingen
av komposittmaterialet.

2. Beskyttelse av pulpa: Hvis pulpa er eksponert,
og det er nødvendig å foreta en direkte pulpaoverkapping,
skal en minimumsmengde av kalsiumhydroksid
benyttes på eksponeringen, etterfulgt av applisering av
Vitrebond™ Plus lysherdende glassionomerliner/-base.
Vitrebond Plus liner/base kan også brukes i områder med
dyp kavitetsekskavering. Se instruksjonene som følger med
Vitrebond Plus liner/base for detaljer.

3. Plassering av matrise:
3.1. Anteriore restaureringer: Plaststrips og kroneformer

kan brukes til reduksjon av materialbruk.
3.2. Posteriore restaureringer: Plasser en tynn, myk

metallmatrise eller et prekonturert plast- eller
metallmatrisebånd ved hjelp av kileteknikk. Poler
matrisebåndet for å etablere proksimal kontur
og kontaktområde. Matrisebåndet tilpasses, så
det gingivale området forsegles og gingivalt
overskudd unngås.
Merk: Om ønskelig kan matrisen plasseres etter
emaljeetsing og applisering av bonding.

4. Adhesivsystem: Følg produsentens instruksjoner angående
etsing, priming, brukssted for adhesiv og herding.

5. Dosering av komposittmaterialet: Følg instruksjonene for
det valgte dispenseringsystemet.
5.1. Sprøyte: Dosér den nødvendige mengden

komposittmateriale fra sprøyten på blandeblokken
ved å sakte dreie håndtaket med klokken. For å unngå
at kompositt fortsetter å komme ut, vri håndtaket en
halv runde mot klokken når du er ferdig. Sett straks
på sprøytehetten. Beskytt uttrykt materiale som ikke
straks skal brukes mot lys.

5.2. Enkeltdosekapsel: Sett kapsel inn i dispenser.
Se separate restaurerende dispenserinstruksjoner
for fullstendige instruksjoner og forholdsregler.
Ekstruder restaurering direkte inn i hull.

6. Applisering:
6.1. Plasser og lysherd komposittmaterialet lagvis, som vist

i avsnitt 7.
6.2. Overfyll kaviteten litt for å sikre fordeling av

kompositten ut over kavitetsmarginene. Konturer og
form materialet med egnede komposittinstrumenter.

6.3. Unngå sterkt lys i arbeidsområdet.
6.4. Tips for posterior applisering:

6.4.1. For å få en god adapsjon kan det første laget på
1 mm appliseres og adapteres i den approksimale
kasse.

6.4.2. Et kondenseringsinstrument e. l. kan brukes til å
adaptere materialet i kaviteten.

7. Herding: Dette produktet er ment å herdes ved
eksponering for halogen- eller LED-lys med en
minimumsintensitet på 400 mW/cm2 i 400-500
nm-området. Hvert lag herdes ved å belyse hele
overflaten med synlig lys med høy intensitet, som f.eks. en
Solventum-herdelampe. Hold lyslederens spiss så tett på
komposittmaterialet som mulig under belysningen.

Farger Sjikt-dybde Herdetid

Alle andre farger 2,0 mm 20 sek

Opake farger 1,5 mm 40 sek
8. Konturering: Fyllingen kontureres med

finpussingsdiamanter, -bor eller -sten. Konturer
approksimale overflater med Sof-Lex™ pussestrips.

9. Juster okklusjonen: Kontroller okklusjonen med
et tynt artikulasjonspapir. Undersøk okklusjons- og
artikulasjonskontakter. Juster okklusjonen forsiktig ved å
fjerne materiale med en fin poleringsdiamant eller -stein.

10. Pussing og polering: Puss og polér med Sof-Lex™
pusse- og poleringssystem.

Indirekte fremgangsmåte for innlegg, onlays og laminat
1. Prosedyre på klinikken

1.1. Fargevalg: Ta ut riktig(e) farge(r) for Filtek Z500
universalt restaureringsmateriale før isolering. En opak
farge anbefales dersom restaureringen er dyp nok.

1.2. Preparering: Preparer tannen.
1.3. Avtrykk: Når prepareringen er fullført, ta et avtrykk

av den preparerte tannen ved å følge veiledningene
til produsenten av avtrykksmaterialet. Bruk et egnet
avtrykksmateriale, f.eks. produsert av Solventum
Company.

2. Laboratorieprosedyre
2.1. Slå ut avtrykket i gips. Stifter skal nå plasseres

i prepareringsområdet dersom en «triple tray»
avtrykksskje ble brukt.

2.2. Separer gipsen fra avtrykket etter 45 til 60 minutter.
Plasser stifter i gipsen og fremstill modellen som
ved en typisk krone- og broprosedyre. Monter
eller artikuler modellen i forhold til modellen av den
motstående kjeve i en artikulator.

2.3. Dersom et avtrykk nummer to ikke ble sendt, skal
en gipsmodell nummer to slås ut i samme avtrykk.
Dette eksemplaret brukes som arbeidsmodell.

2.4. Sag ut den preparerte tannen med en laboratoriesag
og trim bort overskytende materiale eller avdekk
prepareringsgrensene så de lett kan arbeides med.
Merk av prepareringsgrensene med en rød blyant om
nødvendig. Bruk spacer om nødvendig.

2.5. Bløtgjør tannmodellen i vann, og bruk deretter
en børste til å påføre et veldig tynt lag med
separeringsmedium på prepareringen. La dette tørke
litt, og påfør deretter enda et lag.

2.6. Appliser det første laget med kompositt i bunnen av
kaviteten, ikke kom for nær prepareringsgrensene,og
følg anbefalingene for herding beskrevet i avsnittet for
direkte restaureringer (Steg 7).

2.7. Plasser og herd ytterligere komposittsjikt. La det siste
(insisale) laget inkludere kontaktområdene.

2.8. Plasser tannmodellen tilbake i hovedmodellen i
artikulatoren. Påfør det siste komposittlaget på
okklusalflaten. Fyll litt for mye mesialt, distalt og
okklusalt. Dette sikrer mesiodistal kontakt og korrekt
okklusal kontakt når motstående tannbue bringes i
okklusjon med det uherdede laget. Lysherd materialet
i ti sekunder, og fjern deretter avtrykket for å
unngå at det blir sittende fast på naboflater. Fullfør
herdeprosessen ved å følge herdetidene i avsnittet for
direkte restaureringer (Steg 7).

2.9. Med de okklusale kontaktpunktene etablerte, begynn
fjerning av den overskytende kompositten fra
områdene rundt kontaktpunktene. Fordypninger og
cristae formes i overensstemmelse med den øvrige
okklusale anatomi.

2.10. Utvis forsiktighet ved fjerning av restaureringen fra
gipsmodellen. Små stykker brekkes av området rundt
restaureringen. Gipsmodellen bør brekkes rent av fra den
herdede restaureringen, inntil hele restaureringen er avdekket.

2.11. Bruk mastermodellen til å kontrollere restaureringen
for sprekker, undersnitt og passform. Gjør nødvendige
justeringer og polér deretter som beskrevet ovenfor i
trinn 8-10 under direkte restaurering.

3. Prosedyre på klinikken
3.1. Øk ruheten til restaureringens indre flater.
3.2. Rengjør restaureringen i såpevann i et ultrasonisk bad.

Skyll grundig.
3.3. Sementering: Sementer protesen med et Solventum-

resinsementsystem i samsvar med produsentens
instruksjoner.

Oppbevaring
• Før bruk, inspiser produktet visuelt for skader. Hvis du

er i tvil, vennligst ta kontakt med Solventum eller din
lokale distributør.

• Dette produktet er laget for bruk ved romtemperatur.
Ved kjølig oppbevaring bør produktet nå romtemperatur
før bruk. Holdbarhet ved romtemperatur er 36 måneder.
Romtemperaturer rutinemessig høyere enn 27°C / 80°F kan
redusere holdbarheten. Se forpakning for utløpsdato.

• Komposittmaterialer bør ikke utsettes for høye temperaturer
eller sterkt lys.

• Ikke oppbevar materialer i nærheten av produkter som
inneholder eugenol.

Håndtering etter bruk
Kapsler
Kapslen er kun til engangsbruk og skal kastes etter bruk.
Sprøyter
Håndtering
For å forhindre kontaminering skal sprøyten håndteres utenfor
behandlingsområdet med nye, ubrukte engangshansker.
Sprøyten kan ikke reprosesseres. Kast sprøyten hvis den er
kontaminert, f.eks. med blod, spytt, spray av kroppsvæsker
eller kontaminerte hender. Sprøyten vil ikke bli skadet ved
tilfeldig kontakt med vann, såpe eller standard rengjørings-
og desinfeksjonsservietter eller -spray. Gjentatt kontakt
med væske og kraftig tørking kan skade etiketten. Ikke
plasser sprøyten i et desinfiseringsbad eller et vaske-/
desinfeksjonsapparat (termisk desinfeksjonsapparat).
Inspisering, vedlikehold og testing
Undersøk sprøyten for skade, misfarging og kontaminering før
hver bruk. Ikke bruk skadde og kontaminerte sprøyter under
noen omstendigheter.
Ingredienser
Silanbehandlet keramikk, bisfenol A-diglycidyleterdimetakrylat,
bisfenol A-polyetylenglykoldieterdimetakrylat, diuretan-
dimetakrylat, silanbehandlet silika, trietylenglykoldimetakrylat,
trietylenglykoldimetakrylat, difenyliodoniumheksafluorfosfat
Sikkerhetsdatablad/sikkerhetsinformasjonsblad
og avfallshåndtering
• Se Solventum sikkerhetsdatabladet (SDS) / sikkerhetsinfor-

masjonsbladet (SIS), tilgjengelig på www.Solventum.com eller
kontakt din lokale leverandør for informasjon om
kassering og innhold.

• Innholdet og beholderen skal kasseres i samsvar med alle
gjeldende forskrifter.

• Vær spesielt oppmerksom på avhending av forurenset avfall
for å unngå helserisiko på grunn av feil håndtering.

Kundeinformasjon
• Vennligst rapporter en alvorlig hendelse som oppstår i

forbindelse med enheten, til Solventum og de kompetente
myndighetene (EU) eller lokale tilsynsmyndigheter.

• Ingen person er autorisert til å oppgi informasjon som
avviker fra informasjonen i dette instruksjonsheftet.

• Et sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse finner du
på https://ec.europa.eu/tools/eudamed, grunnleggende
UDI-DI: 01979988401020000000130NG

Garanti
Solventum garanterer at dette produktet vil være fritt for
defekter i materiale og tilvirkning på kjøpetidspunktet.
SOLVENTUM GIR INGEN ANDRE GARANTIER, INKLUDERT
EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Brukeren er
ansvarlig for å fastslå produktets egnethet til et spesielt formål.
Hvis produktet blir defekt i løpet av garantiperioden, skal
din eneste kompensasjon og Solventum Companys eneste
forpliktelse være reparasjon eller erstatning av Solventum-
produktet.
Ansvarsbegrensning
Med unntak av når det er forbudt ifølge gjeldende lovgivning,
er ikke Solventum ansvarlig for tap eller skader som følge av
bruk av dette produktet, verken direkte, spesielle, utilsiktede
eller følgeskader, uansett hvilken rettsteori som brukes,
inkludert garanti, kontrakt, forsømmelse eller strengt ansvar.

Symbolordliste

Symboltittel Symbol Symbolbeskrivelse

Produsent Viser produsenten av
det medisinske utstyret.
Kilde: ISO 15223, 5.1.1

Autorisert representant i
Det europeiske
fellesskap / EU

Viser autorisert
representant i Det
europeiske fellesskap
/ EU. Kilde: ISO 15223,
5.1.2, 2014/35/EU, og/
eller 2014/30/EU

Produksjonsdato Viser produksjonsdato
for det medisinske
utstyret. ISO 15223, 5.1.3

Utløpsdato Angir dato for når det
medisinske utstyret ikke
lenger skal brukes.
ISO 15223, 5.1.4

Batchkode Angir produsentens
batchkode, slik at
batch eller lot kan
identifiseres. Kilde:
ISO 15223, 5.1.5

Artikkelnummer Angir produsentens
artikkelnummer, slik at
det medisinske utstyret
kan identifiseres. Kilde:
ISO 15223, 5.1.6

Medisinsk utstyr Angir at dette produktet
er et medisinsk utstyr.
Kilde: ISO 15223, 5.7.7

Temperaturbegrensning Angir høyeste
respektive laveste sikre
oppbevaringstemperatur
for det medisinske
utstyret. ISO 15223, 5.3.7

Kun til engangsbruk Indikerer et medisinsk
utstyr som kun
er beregnet for
engangsbruk. Kilde: ISO
15223, 5.4.2

Unik
udstyrsidentifiktionskode

Indikerer en bærer
som inneholder en unik
utstyrsidentifikasjonskode.
Kilde: ISO 15223, 5.7.10

CE-merke Indikerer samsvar
med alle europeiske
direktiver og
forordninger for
medisinsk utstyr med
inkludering av teknisk
kontrollorgan.

Autorisert representant
i Sveits

Angir den
autoriserte sveitsiske
representanten. Kilde:
Swissmedic.ch

Se brukerhåndbok/
brukerhefte

Betyr at
brukerhåndboken/
brukerheftet må leses.
ISO 7010-M002

For mer informasjon, se eIFU.Solventum.com

VITAPAN® is not a trademark of Solventum or Solventum
Germany GmbH
VITAPAN® is a registered trademark of VITA Zahnfabrik.

UK Responsible Person:
KCI Medical Limited, Building 47
Charnwood Campus, 10 Bakewell Road
Loughborough, LE11 5RB,
United Kingdom

Solventum US LLC
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249
USA
Solventum.com

Made in USA with Globally
Sourced Materials

KCI Medical GmbH
Eggstrasse 91
8803 Rueschlikon
Switzerland

Solventum Germany GmbH
Edisonstrasse 6
59174 Kamen, Germany


